ANTI SOUND PAINT

INFORMACION DE APLICACION

ISONEM
ANTI SOUND PAINT

Preparacion de la superficie : La superficie de aplicacion 4 N\ EONDICIUNES DE HPLICHCIOR
debe estar limpia y libre de suciedad, aceite, lodo y las piezas & IMPORTANTE Y RIESGOS
sueltas deben!lmplarse. I_.a eleccion delimprimador ad.ecua.do La superficie de aplicacion durante y 1"1\: .
para la superficie se realiza de acuerdo con la tabla inferior. después de la aplicacion debe estar Aeoser Lasupericiede aplcacin dee e |
. . protegida de lluvia, agua, impactos espugsdela | ReCOmendamos la aplicacién con un
ISONEM UNIVERSAL PRIMER diluyendo 1: 7 de agua (1 parte Pecinicos g o s et | ealsepnse o oacns o
de imprimacioén, 7 partes de agua) se debe aplicar en una sola externos durante 24 horas. fiseno
PINTURA DE AISLAMIENTO DE SONIDO es una pintura |capa con un consumo de 100-200g/m2. El PRIMER se deja Otrosproductos | Dependiendo de s superfce de
acUstica para amortiguar y bloquear el ruido. Esta disefado |secar durante 4 horas. N e ONEM T RUST PRIVER deber
H H H ‘] z . .z . 7z . . usarse como especificado en la
para absorber y aislar el sonido de la mejor manera. Segun la | Método de aplicacién : Se aplica facilmente con rodillo, abla nferior,
norma TS 14Q-4, en Ios, resultados dg la medicién y el ana,1I|S|§, brocha o rociador. Antes de usar, se debe abrir el embalaje y se Jiriesonll I
la pintura aplicada esta en frecuencia de 1/3 octava en térmi- |debe mezclar homogéneamente. Después, ISONEM ANTI ) Y,
nos de dB, seguin 1000 Hz; ha sido certificado por los laborato- | SOUND PAINT se aplica en capas de 1-2 mm en intervalos de
rios acreditados aprobados por Ttirkak por reducir y absorber |4 horas. Recomendamos la aplicacién con un rodillo epoxi en - )
el sonido: las aplicaciones de paredes interiores si no se desea disefio. S @ (]D») (ﬁ}
- Cuando se aplica con un espesor de T mm, hasta 2,51 dB. 2w Aislamiento Clase de fuego
- Cuando se aplica con un espesor de 2 mm, hasta 4,85 dB. ESPECIFICACIONES TECNICAS 3 g actstico Bstd0
. . 7 . ©
ISONEM ANTI SOUND PAINT a base de agua y de un solo |. Contenido : A base de agua y con resina elastomérica, de un 5 2 .
componente se puede producir en los colores deseados. |solo componente - ° %@
s . . soae . . &
Ademas del aislamiento acustico, es resistente al fuego debido |. pensidad (25°C g/mL):0,80 + 0,10 Higiénico, no contiene Secado
a suinflamabilidad tardia y sus propiedades no inflamables. Se |. pH (25°C) : 7.0-9.0 sustancias nocivas. repide
V.

puede usar como pintura para aislamiento de sonido en interi-
ores y exteriores en todos los lugares donde no se desean
ruidos.

AREAS DE USO

- En apartamentos, hospitales y hoteles, escuelas, guarderias;
- En salas de maquinas y motores;

- En locales de entretenimiento, salas de cine y teatro;

- Vehiculos y yates, instalaciones militares, campos de tiro.

- Viscosidad (25°C mPa.s) : 12500-13500
- Contenido sélido (% peso) : 53 £ 2

COLOR : Se puede producir en todos los colores.

EMBALAJE : 18L cubeta PP. 9-18 m*/1 cubeta

VIDA UTIL : 24 meses a partir de la fecha de fabricacion si se
almacena en envase original, sin abrir y sin dafios.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Almacenar en un
ambiente fresco y seco.
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CONCRETO MARMOL, GRANITO MADERA EN BRUTO CERAMICAS DE AZULEJOS MEMBRANA, TEJA ... ACERO Y METAL
Forma de Aplicacién La misma direccion que la primera capa. X La misma direccion que la primera capa., X La misma direccion que la primera capa/|L@ Misma direccion que la primera capa.
Humedad de la superficie Superficie seca X Superficie seca X Superficie seca Superficie seca
reirgamrgfgsg:s Rodillo, brocha, spray adecuado X Radillo, brocha, spray adecuado X Rodillo, brocha, spray adecuado Rodillo, brocha, spray adecuado
Uso de PRIMER ISONEM UNIVERSAL PRIMER X ISONEM UNIVERSAL PRIMER X ISONEM UNIVERSAL PRIMER ISONEM ANTIRUST PRIMER
Cantidad de PRIMER a usar 100-200 g/m” 100-200 g/m” X 100-200 g/m? 250-350 g/m”
Uso del producto 4 capas X 4 capas X 4 capas 4 capas
Cantidad del producto a usa 1L/m? [para 1 mm de espesor) X 1L/m? (para 1 mm de espesor) M 1L/m? (para 1 mm de espesar) 1L/mz (para 1 mm de espesor)
2L/m” (para 2 mm de espesor) 2L/m? (para 2 mm de espesor) 2L/m? (para 2 mm de espesor) 2L/m” [para 2 mm de espesor)
'I(':i;;nago de espera entre dos 4 horas X 4 horas X 4 horas ¢4 horas
Secado al tacto 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas
Secado completo 72 horas X 72 horas X 72 horas 72 horas
Nota: Los tiempos de secado son datos aproximados, pueden variar segtn las condiciones ambientales.
ce szurest] iy

La informacio

proporcionada en esta hoja de datos técnicos se ha preparado de acuerdo con nuestros conocimientos, resultados de experimentos y experiencias. La implementaci6

Por este motivo, nuestra responsabilidad se limita Gnicamente a la calidad de nuestro producto, y este manual anula todas las declaraciones técnicas, descripciones e informacién de etiquetas anteriores.

correcta y exitosa de nuestros productos estd completamente fuera de nuestro control y responsabili




