\ URUN KATALOGU /
TR



SU YALITIM URUNLERI

ISONEM SB

01

OzeL MiNerAL DoLGuLu Su YALTIM MALZEMES

ISONEM MS POLIA

02

Likit PoLia PoLYMER

ISONEM MS POLYMER 03
300% ELastik Su YALITIM MALZEMESI

ISONEM M 36 04
Suyu ANINDA DoNDURAN Sok Tozu

ISONEM A4 (115
SizpiRMAZ ELAsTik DoLGu

ISONEM MS 80 06
DocGAL GORUNTUYU BozmayaN Dis CePHE SEFFAF Su YALITIMI

ISONEM M 35 07
SUPER KRISTALIZE S1zDIRMAZ Su YALITIM MALZEMESI

ISONEM MS 20 08
KAPILER SivA

ISONEM MD 28 09
Tam ELastik CiMENTO EsasLI Su YALITIMI

ISONEM BD 10
DoGAL GORUNTUYU BozmAYAN SEFFAF ZEMIN Su YALITIMI

ISONEM M 03 11
Su Gecirimsiz ELASTK TAMIR HARCI

ISONEM D 10 LATEX 12
ADERANS ARTTIRICI

ISONEM BE 89 13
Likit Kauguk M EMBRAN

ISONEM DF 9 14
Akrilik Esasli Islak Hacim Su Yalitimi

ZEMIN KAPLAMALARI

ISONEM LIQUID GLASS 15
Sivi CAM - SEFFAF VE PARLAK SU IzoLAsYONU

ISONEM FLOOR 2K 16
SoLvenTsiz Epoksi KAPLAMA

ISONEM SHINE FLOOR 17
FAYANS VE ZEMIN KAPLAMA

ISONEM LIQUID MARBLE 18
TezGAH VE ZEMIN KAPLAMA

ISONEM SS SOIL HARDENER 19
ToPRAK YUZEY SERTLESTIRICi

ISONEM STREET PAINT 20

PoLymeR EsAsLiI ASFALT VE BETON ZEMIN KAPLAMASI

OZEL BOYALAR

ISONEM EP PRIMER

21

SoLVENTsiz Epoksi ASTAR

ISONEM BE 99

22

%300 ELasTik Su GEGiRrimsiz Dis CEPHE Bovasi
ISONEM WRITE & ERASE VARNISH

23

Yaz - Sit VERNiK

ISONEM ANTI SOUND PAINT

24

Ses YALITIM Bovasi

ISONEM MAGNETIC PAINT

25

MANYETiK BovA

ISONEM ANTI RUST PRIMER

26

ANTIKOROZIF ASTAR

ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS

27

CELik, AHSAP VE BETON YAPILAR icin 120 bk YANGINA DAYANIKLI Bova

ISONEM ANTI FIRE PAINT

28

YANGIN GECIKTiRiCI BoYA

ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH

29

YANGIN GECIKTiRiCI AHSAP VERNIG

ISONEM THERMAL PAINT

30

ic - Dis CepHE VE TAVAN Isi YALITIM Bovasi

ISONEM MS 82

31

NEem Bovasi

ISONEM UNIVERSAL ASTAR

32

AKRILIK EMULSIYON ESASLI KONSANTRE ASTAR

ISONEM POOL

33

Havuz Bovasi

ISONEM POOL TRANSPARENT

34

TRANSPARAN HAVUZ Bovasi

ISONEM GRASS PAINT

35

Cevre VE Doca Dostu Hizui Kuruyan Cim Bova

ENDUSTRIYEL URUNLER

ISONEM SOIL WATER TRAP

36

Toprak Su Tutucu

ISONEM ANTI-STAIN

37

Kir ITici SoLUsYoN

ISONEM ANTI FIRE SOLUTION

38

ALEV ALMAZ VE YANMAZ SOLUSYON

ISONEM ANTI MOLOTOF

39

ATILABILIR TiP YANGIN SONDURUCU

ISONEM ISO-FIX

KAYNAK VE ONARIM MACUNU

40



Ozel mineral dolgu ve polymer bilesenlerinden olusan, giiclii aderans kabiliyetine sahip, miikemmel su direnci ve UV direnci olan son derece dayanikli bir yalitim kaplamasidir. ISONEM SB SUPER BILESEN yapisi geregi
diger yalitim malzemelerinin aksine asinmaz. Bu ylizden lzerinde gezilen beton catilarda, teraslarda, yuriime yollarinda, asfalt kaplamalarda kullanimina son derece uygundur. Giinesten, yagmurdan, sudan etkilenmez.
istenildigi takdirde iizerine her tiirlii seramik mermer vb. kaplama yapilabilir. Ekonomik ve uzun émiirltidir. insan sagligina zarari yoktur.

KULLANIM ALANLARI

« Beton teras ve ¢ati yalitimlarinda,
«Islak hacim yalitimlarinda,

« Beton yol, park ve bahgelerde,

- Gizli dere, oluk ve sagaklarda.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhg: Oncelikle uygulama yapilacak yiizey toz, kir ve yagdan arindirilir. Tamir gerektiren yerler var ise énceden ISONEM M03 ELASTIK TAMIR HARCI veya ISONEM MS MORTAR AKRILIK TAMIR HARCl ile
tamir edilir. Uygulama éncesi emici yiizeylere, ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7 oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m? sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar
uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gegilmelidir.
Uygulama sekli: ISONEM SB SUPER BILESEN kullanima hazirdir. Uriin, bir mikser yardimiyla homojen bir sekilde 5 dakika kovanin icinde kanstirilir. Karisim hazir hale getirildikten sonra yiizeye ISONEM SB SUPER
BILESEN firca ile birbirine dik iki kat halinde siriiliir. Katlar arasinda en az 4 saat beklenmelidir. Uriin uygulama yapilacak iklim kosullari ve hava sicakligina uygun olarak “yazlik” ve “kislik” olmak tizere iki tipte tiretilmekte-
dir. Yazlik Griin 18 - 40°C, kislik triin ise 5 - 17°C sicakliklari arasinda yapilacak uygulamalar igin uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

+Yogunluk (25°C, g/mL) : 1,40£0,10
«pH (25°C) : 70-90

- Viskozite (25°C, mPa.s) ¢ 13000 - 15000
-Kati Madde Orani (Agirhk¢a %) : 74+2

- Su aktarim hizi (kg/ m?. hos) : <0,1SINIFW;

« Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?)
« Su buhari gegirgenligi (m)

Catlak kapatma veya esnek sistemler
trafik ytikii olmadan > 0,8, trafik y(iki ile birlikte 1.5 N/mm
5< So<50SINIFII

2

- Géziicii : Su
+Renk : Istenilen tim renklerde tretilebilir.
. Sarfiyat 1 kg /m? (iki kat uygulama)
.B bilen(Kaplanabilen) Alan : 5kg:Min5 m?/ kova, (iki kat uygulama)
10 kg: Min 10 m?/ kova, (iki kat uygulama)
18 kg: Min 18 m?/ kova, (iki kat uygulama)
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
- Ambalaj : 5,10 ve 18 kg PP kovalarda.
-Depolama Sicakhgr : 5-35°C
- Raf Omrii * Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandidi takdirde Gretim

- Depolama Kosullar

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
* Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.
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Uygulama yapilan yiizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
mekanik darbeler vb. tim dis
etkenlerden 24 saat korunmalidir.

Uygulama iklim
| llari ve hava sic: gore

yapilacak

drinii yazhk veya kishk olarak
temin etmelisiniz.

7

Uygula

UYGULAMA KOSULLARI

\
/N\ve RISKLER

Uygulama yapilacak yiizey temiz

) mada . |olmalikir,  yag,  camur  gibi
dikkat olmalidir.
gerekenler Goéllenme olmamali, {zerinde kar

durmamali, egimli yiizey olmalidir.
Dondan koruyunuz.

.

Astar  uygL da  ISONEM
onerilen diger yNIVERSAL ASTAR kullaniimalidir.
|SONEM iiriinleri|Urintn  kendisi ~ astar  olarak

kullanilmamalidir.

Uygulama 18- 40 °C arasinda uygulanmalidir.
sicakhigi (Yazlik uygulama)

5-17 °C arasinda uygulanmalidir.
(Kighk uygulama)
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Renk Kartelasi ile
Ozellestirilebilir

Dayanimi

~
Yiizey
Zemin i ’
¢
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde X
Yiizey Nemliligi Kuru ylizey Kuru yizey Kuru ylizey Kuru yizey Kuru yiizey X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR X
(seyreltilmis) (seyreltiimis) (seyreltiimis) (seyreltiimis) (seyreltiimis)
Astar Kullanim Miktari 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m?
Uriin Kullanimi 2 kat 2 kat 2 kat 2 kat 2 kat X
Uriin Kullanim Miktan 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? ( 2/3 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? ( 2/3 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) X
Katlar Arasi Bekleme 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat X
Dokunma Kurumasi 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat X
72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat X

w

-

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin trintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece driiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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MS POLIA _

En son teknolojide tiretilen mitkemmel 6zelliklere sahip bir polimerdir. Kullanima hazir, su bazli polimer esasl, UV direncli, elastik bir yapidadir. Teras ve catilarda, beton, sap, siva, ahsap, metal ylizeylerde sprey politiretan
1st yalitimi uygulanmis yiizeylerde, dis cephelerde yalitim malzemesi olarak kullanilir. Isciligi kolay ve stiratlidir.

KULLANIM ALANLARI

«Teras ve catilarin su yalitiminda

« Dis cephelerde

« Catilarda, ahsaplarda

« Eskiden yapilmis bitiimlii sorunlu yalitimlarin tGzerinde
« Shingle yiizeylerde

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirh@: Yalitim yapilacak zemin mutlaka temiz ve kuru olmalidir. Yiizeyde varsa kir, camur, pas veya yag gibi maddeler mutlaka temizlenmelidir. Tuz kusmasi gorilen ya da negatif taraftan su akintisi olan
yerlerde kullaniimaz. Eger uygulama yapilacak yiizeylerde atlak ve tamiratlar varsa ve pahlar yapilacaksa ISONEM M 03 elastik hargla yalitmdan énce yapilmalidir. Ozellikle biyiik aciklikli ve 1si yalitim désenmis
zeminlerde, kisaca catlama olasiligi olan hareketli zeminlerde 45 g/m? yalitim filesi takviyeli yapiimasini éneririz. Yalitim yapilacak alanda dilatasyon var ise énceden ISONEM A4 elastik dolgu ile dilatasyon yalitimi
yapilmali sonradan yalitima gegilmelidir. ISONEM MS POLIA uygulamasi 6ncesi yiizeylere ISONEM Universal Astar izolasyon ve boya astar 1:7 oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m?
sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gecilmelidir. Sac/metal gibi ytizeylerde uygulama oncesi ytizey ISONEM ANTI RUST ASTAR (Antikorozif
Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Uygulama sekli: ISONEM MS POLIA kullanima hazirdir sadece kapagi agildiktan sonra ve uygulamadan 6nce homojen bir sekilde karistirlmalidir. Astarlanan yiizeye ISONEM MS POLIA inceltilmeden iki kat halinde 4
saat arayla siiriiliir. 5°C'nin altinda ya da 1slak ve donmus zeminlerde uygulama yapilmamalidir. Ozellikle diiz gatilarda yapilan uygulamalarda dogru ve yeterli egimin verilip verilmedigi kontrol edilmelidir. Yeteri kadar
su giderinin mevcut olmasi ve catida ya da terasta hicbir sekilde su géllenmesinin olmamasina dikkat edilmelidir.

TEKNiK OZELLIKLERI
+Yogunluk (25°C, g/mL) ¢ 1,30+0,10
«pH (25°C) ¢ 70-90
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 16000 - 18000 4 . . 4 )
.Kati Madde Orani (Agirlikga %) @ 702 ONEMLI UYGULAMA KOSULLARI
- Su aktarim hizi (kg/ m?. h*%) ¢ <0,1SINIFW; &VE RiSKLER
- Cekip koparma deneyi y';luyla : Cat!ak .Ifa?étmé \{eya esnek 5|s§emler trafik yiikii olmadan > 0,8, Uygulama yapilan yiizey, uygulama
yapisma dayanimi (N/mm?) trafik ytik{ ile birlikte 1,5 N/mm esnasinda ve sonrasinda yagmur, su Uygulamada |Uygulama yapilacak yiizey temiz
+Subuh i ligi : 5< So<50SINIFI : F dikkat edilmesi |olmal, ki, yag, camur gibi
u buhan geirgentigl (m) ) mekanik  darbeler ~vb. tim dis gerekenler maddelerden arindinimis olmalidir.
- Coziicii : _SU etkenlerden 24 saat korunmalidir.
+Renk :  Istenilen tiim renklerde tretilebilir. Gatlak tlar iin ISONEM M 03
- Sarfiyat ¢ 0,8-1,0kg/m? (iki kat uygulama) ::s-:)e:éewr:g.ge: | f;::::t‘a;amnzdn harcIIS,ON:::tasygz
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan @ 5kg: min.5 m*/kova (iki kat uygulama) Hraniert animalidir. Astar uygulamasinda
10 kg: min. 10 m?/kova (iki kat uygulama) uygulama zeminine bagh olarak
oo > . ISONEM UNIVERSAL ASTAR ya da
18 kg: min. 18 m*/kova (Iki kat uygulama) JSONEM  ANTI  RUST  ASTAR
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA kullaniimalidir.
- Ambalaj 5,10 ve 18 kg PP kova Uygulama 5-35 °C arasinda uygulanmalidr.
. Depglama Sicakhgi 5-35°C sicakhig
«Raf Omrii Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim \
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. )
- Depolama Kosullar Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde X Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde
Yiizey Nemliligi Kuru yiizey X Kuru ytize Kuru yizey Kuru yizey Kuru yiizey
Onerilen Aparat Firga, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR X ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM ANTIRUST ASTAR
(seyreltimis) (seyreltimis) (seyreltilmis) (seyreltilmis)
Astar Kullanim Miktar 100 - 200 g/m* X 100 - 200 g/m* 100 - 200 g/m* 100 - 200 g/m? 250-350 g/m?
Uriin Kullanimi 2 Kat 2 Kat 2Kat 2Kat 2 Kat
Uriin Kullanim Miktan 0,8-1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) X 0,8 - 1kg/m? (2 KAT UYGUL.) 0,8-1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 0,8-1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 0,8 - 1kg/m? [ 2 KAT UYGUL.)
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat X 4 Saat 4 Saat 4 Saat 4 Saat
Dokunma Kurumast 2 Saat X 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat
Tam Kuruma 72 Saat X 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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En son teknolojide Uretilen, saf halde miikemmel 6zelliklere sahip bir polimerdir. Kullanima hazir, UV direngli, parlak, elastik bir yapidadir. Teraslarda, catilarda, balkon ve 1slak hacimlerde , beton, sap, siva, ahsap, metal
yiizeylerde, sprey poliiiretan is1 yalitimi uygulanmis yiizeylerde, dis cephelerde yalitim malzemesi olarak kullanilir. Hafif yaya trafigine aciktir. isciligi kolay ve siratlidir.

KULLANIM ALANLARI

«Teras, cati ve balkonlarin yalitiminda,

« Dis cephelerde,

- Catilarda, ahsaplarda,

« Eskiden yapilmis stirme esasli bitlimlu sorunlu yalitimlarin Gzerinde,
« Asfalt ve beton zeminlerde,

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhgi: Zemin saglam, temiz ve ytiklere karsi dayanikli olmalidir. Uygulama 6ncesi tim yiizeyler yag, kir ve benzeri her tiirli kalintilardan temizlenmelidir. Beton, mermer, granit, ham ahsap, fayans, seramik,
membran, shingle ve benzeri ylizeyler icin astar olarak trintin kendisi kullanilmalidir. Astar uygulamasinda, ISONEM MS POLYMER iriinii %200 su ile seyreltilir ( 1 kg MS Polymer:2 kg Su) ve sert bir firca ile ylizeye
yedirilir. Astar uygulamasinin 1-2 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gecilmelidir. Sac/metal gibi yiizeylerde uygulama 6ncesi ylizeylere ISONEM ANTI RUST ASTAR (Antikorozif Astar) ile 0,250 -
0,350 kg/m” sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Uygulama sekli: ISONEM MS POLYMER kullanima hazirdir. Astar uygulanmis yiizeye firca, rulo veya uygun bir ptskiirtiicti ile iki kat halinde uygulama yapilir. Katlar arasi bekleme siiresi en az 4 saattir. Uriin uygulama
yapilacak iklim kosullari ve hava sicakligina uygun olarak “yazlik” ve “kishk” olmak tzere iki tipte tiretilmektedir. Yazlik tirtin 18 - 40°C, kislk trtin ise 5 - 17°C sicakliklari arasinda yapilacak uygulamalar i¢in uygundur.

TEKNIK OZELLIKLER

+Yogunluk (25°C, g/mL) : 1,05+0,10
«pH (25°C) : 70-9.0

- Viskozite (25°C, mPa.s) ¢ 13000 - 15000
- Kati Madde Orani (Agirlikga %) : 46 +2

- Su aktarim hizi (kg/ m2. hos) : <0,1SINIFW;

4 4 )

« Cekip koparma deneyi yoluyla Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik ytikii olmadan > 0,8 . .
yapisma dayanimi (N/mm?) ONEMLI UYGULAMA KOSULLARI
« Su buhari gegirgenligi (m: : 5< So<50SINIFII & i
u buhan gegirgenligim) 5 < 5o ve RISKLER
Gozilicii Pou . " T—— Uygulama yapilan yiizey, uygulama . .
. Renl.( : Istenilen tunZ\ renkle'rQe' u"retlleblllr. esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada gﬁ;m: vayl;'l;tak gZule?lY te;;::zi
- Sarfiyat : 08-1kg/m (ZRenkll, |kj/ug kat uygulama) mekanik darbeler vb. tim  dis dikkat . ki, 2 e
300 - 500 g/m” (Seffaf, i kat uygulama) etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler Géllenme olmamall, iizerinde kar
-B bilen(Kaplanabilen) Alan : Renkli Uygulama: 5 kg: 5 - 6 m*/kova - 10 kg: 10 - 12 m*/kova - durmamali, egimli yiizey olmalidir.
18kg: 18 - 22 m?/kova Uygulama yapilacak iklim kosullari Dondan koruyunuz.
Seffaf Uygulama: 5 kg: 10 - 17 m*/ kova - 10 kg: 20 - 33 m? / kova ve hava sicakligina gére iiriin Kullaniimas | Astar uygulamasinda = uygulama
. 5 Kishik olarak temin etmell dnerilen diger zemlnme»baAgh olfrak yiizeye uygun
18 kg: 36 - 60 m* / kova veya kislik olarak temin etme . ISONEM iiriinleri| 35tar seimi asagidaki tabloda yer
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Ciglenme noktasi sicaklig civarind. alan bilgilere gore yapilmalidir.
- Ambalaj i 5,10ve 18 kg PP kova 2 - 5°C)  kesinlikle I 1840 °C arasinda uygulanmahdir.
-Depolama Sicakligi 5-35°C yapilmamalidir. :Zg;l.a;a (Yazlik uygulama)
- Raf Omrii Orijinal, agilmamis ve hasar gormemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim 5-17 *Carasinda uygulanmalidir.
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. (Kishk uygulama)
- Depolama Kosullari Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. ) \
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde
Yiizey Nemliligi Kuru yiizey Kuru yuzey Kuru yuze: Kuru yiize Kuru yuze: Kuru yiize
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey. Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM MS POLYMER (seyreltilmis) | ISONEM MS POLYMER (seyreltiimis) | ISONEM MS POLYMER (seyreltiimis) | ISONEM MS POLYMER (seyreltimis) | ISONEM MS POLYMER (seyreltilmis) ISONEM ANTIRUST ASTAR
Astar Kullanim Miktari 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m* 250-350 g/m?
Uriin Kullanimi 2 kat 2 kat 2kat 2 kat 2 kat 2kat
Uriin Kullanim Miktart 0.8 - 1kg/m? [ Renkli, 2 kat) 0,8-1kg/m* [Renkli, 3 kat] 0,8 - 1kg/m? [ Renkii, 2 kat) 0,8 - 1kg/m? [ Renkli, 3 kat) 0,8 - 1kg/m? [ Renkli, 3 kat) 0,8 - 1kg/m? [ Renkl, 3 kat)
300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat)
Katlar Arasi Bekleme 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat
Dokunma Kurumasi 3 Saat 3 Saat 3 Saat 3Saat 3 Saat 3Saat
Tam Kuruma 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat
- J/

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontroltimiz ve sorumiulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiiztn kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Kullanima hazir, suyu aninda donduran sok priz harcidir. Su ile temas ettiginde yaklasik 40 saniyede prizini alarak suyu keser. ISONEM M 36 aktif su akintilarinda ve yiizey sularinin kurutulmasinda
kullanilir, ISONEM M 36 suyu durdurarak, yapilacak olan izolasyona hazirlik igindir. Yiiksek genlesme 6zelligine sahiptir, biiziilme yapmaz. Soda veya klor icermez, donatiya ve demire zarar vermez,
aderans o6zelligi mikemmeldir.

KULLANIM ALANLARI

« Basingli gelen sularin durdurulmasinda,

« Cimento esasli yalitimlarin siriilmesinden énce su sizintilarinin kesilmesinde,
- Yiizeyin kurutulmasinda ve catlaklardan gelen akintilarin 6nlenmesinde.

UYGULAMA BILGILERI

Uygulama $Sekli: Toz halde uygulama yapilir. Uygulama sirasinda mutlaka lastik eldiven takilmalidir. Hazirlanan ylizeye tampon icin avug icine bir miktar toz alinir ve aktif su sizintisi olan bolgeye tek
hamlede kuvvetlice malzeme elle bastirilir. Bu isleme toz sertlesene ve su kesilene kadar devam edilir. Su durdurulduktan sonra ISONEM M 36 iizerinde kalan serbest haldeki malzemeler kuru bir fircayla
temizlenir. Daha sonra tizerine ISONEM M 35 (i kat uygulanarak kalici bir yalitim olusturulur. Sayet ISONEM M 36 yiizeye sivama seklinde harg gibi uygulanacak ise 2/5 oraninda (%40) temiz suyla
karistirilarak macun kivamina getirilir. Hazirlanan bu karisim ufalanmadan yogrulabilir kivamda yapilir. Bu harg reaksiyon ile 1sinmaya baslar ve 1sinan harg tikag haline getirilerek suyun ¢iktigi delige tek
hamlede bastirilir. Tam olarak sertlesmesi beklenir ve el bir siire orada bekletilir. Tekrardan kuru uygulamada oldugu gibi sivama uygulamada da lizerine daha kalici olmasi adina ISONEM M 35 ii¢ kat
stirtlerek yalitim tamamlanir.

TEKNiK OZELLIKLER

- Basing dayanimi (Mpa) ¢ 210, SINIFR1

- Kloriir iyonu igerigi (%) : <005

- Yapistirma suretiyle olusmus bag (Mpa) 1 >08

- Soklanma siiresi (sn) t 40-50

- Coziicli tSu

- Renk ¢ Gri

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan ¢ 5kg: Min. 2,5 L bosluk/5 kg PP kova,
10 kg: Min. 5 L bosluk/10 kg PP kova,
18 kg: Min. 9 L bosluk/18 kg PP kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj ¢ 5,10 ve 18 kg PP kova

-Depolama Sicakligi  : 5-35°C

- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullari Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.
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. - ygulamada . s niz @
mekanik  darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi |olmall, ki, yag, camur gibi 2
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Kullanilmasi Uzerine kalici bir yalitim igin
nerilen diger |ISONEM M 35 uygulanmalidir. )
ISONEM iiriinleri Priz Yaklasik
40 sn.
J
Uygulama 5-35°Carasinda uygulanmalidir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdr. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece riiniimiiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar. 4
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Polimer esasli yiiksek dolgu ve képriileme ézelligine sahip mastiktir. U.V, giines ve dis hava kosullarina karsi oldukca dayanimli, direncli ve elastiktir. Tek bilesenlidir. Uzeri boyanabilir. Uzun émdirltdiir. Yanici degildir.
Emici ve kuru her tiirlii ylizeye yapisabilir.

KULLANIM ALANLARI

« Su bazli boya ve kaplama 6ncesi atlaklarin doldurulmasinda,

- Dilatasyon ve genlesme derzlerinde,

+ Baca dibi stizgeg kenarlarinda,

+Fuga ve derzlerde,

+ Tas, seramik, mermer vs gibi kaplamalarin ek yerlerinde, stipiirgeliklerde,
« Catlaklarda veya deliklerin doldurulmasi ya da onarilmasinda,

« Prefabrik oluk ve cephelerin ek birlesim yerlerinde.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirhigr: Yiizey mutlaka temiz olmaly, kir, yag, camur vs gibi aderans azaltacak etmenlerden arindinimalidir.

Uygulama sekli: ISONEM A4 ambalaji acildiktan sonra homojen kivam elde edilinceye kadar 2 dk karistirilir. Eger dilatasyon veya genlesme derzi yapiliyorsa mutlaka 6nceden derze PE dolgu fitili konulmasi ve tizerine
uygulamanin yapilmasi 6nerilir. Pah detay uygulamalarinda derz filesi ile kullanimi 6nerilir. Kullanima hazir olan ISONEM A4 bir spatula yardimi veya agizdan dolma mastik pompasi vasitasi ile mevcut hazirlanan satiha
doldurulur. Doldurulduktan sonra ylizey islak bir siinger ile duizeltilir. ISONEM A4 tek seferde 5 mm’den fazla uygulanmamalidir.

- Su aktarim hizi (kg/ m2. hos) < 0,1 SINIFW;

TEKNIK OZELLIKLERI

+Yogunluk (25°C, g/mL) ¢ 1,400,170
«pH (25°C) + 70-90

- Viskozite (25°C, mPa.s) + >70000

- Kati Madde Orani (Agirhikea %) P 74+2

4 )

- Cekip koparma deneyi yoluyla Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiiki olmadan > 0.8, ( o . )
yapisma dayanimi (N/mm?) trafik yiikii ile birlikte 1.5 N/mm? UNEM LI UYGULAMA KOSULLHR'
« Su buhari gegirgenligi (m) ¢ So<5mCLASSI & ve RiSKLER
- Gozilch PSu ) I o Uygulama yapilan yiizey, uygulama
«Renk * Beyaz, istenildiginde renklendirilebilir. esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
- Sarfiyat ¢ 5X5mmve 1 mticin30g mekanik  darbeler vb. tim di dikkat edilmesi |oImal, kir, - yaG, camur _gibi
R [ . . - - $ maddelerden anndiriimis olmalidir.
. p )Alan ¢ 10x10 mmicin 120 m.til / 18 kg etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler Nemli havalarda uygulama
yapilmamasi gereklidir.
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
- Ambalaj : 5,10 ve 18 kg PP kova g:!:;‘e'mg'er x
. Depglan:l.a Sicakh@ : 5-35°C ISONEM iiriinleri
«Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. . 535 °C arasinda uygulanmalidi
+Depolama Kosullari : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. :g;:;‘a ’
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Catlak Doldurma X X Derz araliklar, birlesim yerleri Catlak Doldurma X
Yiizey Nemliligi Kuru yiizey X X Kuru yiize Kuru ytzey X
Onerilen Aparat Spatula, Mastik Pompa X X Spatula, Mastik Pompa Spatula, Mastik Pompa X
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktari X X X X X X
Uriin Kullanimi Dolgu Malzemesi X X Dolgu Malzemesi Dolgu Malzemesi X
Uriin Kullanim Miktan Tek seferde Max. 5 mm X X Tek seferde Max. 5 mm Tek seferde Max. 5 mm X
Katlar Arasi Bekleme X X X X X X
Dokunma Kurumasi 3-6 Saat X X 3-6 Saat 3-6 Saat X
Tam Kuruma 72 Saat X X 72 Saat 72 Saat X

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




Uygulandigi dis cephelerdeki emici ylizeylerde film tabakasi olusturmadan géruntiyi ve dokuyu bozmadan dogalligini koruyarak su gegirimsiz hale getiren siloxan esasli seffaf bir yalitim Grintidur. Yuzeyde film tabakasi
olusturmadigindan binanin ya da tasin nefes alma kapasitesini engellemez, azaltmaz ya da gériintlstini bozmaz. Kararma ve kabartma yapmaz. Alkali dayanimi cok yiiksektir ve bu nedenle yeni veya eski betonlarda
rahatlikla uygulanabilir. Uygulandigi pres tugla, dogal, yapay tas veya sivalarin harcindan dolayi olusan tuz kusmalarini ve lekelenmelerini 6nler. Islanmayi engellediginden dolay da binalarin isi izolasyon degerinin
kaybolmasini 6nler. Yagmurun tahribatindan ve korozyonundan binayi korur. Yapilarin émriini uzatir.

OZELLIKLERI

- Seffaftir, film tabakasi olusturmaz, dogal goriintiyt bozmaz, vernik gibi parlak goriintii vermez.
« Derinlemesine isler, ylksek penetrasyon 6zelligine sahiptir.

« Yiksek alkali dayanimi vardir.

« Yapilarin nefes almasini engellemez.

+ Uzun 6miirlt ve ekonomiktir.

« Yagmurdan olusan kirlenme kararma,ve renk bozukluklarini 6nler.

« Don hasarlari ve tuz kusmalarindan korur.

KULLANIM ALANLARI
Mineral bazli ve emici her tiirlii yiizeye uygulanir. Ornegin; briit beton, siva, tugla, briket, traverten, dogal tas, mozaik, gaz beton; kiremit vb. Yalnizca mermer, granit, cam, metal, plastik gibi emici olmayan yiizeyler ile
yatay emici ylizeylerde uygulanmaz. ISONEM MS 80 boyasiz ve emici yiizeye sahip binalarin dis duvarlarini yagmur ve etkilerinden korumak igin kullanilir.

UYGULAMA BIiLGILERIi

Yiizey hazirhgi: Uygulama yapilacak ylzey kuru, saglam ve her tiirlii kir, yag, tozdan arindirilmis olmalidir. Islak ylzeylere uygulama yapilmamalidir. Mutlaka ytizeyin kurumasi saglanmalidir. Yiizeyin emiciligini azaltacak
katmanlar temizlenmelidir. Uygulama yapilacak yiizeyde 1 mm den biiytik catlaklar olmamali, varsa onarilmalidir.

Uygulama sekli: Uygulama yukaridan asagiya dogru firca, rulo ya da puskirtme yardimiyla, en az iki kat halinde yapilmalidir. Birinci kat uygulamasi tam kuruma yapmadan yas istii yas olarak ikinci kat uygulanmali
ytizeyin tam olarak doyurulmasi saglanmalidir. Uygulama sirasinda yanict madde kullanilmamalidir. G6z ve deri temasindan kaginilmali, koruyucu eldiven ve gozlik kullanilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER 4 N\ )
- Yogunluk (25°C, g/mL) : 075+0,10 A ONEMLI UYGULAMA KOSULLARI
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 0-500 & RIS KLER
-isleme Derinligi (H, mm) ¢ >10mm, SINIF Il Uyaul | " | ve
- Hidrofobik emprenyenin su emmesi : Absorbsiyon orani < 7.5, absorbsiyon orani ez,r?;;rg: Vyeapsloanr:as)l/:j:y’ya;f:rar:: Uygulama yapilacak yiizey temiz
. !  ye AR (el Uygulamada Imali,  kir, yag amur  gibi
ve alkali deneyindeki direng (H, %) <10 (alkali ¢ozeltisine daldirma sonrasi) mekanik darbeler vb. tim  dis dildat odi _ | olmali, o yad, ! Igd
: " f . - olmalidr.
. H.|.dt:.of.<.)b|k emprenyenin kuruma hizi (H, %) : >10, S_IN".:_ ||” . etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler Birinci kat uygulamasi tam kuruma
- Coziicii : Organik ¢oziict yapmadan yas iistii yas olarak ikinci
+Renk : Seffaf Uygulama sirasinda yanici madde ZZ‘ Srylﬁfnlzzmasl'a‘:’:‘f'y“‘:“::" OE‘:?S
- Sarfiyat : Yiizeyin emiciligine gére 100-200 mL/m?, kullaniimamalidir.  Géz ve deri olmyayan yuze3|er e yatay
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 17,5-35m?/3,5 L teneke kutu. temasindan kaginilmali, koruyucu yiizeylerde uygulanmaz.
eldiven ve gézliik kullanilmalidir. Kullanilmasi X
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA 6nerilen d 'ger .
- Ambalaj : 3,5L teneke kutu. ISONEM iiriinleri
-Depolama Sicakhgr  : 5-35°C Uygln:llama 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
- Raf Omrii +  Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim sicakiign
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. ) \

-Depolama Kosullari  :  Kuru ve serin ortamlarda, 1si ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklari sikica

kapali olarak saklayiniz. N\
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Kurur
Yiizey
Zemin
BETON DOGAL TAS HAM AHSAP TUGLA, BRIKET MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Sirme Sekli Dikey Dikey Dikey Dikey X X
Yiizey Nemliligi Kuru yiize Kuru ylizey Kuru yiize Kuru yiize X X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey. Firca, rulo, uygun spre X X
Astar Kullanimi X X X X X X
RAstar Kullanim Miktari X X X X X X
Uriin Kullanimi 2kat 2kat 2kat 2kat X X
Uriin Kullanim Miktari 100 - 200 mL/m? (2 KATUYGUL.] | 100 - 200 mL/m? (2 KAT UYGUL. ) 100 - 200 mL/m? (2 KAT UYGUL. ) 100 - 200 mL/m? (2 KAT UYGUL. ) X X
Katlar Aras) Bekleme 1. kat uygulama sonrasi bekleme 1. kat uygulama sonrasi bekleme 1. kat uygulama sonrasi bekleme 1. kat uygulama sonrasi bekleme y
yaplimaksizin 2. kat uygulamaya gecilir| yapimaksizin 2. kat uygulamaya gegilir.| yapilmaksizin 2. kat uygulamaya gegilir.| yapilmaksizin 2. kat uygulamaya gegilir. X
Dokunma Kurumasi 1Saat 1Saat 1Saat 1Saat X X
Tam Kuruma 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat X X
- /
Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
EES ce s
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece Griiniimiiziin kalitesiyle sinirlidir ve f&y bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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SIPER KRISTALIZE SIZDIRMAZ
SU iZOLASYONU

Tek bilesenli cimento esasli stiper kristalize su yalitim triinidur. Beton yiizeylere hem negatif hem de pozitif taraftan uygulanarak derinlemesine yalitim saglar, uygulandigi ytizeyde icerisindeki super jeller sayesinde
kireg partikulleriyle tepkimeye girerek kristaller tretir ve betonun yapisina derinlemesine isler. Yeni beton ytizeylere uygulanabilir. Uygulandigr ytizeyde hidratasyon siirecini yavaslatir ve rétre catlagi olusumunu azaltir.
Su yalitiminin yani sira betonu korozyona ve seyreltik kimyasallara karsi korur.

KULLANIM ALANLARI

« Yatay/dUsey zemin ve duvarlarin icten ya da distan su yalitiminda,
« Su deposu, atik su ve diger su depolarinda,

« Deniz suyuna maruz kalan beton yiizeylerde,

«Bodrum kat ve toprak alti temel yalitimlarinda,

« Temel perde duvarlarinin icten ya da distan yalitiminda,

« Sulama kanallari ve tiinel ya da baraj yapilarinda.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirh@:: Uygulama yapilacak yiizeyler onceden nemlendirilmelidir. Nemlendirme islemi uygulamaya baslamadan 2 saat 6nce ylizeyi doyuruncaya kadar yapilir. Yiizey 6nceden nemli ya da islak ise bu isleme
gerek kalmaz. Uygulama yapilacak ytizeyler serbest parcaciklardan yag, kir, camur gibi yabanci maddelerden arindirilmalidir. Segregasyon ve beton bozukluklari ve tij delikleri var ise bunlar 5nceden ISONEM D 10 LATEX
stirtilerek ISONEM M 03 Elastik Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dilatasyonlar nceden ISONEM A4 elastik dolgu ile doldurulmalidir. Yiizey hazir hale geldikten sonra karisim hazirlanmalidir.

Karisimin hazirlanmasi: 7 L temiz su uygun bir kaba dokiiltr. Devamli karisim yapilirken ISONEM M 35 (20 kg) yavas yavas dokiilerek karistirma islemine 5 dk devam edilmelidir. Karistirma islemi miimkiinse 400 devir
bir matkap ve karistirict ile yapiimalidir. Karistirma islemi bittiginde homojen firca ile strtilebilir boya kivaminda bir harg olur.

Uygulama sekli: Uygulama bir firca yardimiyla katlar arasinda 4 saat bekleyerek ti¢ kat halinde uygulanir. Uygulama her katta zit yonlerde strilmelidir. Yuzey ti¢ kat uygulama yapildiginda tamamen kapatmalidir.
Uygulama don ve asin sicakliklarda yapilmamali, yazin serin ortamlarda aksam ya da sabah saatlerinde yapilmalidir. Soguk bélgelerde don olusuyorsa zemin ya da duvar sicak su ile 6nceden sulanmalidir. Uygulama
yapilan ytizeyler eger arkadan siva islemi yapilmayacak ve agikta kalacak ise 48 saat araliklarla nemlendirilmelidir. Bu islem kir stirecini hizlandirir ve daha basarili yalitim saglar.

TEKNIK OZELLIKLER

«pH (25°C) : 120-130
- Su aktanim hizi (kg/ m?. ho3) : <O1SINIFW, (" .. . (" )
- Cekip koparma deneyi yoluyla : Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yukiu olmadan = 0.8, U N EM LI UYGULHMH KOSULLHRI
yapisma dayanimi (N/mm?) trafik yukii ile birlikte 1.5 N/mm? & ve RiSKLER
- Su buhari gegirgenligi (m) g < So<50SINIFII Uygulama yapilan yiizey, uygulama
- Coziicii U. esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
+Renk : G , mekanik darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi |olmaliki, ~yag,  camur  gibi
- Sarfiyat ¢ 2-3kg/m” (3 kat uygulama) etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler maddelerden anindirilmis olmalidir.
.B bilen(Kaplanabilen) Alan  : 6-10 m?/ kraft torba
Uygulama, asin yiiksek hava Kullanilmas: Segregasyon ve beton bozukluklari

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA sicakliklarinda ya da don esnasinda énerilen diger |ve tij delikleri icin ISONEM D 10

N ISONEM iiriinleri| LATEX + ISONEM M 03, dilatasyonlar
- Ambalaj : 20kg kraft torba yapilmamahdir. icin ISONEM A4.
-Depolama Sicakhgr : 5-35°C
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gormemis ambalajlarda depolandigi takdirde tiretim UYSI':Ilﬂémﬂ 5-35°Carasinda uygulanmalidir.

sicakhgi

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullan

Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.
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Kimyasal Direng Mekanik Direng
Yiizey
Zemin ’
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde X X X X X
Yiizey Nemliligi Nemli yizey X X X X M
Onerilen Aparat Firga, uygun sprey X X X X X
Astar Kullanimi X X X X X M
Astar Kullanim Miktari X X X X X X
Uriin Kullanimi 3kat X X X X X
Urin Kullanim Miktari 2-3kg/m? [ 3KATUYGUL.) X X X N N
Katlar Arasi Bekleme 2- 4 saat X X X X X
Dokunma Kurumasi 2 - 3 Saat X X X M "
Tam Kuruma 28 Gun X X T < ~
\ \_ )

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece triiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik f8yleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Rutubetli ve tuzdan zarar gérmis duvarlarin islahi igin tretilmis 6zel sivadir. Duvarlar yagislarla birlikte, farkli mevsimlerde topraktaki mevcut karbonat, stilfat, nitrat gibi esitli tuzlarla yiikli suyu kilcal
kanallar ve bosluklar vasitasiyla cekerler. Daha sonra topraktan ¢ekilen sular buharlasarak ucar, geride ise suyun rutubet izi ve topraktan cekilen tuzlar kalir. Bu tuzlar zamanla duvar ve siva icinde birikir
ve rutubetle tekrar temas ettiginde yiizeydeki boyayi, hatta sivayi patlatarak duvardan disari cikar. Bu sorunun ¢éziimii icin ISONEM MS 20 KAPILER SIVA yapilir ve suyun rutubet izi yapmadan hizla
buharlasmasi saglanir. ISONEM MS 20 icerisinde tuzlan depolayacak ve genlesmelerini 6nleyecek mikro bosluklar vardir. Bu bosluklar sayesinde tuzlarin boyaya ve sivaya zarar vermesi 6nlenir. Tuz
kusmasina baglh kabarmalari 6nler. ISONEM MS 20 hidrofobik (su itici) yapidadir. %40’ a varan mikro bosluklar sayesinde isi yalitimi da saglar. Tuz kusmasina bagl kabarmalari 6nler.

KULLANIM ALANLARI

- Banyo, mutfak, bodrum gibi rutubetli duvarlarda,
« Toprak ile temas halinde olan duvarlarda,

- Subasmanlarda ve her tiirlii boya kabarmalarinda.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhgr: Yiizey tuz tahribatina ugramis eski sivalardan kazinarak arindirilmali catlak ve bosluklar ISONEM MO3 elastik harcla doldurulmalidir.

Uygulama sekli: Tuz tahribatina ugramis siva katmani mekanik yontemlerle tamamen kazinir. 4 L su uygun bir kaba aktarilir. Motorlu bir karistiriciyla homojen hale gelene kadar tam 5 dakika karistirilir.
Uygulama iki kat olarak yapilir. ik katman yiizeye 5 mm kaliniginda malayla cekilir. ikinci kat 24 saat sonra 2 cm kalinhginda cekilerek mastarlanir ve perdahlanir. Boya yapilacak ise 14 giin sonra
yapilmalidir. Boya cinsi segilirken nefes alan boyalar tercih edilmelidir.

TEKNIK BILGILER
+ Su tutma orani (%) : 98
- Kapiler su emme orani (kg/m?) : 035
+ Mikro bosluk orani (%) : 34
- Su penetrasyon derinligi (mm) 2 - ~N ( \
- Basing dayanimi (Mpa) ¢ 210, SINIFR1 . .
 Klori iyomu isergi %) : Zocs /N GNEMLI UYGULAMA KOSULLARI
. Yip!‘ thn‘rma suretiyle olusmus bag (Mpa) 20,8 & ve RISKLER
- Coziicii ¢ Su Uygulama yapilan yiizey, uygulama
.Renk : Gri esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada Uﬁ’gul'amaklyap"a‘?k yuzey ‘e"f‘:)z_
- Sarfiyat 20 kg/m’ (2,5 cm kalinhigindaki siva icin) mekanik  darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi |olmali, ki, yag, camur  gibi
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Min. 1 m?/1 Kraft torba etkenlerden 24 saat korunmalidr. gerekenler maddelerden anndinims olmalidr:
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Kullaniimasi  |Gatlak ve bosluklarin tamiri igin
- Ambalaj ¢ 20 kg Kraft torba nerilen diger |ISONEM M 03 elastik tamir harci
-Depolama Sicakhgr ¢ 5-35°C ISONEM iiriinleri kullaniimalidir.
- Raf Omrii ¢ Orijinal, agcilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde

tretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. Uygulama 5-35°Carasinda uygulanmalidr.
-Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklarn sikica kapali olacak sekilde sicakiigr

depolayiniz.
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Isi Yalitim Suratli
Ozelligi Kurur

Yiizey
Zemin ’
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Dikey/Yatay X X X X X
Yiizey Nemliligi Nemli yizey X X X X X
Onerilen Aparat Mala X X X X X
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktari X X X X X X
Uriin Kullanimi 2 Kat X X X X X
Uriin Kullanim Miktari 20kg /m? X X X X X
Katlar Arasi Bekleme 24 Saat X X X X X
Dokunma Kurumasi 24 Saat X X X M "
Tam Kuruma 14 Gun X X X X X
\ \_ )

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
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tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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iki bilesenli, toz ve sivi hybrid polimer esasli, catlak kopriileme kapasiteli ve tizerinde yiirtinebilen, yiiksek asinma mukavemetine sahip yeni nesil su yalitim kaplamasidir. UV ve giinesten etkilenmemesi, hizli kurumasi ve
isciliginin kolay olmasindan dolayi son derece kullanima elverisli bir Griind(ir. Stirillerek uygulanir, yiksek elastikiyete sahiptir. Uygulandigi ytizeydeki kilcal ve rotre catlaklarini kapatir. Yiksek aderansa sahiptir. Beton siva,
sap vb. ylizeylere miikemmel yapisir ve zamanla kalkma yapmaz. Dis hava kosullarina, UV isinlarina, mekanik darbelere ve asinmaya karsi direnclidir.

KULLANIM ALANLARI

« Duvar ve zeminlerin pozitif yalitimlarinda,

« Beton, siva ve sap ustu yalitimlarda,

« Balkon, teras, ylizme havuzlarinda,

«Islak hacim, dus ve hamam tarzi yerlerde,

« Distan perde duvar yalitimlarinda,

« Prekast ve prefabrik elemanlarda, catilarda.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirhigi: Uygulama yapilmadan 6nce ylizeyler, yag, toz, kir vb. yabanci nesnelerden temizlenmelidir. Uygulama yapilacak ytizeyler mutlaka temiz ve nemli olmalidir. Yag, kir, pas ya da aderans azaltici unsurlar yok
edilmelidir. Yuzeyde tamir gerekecek yerler, segregasyonlar ya da bosluklar var ise bunlar ISONEM M 03 elastik hargla doldurulmalidir. Eger aderans problemi yasanacak veya tutunma sorunu olacak yiizeyler varsa
o6nceden ISONEM D 10 LATEX aderans arttirici ile astarlanmali ve tam kurumadan ytizey hafif yapiskan halde iken ISONEM MD 28 uygulamasina gegilmelidir.

Karisimin hazirlanmasi: ISONEM MD 28 iki bilesenden olusmaktadir. Birinci kisim toz polimer ve sertlestiriciden olusan A komponent, ikinci bilesen ise sivi polimerden olugan B komponenttir. Sivi halde bulunan B
komponent (10 kg) temiz ve yeterli buytklukteki bir kaba konur. Bir mikser yardimiyla devamli karistirilan siviya, yavas yavas toz haldeki A Komponent (20 kg) ilave edilir ve hi¢ topak kalmayacak sekilde yavasca karistirilir.
Karistirma islemine 5 dakika devam edilir. Karistirma sonunda homojen, fircayla stirlebilir kivamda bir harg elde edilir.

Uygulama sekli: Hazirlanan ISONEM MD 28 yiizeye 3 kat halinde uygulanmalidir. Uygulama islemi; bir firca yardimiyla birbirine dik katlar halinde, homojen ve diizglin yapilmalidir. Tek katta uygulanan yas film kalinhg
1 mm'’yi gegmemelidir. Katlar arasinda minimum 4 saat beklenmeli ve katlar arasi uygulamaya 24 saatten fazla ara verilmemelidir. Uygulama, asin sicakta ya da donda yapilmamali, sabah serini ya da aksam serininde
yapilmalidir. Pah detay uygulamalarinda derz filesi ile kullanimi 6nerilir. Uygulama sonunda kullanilan aletler su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER ( \
- Yogunluk B komp. (25°C, g/mL) 1.00+0.10 . .
ik B ko, Jo0ee GNEMLI UYGULAMA KOSULLARI
. Viskozite B komp. (25°C, mPa.s) 500 - 2000 & ve RISKLER
- Kati madde oran1 B kozmp. (Agirhkea %) 48+2 Uygulama yapilan yiizey, uygulama
- Su aktarim hizi (kg/ m®. ho*) <0,1SINIFW; esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uyqul lacak yGzey temi
- Cekip koparma deneyi yoluyla Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiikii olmadan > mekanik  darbeler vb. tim  dis :i’;(gk:'ta:("?l‘:esi O,er:,fmakizap'yzg Z:,Z:J', e;;
yapisma dayanimi (N/mm?) 0.8, trafik yukd ile birlikte 1.5 N/mm? etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler maddelerden arindiriimis olmalidir.
« Su buhari gegirgenligi (m) 5< So<50SINIFI
- Karisim omrii (23°C) 30 - 40 dakika Uygulama, agsin  yiiksek hava
- Coziicii Su sicakliklarinda ya da don d Aderans icin ISONEM D 10 LATEX,
.Renk Yesilimsi gri yapilmamalidir. onerilen diger |yiizey tamirati icin ISONEM M 03
- Sarfiyat 2 -3kg/m? (3 kat uygulama) ISONEM iiriinleri| elastik tamir harci kullanilmalidir.
R bilen(Kanlanahil 2
: P ) Alan 10-15m®/1 set Uygulama 5-35°C arasinda uygulanmalidir.
sicakhgi
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
- Ambalaj : 30kg set (A Komponent 20 kg toz kraft torba + B Komponent 10 kg sivi PE bidon) \
-Depolama Sicakhgr : 5-35°C )
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamig ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. N\
- Depolama Kosullari :  Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. o O @)
<y =~ ISA
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Elastikiyet Dayanimi
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Sirme Sekli Birbirine dik katlar halinde X X X X X
Yiizey Nemliligi Nemli yize: X X X X X
Onerilen Aparat Firca X X X X X
Astar Kullanimi ISONEM D 10 LATEX X X X X X
Astar Kullanim Miktari 200 mL/m? X X X X X
Urin Kullanimi 3kt X X X X -
Uriin Kullanim Miktari 2-3 kg/m? [ 3KAT UYGUL. ) X X X X X
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat X X X X X
Dokunma Kurumasi 4 Saat X X X X X
- /

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece Griiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik féyleri, agiklamalar ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




Uygulandigr ytizeyde film olusturmadan zemine ya da derzlere emprenye olup tam koruma saglayarak yalitim yapar. Seffaftir, ylizeyin goriintlsini bozmaz, parlaklik vermez. Nefes alir, U.V den, glines
isinlarindan etkilenmez, yanmaz. i¢ ve dis mekanlarda kisa siirede uygulanir. isciligi kolaydir, ekonomik ve uzun émrltdiir. Her tiirlii kaplamasi bitmis, emici olan ve su yalitim sorunu bulunan yiizeylere
uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI
Her tiirlii siva, beton, gaz beton, sap gibi emici ylizeylere uygulanir. Yiizey emiciligi dustik olan alanlarda kullanildiginda, ylizeyde kalan malzeme artigy, ytizeyde leke kalmamasi adina temizlenmelidir.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhgi: Uygulama yapilacak ylizeyde catlak veya kalkan parcalar varsa bunlar tamir edilmeli, zemin yag, kir, toz vb. kirliliklerden arindiriimalidir. Derzler asinmis ise derz dolgulari yenilenmeli,
kalkan ya da yerinden oynayan kaplamalar kaldirilarak yeniden saglamlastiriimalidir. Mastik ve silikon uygulamalari eskimis ya da yok olmus ise bunlar da tamir edilmeli ve yiizey eksiksiz yalitim
uygulamasina hazir hale getirilmelidir. Zemin eger yikanmis ise mutlaka kurumaya birakilmali ve zemin kuruduktan sonra uygulama yapilmalidir.

Uygulama sekli: ISONEM BD bidonunda iyice calkalanarak karistirilir. Daha sonra plastik bir kovaya dokiilerek hazirlanan yiizeye bir firca yardimiyla iyice yedirilir. ISONEM BD seramik, mermer vs. gibi
sirl ylizeyde emilmedigi icin kuruyunca leke yapmasi nedeniyle 6nerilmemektedir. Bu nedenle, ézellikle derzlere dikkatlice sirdlir. Striilen yiizey bir saat kurumaya birakilir. Bir saat sonra nemli bir bez
ile emilmeyen yiizeylerde kalan malzeme artigi temizlenir. Temizleme islemi mutlaka nemli bezle yapilmalidir ve deterjan tiirii seyler kullanilmamalidir. ikinci kat uygulama maksimum bir saat icerisinde
ilk kat uygulama kurumadan yas tistl yas ayni islemler tekrarlanarak yeniden yapilir ve bir saat sonra nemli bezle seramik ve mermerlerin Uzeri silinerek ikinci ve son kat uygulama bitirilir.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL) 1,00+0,10
- pH (25°C) 7.0-9.0

- Viskozite (25°C, mPa.s) 0-500

- isleme Derinligi (H, mm)
- Hidrofobik emprenyenin su emmesi

<10 mm, SINIF |
Absorbsiyon orani < 7.5, absorbsiyon orani <10 (alkali

ve alkali deneyindeki direng (H, %) ¢ozeltisine daldirma sonrasi) 4 . . ) ( \
- Hidrofobik emprenyenin kuruma : >10,SINIFII & ONEM LI UYGULAMA KOSULLHRI
hizi (H, %) /\ ve RISKLER
- Coziicii ¢ Su Uygulama yapilan yiizey, uygulama
. :enfk : Seffaf ik | esn;smsa \‘/je ls)o?rasmds yagmur, Zu, Uygulamada glyrg::‘amak‘ryap‘;a:;k z:::zr ‘E;Lli
- Sarfiyat : 200 mL/m’ (iki kat uygulama, mekani arbeler  vb.  tim  di ; iimesi o g
* Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Min. st bidon etenlerden 24 sotkorunmalr. gerekemer | oo e Ao
ve ylizey kuru olmalidir.

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Kullanilmasi  |X
. Ambalaj : 5L PE bidon. onerilen diger
- Depolama Sicakhigr  : 5-35°C 1SONEM drdneri
- Raf Omrii ¢ Orijinal, acilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde

tiretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. :g;'g:‘a 535 Carasinda uygulanmaldr.
- Depolama Kosullari : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklar sikica kapali olacak sekilde

depolayiniz. ) \_
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Yiizey
Zemin
BETON, SIVA, GAZBETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK DERZLERI MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL

Strme Sekli Yatay X X Yatay X X
Yiizey Nemliligi Kuru yozey X X Kuru yizey X X
Onerilen Aparat Rulo, firca, uygun sprey X X Rulo, firca, uygun sprey X X
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktari X X X X X
Uriin Kullanimi 2 Kat X X 2 Kat X
Uriin Kullanim Miktari 200 mL/m?* X X 200 mL/m? X X
Katlar Arasi Bekleme max. 1 saat X X max. 1 saat X X
Dokunma Kurumasi 3 Saat X X 3 Saat X X
Tam Kuruma 2¢ Saat X X 24 Saat X X

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

@ C€ [szutesT]

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.

N
%

Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Elastik, sizdirmaz, catlamaz, yapisma mukavemeti yiiksek cimento esasli tamir harcidir. Polimer ve elyaf katkilariyla modifiye edilmistir. i¢ gerilimi diisiik ve kalin uygulamalarda son derece mukavemetli
bir tamir harcidir. Beton tamiratlarinda, su yalitim 6ncesi zemin haziriginda, tij deliklerinin kapatiimasinda ve pahlarda kullanilir.

KULLANIM ALANLARI

- Su yalitimi 6ncesi ylizey tamiratlarinda,

- Beton, siva ve sap tamiratlarinda,

- Segregasyon ve tij deliklerinin doldurulmasinda,
« Pah yapiminda ve tamiratlarda kullanilir.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhgi: Uygulama yapilacak ylizeyler temiz olmali ve nceden nemlendirilmelidir. Yiizeyde serbest parcaciklar, yag, kir, camur gibi aderansi azaltan etkenler varsa bunlar yok edilmelidir. Tamirat
yapilacak catlak ya da segregasyonlar en az 2 cm derinlikte cukur agilmalidir. Uygulama yapilmadan énce aderans zorlugu olabilecek emici yiizeylere uygulamadan 6nce ISONEM D10 LATEX (200 mL/m?)
strtilmesini tavsiye ederiz. Lateks uygulanmis ytzeyler kurumaya yakin ve hafif yapiskan iken tizerine ISONEM M 03 uygulamasi yapiimalidir.

Uygulama sekli: ISONEM MO3 elastik harg (20 kg) ile 4 L temiz su bir plastik kapta 400 devir bir karistiriciyla homojen bir sekilde karistirilir. Sayet karistirma islemi elle yapilacaksa daha kiigiik pargalar
halinde yapilmalidir. ISONEM M 03 elastik harcin yapisma aderansini ve su gegirimsizligini arttirmak icin icerisine ISONEM D10 LATEX katilabilir. Bu oran 20 kg ISONEM MO3 icerisine 1L ISONEM D10
LATEX katilarak ve 3 L su ilave edilerek yapilabilir. Karisim malayla ya da plskirtme yontemiyle yiizeye uygulanir. Cok sicak ve ¢ok soguk havalarda uygulamalara dikkat edilmeli ve asiri sicaklarda yapilan
uygulamalarda belli araliklarla ylizey nemlendirilmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER
- Basing dayanimi (Mpa) : =10, SINIFR1
« Kloriir iyonu igerigi (%) : <005
- Yapistirma suretiyle olusmus bag (Mpa) : >0,8
. Cozilcil : su ( . . N )
-Renk : Gri ONEMLI UYGULAMA KOSULLARI
- Sarfiyat : 20kg/m* (1 cmsiva igin) &VE R|SKLER
1 kg/500 mL bosluk icin Uygulama yapilan yiizey, uygulama . )
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan ¢ 1 cm kalinlikta siva igin min. 1 m? /Kraft torba, esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada glynfg'l'la'“akiryapgzgk jisind te;i‘l';
Dolgu olarak 10 L bosluk icin min. 20 kg / Kraft torba mekanik  darbeler vb. tim dis dikdat edil maddelerden arindi olmalidr.
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler Asii hava  sicakliklarinda,  belli
- Ambalaj : 20 kg kraft torba araliklarla | uygulama - ydzeyi
. Depglama Sicakhgr : 5-35°C Kullanilmasi | vapisma adera;.sm. ve su
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde onerilendiger | gecirimsizligini _ arttrmak icin
Uretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur‘ ISONEM iiriinleri| ISONEM D 10 LATEX kullaniimalidir.
-Depolama Kosullar1 : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde
depolayiniz. :Zgll('llla;a 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
J U
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Saratli
Elastikiyet Kurur

BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Tamir Harci X X X X X
Yiizey Nemliligi Hafif Nemli / Nemli yGizey X X X X X
Onerilen Aparat Mala X X X X X
Astar Kullanimi ISONEM D 10 LATEX X X X X X
Astar Kullanim Miktari 200 mi/m? X X X
Uran Kullanim Siva / Dolgu X X X X X
Urin Kullanim Miktari 20kg/m?(1cmswaicin)
1kg /500 mL boslukicin X X X X X

Katlar Arasi Bekleme X X X X X X
Dokunma Kurumasi 24 Saat X X X X X

Tam Kuruma 28Giin X X X X X
\ \_ )

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

@ C€ [szuTesT]
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdr. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece riiniimiiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar. 1 1
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Beton, siva, sap, cimento esasli yalitimlar veya seramik uygulamalarinda harcin icine katilarak ya da ytizeye surilerek uygulanan ve harca yapisma mukavemeti elastikiyet, aderans arttirici 6zellik katan
bir sividir. Stirildigi ytizeyde stiper bir yapiskan satih olusturarak tizerine gelecek eski veya yeni malzemeyi birbirine kenetler, milkemmel aderans ve tutunma saglar. Beton, siva, sap uygulamalarinda
soguk derz olusumunu engeller. Nemli ya da kuru zeminlerde uygulanir. Cok emici ytizeylerde astar olarak kullanilabilir. ISONEM D 10 LATEX stirme esasli yalitim 6ncesi ylizeye astar olarak kullanildigin-
da mekanik mukavemeti arttirir. Bdylece yalitim malzemeleri ylizeye daha iyi yapisir, kalkma ve kabarma yapmaz. Kullanildigr harglari plastifiye ederek harcin kolay uygulanmasini saglar. Harcin su tutma
kapasitesini arttirarak stratli kurumayi engeller. Rétre catlaklarinin 6niine geger. Harcin asinma direncini arttirir, sap uygulamalarinda tozumayi engeller. Donma ve ¢éziinme direncini arttirir. Yag ve
solvent gecirgenligini dustrdr. Kimyasallara karsi direncini gelistirir. ISONEM D 10 LATEX su bazli, akrilik emulsiyon esasli, tek komponenlidir.

KULLANIM ALANLARI

« Her tirli ¢cimento harglarinda,

- Sivalarda ve saplarda,

- Fayans, seramik yapistiricilarinin harcinda,

- Tamir harglarinda, soguk derzlerde,

- Beton tamiratlarinda aderans istenen yerlerde,

- Siva 6ncesi serpme uygulamalarinda,

- Sirme yalitim uygulamalarindan 6nce astar olarak kullaniimasinda.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey Hazirhgi: Uygulama yapilacak ytizeyler kuru veya hafif nemli olmalidir. Nemlendirme islemi ylizey tam doyana kadar yapilmalidir. Biitiin ylzeyler temiz ve serbest parcaciklardan arindiriimis
olmalidir. Yag, kir, boya, ¢cimento serbeti, pas ve tuz kusmasi gibi aderans azaltacak tabakalar uygulamadan 6nce temizlenmelidir.

Aderans icin: ISONEM D10 LATEX yiizeye inceltilmeden 200 g/m* olacak sekilde firayla siriiliir. Siirtildiikten hemen sonra yasken en geg 30-40 dakika icerisinde harg ya da yapistirma islemi iizerine
yapilir.

Beton ve Harg Katkisi igin: 1 m® beton ya da harg imalatinda 1 kg/m? olacak sekilde harcin suyuna katilarak kullanilmalidir. ISONEM M 03 elastik harglarda bir kovaya ( 20 kg ) yaklasik 1 kg ISONEM D10
LATEX katilarak sonra yeteri kadar su ilave (3 L) edilmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL) ¢ 1,00+£0,10

- pH (25°C) : 70-9.0

- Viskozite (25°C, mPa.s) ¢ 500-1500

- Kati Madde Orani (Agirhk¢a %) : 18+2

- Su aktarim hizi (kg/ m*. hos) : <0,1 SINIFW;

- Cekip koparma deneyi yoluyla : Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiikii olmadan > 0.8, trafik yiikii ile birlikte 1.5 N/mm?
yapisma dayanimi (N/mm?)

- Su buhari gegirgenligi () ¢ 5< Sp<50SINIFII

« Coziicii ¢ Su

- Renk : Seffaf

- Sarfiyat : 200 g/m’ (aderans igin), 1 kg/m* (beton ve harg katkisi)

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Aderans icin min. 25 m?/5 L, harg katkilarinda min. 5 m?/5 L, Aderans icin min. 50 m? /10 L, harg katkilarinda min. 10 m*10 L
Aderans igin min. 100 m* /20 L, harg katkilarinda min. 20 m*/20 L

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5,10 ve 20 L PE bidon

- Depolama Sicakhgr : 5-35°C

- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullari : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.

N\ N y
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A ONEMLI UYGULAMA KOSULLARI 5 E:E @)
. X
A\ ve RISKLER = -
Uygulama yapilan yiizey, Lfygulama Uygulama  yapilacak yiizey temiz :S Elastikiyet Yangin Sinif
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada  [oimali, ki, yag, camur gibi -
mekanik  darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi | maddelerden arindirilmis olmalidir. g —
etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler Inceltmeden uygulayiniz. Uygulama @ -
ytizeyi kuru veya hafif nemli olabilir. [G) l 7 %0
Kullanilmasi X Mukemmel Suratli
onerilen diger Yapisma kurur
ISONEM iirii
J
Uygulama 5-35 °C arasinda uygulanmalidr.
sicakhgt

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disind Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Grintimiizin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.




%700 Elastik sivi bitim esasli, kauguk mofiyeli kaplamadir. Strilerek uygulandigi ylzeylerde kuruduktan sonra eksiz ve su gegirmez bir kaplama olusturur. Yiiksek elastikiyete ve catlak kapatma 6zelligine sahiptir. Eski
ya da yeni catilarin yalitiminda Gzeri kapatilarak ve toprak altinda kullanima elverislidir. Yer alti sularindan etkilenmez. Kuru ya da hafif nemli pek cok yiizeye kuvvetle yapisir, zamanla kabarma ya da ayrilma yapmaz. Bitki
koklerine dayanimlidir. Bahge ve teraslarda kullanima elverislidir.Bitim emidilsiyon esasli, tek komponentlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Temel, perde duvar, bodrum dis duvarlarinda,

« Eski ya da yeni teras veya catilarda tizeri kapatilarak,

« Eski bitim ya da zift yapilmis ylizeylerin yeniden yalitiminda,

« Membranlarin tizerinde veya tamiratlarinda, Cati oluklarinda,

« Beton boru, tugla, tahta, ¢inko, gaz beton vb ylizeylerin yalitiminda,

« Toprak altinda yapilan her tiirli beton ytzeylerin korozyona karsi korunmasinda

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirh@r: Uygulama yapilacak ylzeyler kuru ya da hafif nemli olmalidir. Negatif yonden yalitimlarda ya da tuz kusmasi gériinen subasmanlarda kullanilmamalidir. Uygulama yapilacak ytizeyler her tirlii serbest
parcaciklardan, kir, pas, camur vs. den temizlenmelidir. Yuzeylerdeki cukur, segregasyon delik ve gatlaklar 6nceden ISONEM D 10 LATEX suriilerek ISONEM M 03 elastik hargla tamir edilmelidir. Eger dilatasyon var ise
ISONEM A 4 elastik dolguyla 6nceden dilatasyon yalitimi yapilmalidir. Astar olarak ISONEM BE 89 1'e 1 suyla inceltilir. Sert bir fircayla yiizeye yedirilir. Tam olarak kurumasi beklenir. Teraslarda ve catilardaki uygulamalar-
da bu islemden 6nce duvar ve parapet diplerine R-3 cm pah yapilmalidir. Teras ve gati uygulamalarinda mutlaka 45 g/m? yalitim filesi serilmesi ve uygulamanin bununla birlikte yapilmasi énerilir. Bodrum perdelerinde
ya da temellerde fileye gerek yoktur.

Uygulama sekli: ISONEM BE 89 Kullanima hazirdir. Buna ragmen uygulama yapmadan énce homojen bir sekilde karistirlmalidir. Astar isleminden sonra ISONEM BE 89 yiizeye inceltiimeden firca veya rulo yardimiyla
2-3 kat, katlar arasinda kuruma beklenerek siiriiliir. Uygulama her seferinde birbirine dik katlar halinde yapilmalidir. Teras ve catilarda veya catlama riski yiiksek zeminlerde katlar arasinda 45 g/m? yalitim filesi kullanarak
uygulama yapilmasi tavsiye edilir. Asirn sicaklarda ya da don gériilen havalarda uygulama yapilmamalidir. Yazin 6zellikle uygulamalarin sabah serininde ya da aksam serininde yapilmasini tavsiye ederiz. Uygulama
yapilacak catilarda dogru ve yeterli egimin verilmis olmasina dikkat edilmelidir. Yeterli su giderlerinin bulunmasi ve suyun catida birikerek géllenmesinin olmamasina 6nem verilmelidir. Pah detay uygulamalarinda derz
filesi ile kullanimi 6nerilir.

TEKNiK OZELLIKLER e ~N e ~N\

- Yogunluk (25°C, g/mL) 1,00+0,10 & UNEMU UYGULAMA KOSULLARI

- pH (25°C) 7.0-9.0 .

- Viskozite (25°C, mPa.s) : 8000 - 10000 &ve RISKLER
- Kati Madde Orani (Agirlik¢a %) : 53+2 Uygulama yapilan yiizey, uygulama

: esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
mekanik darbeler vb. tim dis

- Su aktarim hizi (kg/ m?. hos) < 0,1 SINIF W,
etkenlerden 24 saat korunmalidir.

Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
dikkat edilmesi | 0lmali, ki, yag, ~camur  gibi
maddelerden arindinlmis olmalidir.

- Cekip koparma deneyi yoluyla Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiikii olmadan > 0,8
yapisma dayanimi (N/mm?)

gerekenler
- Su buhan gegirgenligi () 5< So<50SINIFII
- Coziicii i Su Kullanilmasi | Gatlak ve bosluklar icin ISONEM M
- Renk : Siyah nerilen diger |03 Elastik Tamir Harc kullaniimalidhr.
- Sarfiyat t 1-1,5kg/m? (iic kat uygulama) ISONEM iiriinleri
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan 12-18 m*/set

Uygulama 5-35°C arasinda uygulanmalidir.
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA sicakhig
- Ambalaj 18 kg PP kova
- Depolama Sicakhig 5-35°C Y, \
- Raf Omrii Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullari Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. - O )
[
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Elastikiyet Dayanimi
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Yiizey & .
Zemin %E_,Ii —: Y ’
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birhirine dik katlar halinde X X X Birbirine dik katlar halinde X
Yiizey Nemliligi Kuru, Hafif nemli ytizey X X X Kuru, Hafif nemli yizey X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X X X Firca, rulo, uygun sprey X
Astar Kullanimi ISONEM BE 89 X X X ISONEM BE 89 X
(seyreltilmis) (seyreltiimis]
Astar Kullanim Miktari 200-300 g/m? X X 200-300 g/m*
Uriin Kullanimi 3kat X 3kat X
Uriin Kullanim Miktari 1-15kg/m? (3 KAT UYGUL. ) X X X 1-15kg/m? ( 3 KAT UYGUL. ) X
Katlar Arasi Bekleme 4 saat X X X 4 saat X
Dokunma Kurumasi 15aat X X X 1Saat X
Tam Kuruma 72 Saat X X X 72 Saat X

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroltimiiz ve sorumiulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiizin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




DF 9 AKRILIK ESASLI ISLAK HACIM SU YALITIMI, elastomerik reine esasli solvent icermeyen tek bilesenli akrilik polimer esash su yalitim malzemesidir. Uygulandigi yiizeyde kuruyarak eksiz, su gecirimsiz ve elastik bir
kaplama olusturur. Kaplama yiiksek mekanik mukavemete dayaniklidir. Yiiksek catlak kopriileme kapasitesine sahip olan ISONEM DF 9 tizerine fayans, seramik vb. kaplama uygun bir yapistiriciyla yapistiriimalidir.

KULLANIM ALANLARI
- Islak hacimlerde,
- Banyo - dus - wg,
« Teras ve balkonlarda,

- Mutfak ve benzeri islak olan her mekanda iceride ve disarida kullanima elverislidir.

UYGULAMA BIiLGILERI

Yiizey Hazirhgi: Uygulama yapilacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. Uygulama yapilacak yiizeylerde 6nceden ylizey tamiratlar ve benzeri yalitim 6ncesi hazirhigin yapilmasi gereklidir. Duvar ve taban birlesim
yerlerinde 45 g/m? yalitim filesi takviyeli kullaniimalidir. Eger uygulama yapilacak yiizeyde aderans énleyici toz kir vb. seyler varsa temizlenmeli ve zemine ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7
oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m? sarfiyat ile uygulanmalidir. Daha sonra astar 4 saat kurumaya birakilmalidir.
Uygulama sekli: ISONEM DF 9 kullanima hazirdir fakat kullanmadan 6nce iyice karistinimalidir. ISONEM DF 9 inceltilmeden iki kat halinde firca ya da rulo ile 4 saat arayla strdlur. Strtilen yalitim uygulamasi 24 saat stire
ile suya karsi korunmalidir. +5°C’' nin altinda ya da 1slak ve donmus zeminlerde uygulama yapilmamalidir. Uriin uygulama yapilacak iklim kosullari ve hava sicakligina uygun olarak “yazlik” ve “kislik” olmak tizere iki tipte
tretilmektedir. Yazlik triin 18 - 40°C, kishk trtin ise 5 - 17°C sicakliklari arasinda yapilacak uygulamalar i¢in uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL)

« pH (25°C)

- Viskozite (25°C, mPa.s)

- Kati Madde Orani (Agirhikca %)
- Su aktarim hizi (kg/ m. ho:)

- Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?)

« Su buhar gegirgenligi (m)

- Coziicli
+Renk

- Sarfiyat

. lan(Kanl hil

y P

) Alan

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
- Ambalaj :
- Depolama Sicaklhigi  :
- Raf Omrii :

5-35°C

1,38+0,10
7.0-9.0
9000 - 12000
71+2

< 0,7 SINIF W3

Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yuki

olmadan > 0.8, trafik yiikii ile birlikte 1.5 N/mm?
5< Sp<50SINIF Il

Su

Mavi, beyaz ve gri.

1 kg / m? (iki kat uygulama)

Min 5 m?/ 5 kg kova, (iki kat uygulama)

Min 18 m*/ 18 kg kova, (iki kat uygulama)

5 kg ve 18 kg PP kovalarda.

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullar1  :

Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim

Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.

/\ 6NeMU

Uygulama yapilan yiizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
mekanik  darbeler vb. tim dig
etkenlerden 24 saat korunmalidir.

Uygulama iklim
! llari ve hava sic; gore
irinii yazhik veya kishk olarak
temin etmelisini

yapilacak

( )

UYGULAMA KOSULLARI
/\ ve RISKLER

LJ
dikkat edilmesi
gerekenler

, tizerinde kar
durmamali, egimli yiizey olmalr.

K Astar ISONEM
Snerilen diger UNIVERSAL ASTAR kullaniimalidir.

ISONEM iiriinleri

18 - 40 °C arasinda uygulanmalidir.
(Yazlik uygulama)

5-17 °Carasinda uygulanmalidir.
(Kishk uygulama)

Uygulama
sicakhgi

\_
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Elastikiyet Hijyenik
Kansorejen Madde
icermez Y,
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Stirme Sekli Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde X X
Yiizey Nemliligi Kuru yizey Kuru ylzey Kuru yiizey Kuru yiizey X X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X X
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR X X
(seyreltilmis) (seyreltiimis) (seyreltiimis) (seyreltilmis)
Astar Kullanim Miktar 100-200 g/m? 100-200 g/m?* 100-200 g/m? 100-200 g/m? X X
Uriin Kullanimi 2 kat 2 kat 2 kat 2 kat X X
Urin Kullanim Miktar 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) X X
Katlar Arasi Bekleme 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat X X
Dokunma Kurumasi 4 Saat 4 Saat 4 Saat 4 Saat X X
Tam Kuruma 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat X X

e

Not: Kuruma stireleri yaklagik verilerdir, ortam kogullarina gore degiskenlik gosterebilir.

ce

Is bu teknik foyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuglari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Granddir. Urtinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasi ise

tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayr sorumlulugumuz sadece Griinimiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.

Saglk & Guvenlik: Saglik,gtvenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




@7  LIQUID GLASS

A COMPONENT
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Cam, mozaik, fayans, porselen, seramik, mermer, granit, dogal tas, ahsap, beton, sap, galvaniz sac, aliiminyum vb. yizeyler tizerine yapismasi miikemmel olan,atmosferik sartlara mukavemeti ylksek seffaf olarak tretilen
miikemmel su direncinin yani sira yiiksek kimyasal ve fiziksel dirence sahip su yalitiminda ve ayrica dekoratif amagh kullanilan cift bilesenli bir tirindr. U.V'den ve dis hava kosullarindan etkilenmez. Zamanla sararma,
solma ya da kalkma yapmaz. Ozellikle balkon, teras, banyo gibi zeminlerde olusan yalitim problemlerinin ¢éziimiinde mevcut kaplamayi bozmadan ve zarar vermeden kolayca uygulanir.

KULLANIM ALANLARI

« Cam, cam tugla, mozaik, karo mozaikte,

« Fayans, seramik, mermer, granit, dogal tas, porselen yuzeyler
«Pres tuglalarda,

« Ahsap ylizeylerde,

- Balkon, teras, banyo, mutfak, tag kapli dis cephelerde.

« Seramik, cam mozaik kapli stis havuzlarinda.

- Emici yuizeylerde tozumayi engellemeye yardimcidir.

UYGULAMA BIiLGILERi

Yiizey hazirh@i: Havanin bagil nemi en ¢ok %80, ortam sicakligi 15 - 35°C ve uygulanacak yiizey sicakligi en az 5°C olmalidir. Yagmurlu havalarda agikta uygulanmamalidir. lyi bir adezyon icin yiizey temizligi ok iyi
yapilmalidir. Uygulanacak ytizeylerdeki, sivi cam ile zemin arasinda, sivi camin yiizeye yapismasini engelleyebilecek her tiirli yag, toz, kir, pas ve benzer maddeler tiimiiyle temizlenmelidir. Fayans, seramik uygulamalarin-
da mevcut derz dolgular asinmis ise yenilenmelidir. Zimparalanmis ytizey sivi cam uygulamasi icin daha iyi mekanik 6zellik saglar ve sivi camin yiizeye daha iyi yapismasina yardimci olur.

Uygulama sekli: Uygulama dncesi iki bilesen verilen oranlarda ve agirlikca iyice kanstinimalidir. ki bilesen ancak tiniform ve tam bir karisim durumuna geldiginde istenilen reaksiyona girebilir. Katlar arasinda bekleme
stiresi 4 — 24 saat (20°C) olmalidir. En iyi performans icin beton, ham ahsap gibi ylizeylerde 2 kat, mermer, granit, fayans, seramik, sac, metal gibi yiizeylerde 1 kat olarak 6nerilmektedir.

TEKNiK OZELLIKLER

+Yogunluk A komp. (25°C,g/mL) : 0,90+0,10
+Yogunluk B komp. (25°C,g/mL) : 0,95+0,10
- Viskozite B komp. (25°C, mPa.s) : 0-500

- Su aktarim hizi (kg/ m?. hos) : <0,1SINIFW; 4

( )

- Gekip koparma deneyi yoluyla  : Rijit sistem trafik yiikii olmadan > 1.0 N/mm? & ﬁNEM Li UYGULAMA KOSULLHRI
yapisma dayanimi (N/mm?) & RiSKLER
« Su buhari gegirgenligi (m) ¢ 5< Sp<50SINIFII Uyaul | . | ve
Kangm et (237 : 50-codakia Ly ol s
g K : rganik cozucu mekanik  darbeler vb. tim  dis Uygulamada  |oimali, ki, yag, camur gibi
* Renk i geffaf ) ) etkenlerden 24 saat korunmalidir. dikkat edilmesi olmalidir.
- Sarfiyat : 150 - 200 g/m? (iki kat), 75 - 100 g/m? (tek kat) gerekenler Fayans, seramik ~uygulamalarinda
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 10-13 m?/2 kg set, 20 - 26 m*/4 kg set B komponent acildiktan sonra hemen ;‘;‘:\c:,,‘m:ﬁ;zi,_dobu'ar esmms e
kullanilmalidir. Hava almis ambalajin Kullam] X
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA kapagi Kapatilarak, sonra tekrar anerilen diger
- Ambalaj ¢ 2kgset (ABilesen: 1,75 kg, B Bilesen: 0,25 kg) kullanilmast uygun degildir. ISONEM iiriinleri
4 kg set (A Bilesen: 3,5 kg, B Bilesen: 0,5 kg)
-Depolama Sicakhg  : 5-35°C Uygula'ma 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
- Raf Omrii : Orijinal, agiimamis ve hasar gormemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim sicakhign
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
+Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamlarda isi ve atesten uzakta, ambalaj kapaklari sikica kapali ) \
olarak saklayiniz.
~\
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Suratli Mikemmel
Kurur Yapisma

Yiizey
Zemin ’
BETON MERMER, GRANIT AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde X Ik kat ile ayni yonde
Yiizey Nemliligi Kuru yiize: Kuru yiize: Kuru yizey, Kuru yize: X Kuru yiize
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktari X X X X X X
Uriin Kullanimi 2 kat 1kat 2kat 1kat X 1kat
Urtin Kullanim Miktari 150 - 200 g/m? [ 2 KAT UYGUL.) ?75-100 g/m? [ 1KATUYGUL. ) 150 - 200 g/m? (2 KAT UYGUL.) 75-100 g/m? [ 1KAT UYGUL. ) X ?5-100 g/m? [1KAT UYGUL. )
Katlar Arasi Bekleme 4 - 24 saat X 4 - 24 saat X X X
Dokunma Kurumasi 1-2Saat 1-2Saat 1-2Saat 1-2Saat X 1-2Saat
Tam Kuruma 7 Gun 7Gun 7 Gun 7 Gun X 76Gun

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

S ce e

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece triiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik f8yleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Solventsiz epoksi regine esasli, kimyasal ve fiziksel mukavemeti cok yliksek kaplamalar olusturan ve kalin katlar halinde uygulanabilen, beton ve metal ylizeylerin kimyasal ve fiziksel dis etkilerden korunmasi amaciyla
gelistirilmis bir i mekan y(izey kaplama sistemidir.

KULLANIM ALANLARI
- Endustriyel tesislerde, fabrikalarda, rafinerilerde ilag ve gida tiretimi yapilan alanlarda, hastanelerde, okullarda, magazalarda, depolarda,
« Asit Uretim tesislerinde, kimya fabrikalarinda, laboratuvarlarda, otomotiv endiistrisi alanlarda, aritma tesislerinde, su tanklarinda, metal ve beton zemin ve duvarlarda dayanikli uzun 6miirlii bir kaplama olarak kullanilir.

UYGULAMA BILGILERi

Beton yiizey hazirhig:: Beton yiizeyler her tiirlii yagdan, kirden, tozdan ve yiizey atiklarindan arindirilmali tamamen kuru ve temiz olmalidir. Yeni dokilmiis beton ytizeyler icin 21 glin kuruma stiresi beklenmeli beton
prizini aldiktan sonra uygulamaya gegilmelidir. ISONEM FLOOR 2K uygulama éncesi yiizey ISONEM EP PRIMER (Epoksi esasli astar) ile 0,250 - 0,400 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Celik ve metal yiizey hazirhgi: Uygulanacak metal yiizeyler, boya ile zemin arasinda boyanin ylizeye yapismasini engelleyecek her tiirlii yag, toz, pas ve benzer malzemelerden tiimiiyle arindinimalidir. Eger ylizeyde
eski epoksi boya var ise ve kaldirlamiyorsa eski boyanin yiizeyi bir zimparayla ptiriizlendirilmeli ve solventle temizlenmelidir. ISONEM FLOOR 2K uygulama 6ncesi ylizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar)
ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Karigimin hazirlanmasi: Oncelikle solventsiz boyanin (A Komponent) kutusu acilir ve bir iki dakika karistirilir. Daha sonra icine sertlestiricisi (B Komponent) katilarak iki dakika daha karisim tam homojen sekil alana kadar
iyice kanstirilir. Malzemenin belirtilen karisim oraninda karistirilmasi cok 6nemlidir.

Uygulama Sekli: Karisim, hazirlanan yiizeye firca, rulo veya uygun bir piskiirtiicii ile uygulanir. Astar tamamen kurumadan 6-24 saat arasinda FLOOR 2K uygulamasina gegilmelidir. Ik kat kurur kurumaz ikinci kat 24 saat
icinde ve uygulama her zaman ayni yonde yapilmalidir. Dikey yuizeylerde en az 3 kez ince katlar halinde yapilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,550,710

- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) ¢ 3000 -5000

+ Kati Madde Orani (Agirlik¢a %) : 100

- Su aktarim hizi (kg/ m2. hos) ¢ <0,1SINIFW;

- Cekip koparma deneyi yoluyla : Rijit sistem trafik yiikii olmadan > 1.0 N/mm?, trafik yiikii ile

4 ( )

P 2
yapisma dayanimi (N/mm?) birlikte 2,0 N/mm v .
- Su buhan gegirgenligi (m) : 55 So<50SINIF I ONEMLI UYGULAMA KOSULLARI
- Karisim émrii (23°C) : 30-40 dakika & ve RISKLER
- Coziicii : Organik ¢ozlcti I I i |
: RAL renklerinde tretilir Uygulama. yapilan ylzey, uygulama
. Renl_( T ke (ki | esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamad. Uygulama yapilacak yiizey —temiz
- Sarfiyat + 1kg/m (zl i kat uygul éma) , mekanik darbeler vb. tim dis ygulamada oo kin  yag, camur  gibi
B bilen(Kaplanabilen) Alan  : Min.5m*/5 kg set, Min. 2,5 m* /2,5 kg set etkenlerden 24 saat korunmalidir. dikdkat edilmesi. | madgelerden arndimimis olmalidr:
gerekenler Astar tam kurumadan, 6-24 saat
. arasinda FLOOR 2K uygulamasina
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA SADECE i¢ MEKAN KULLANIMINA geciimelidir.
- Ambalaj + 2,5kg set (A komponent: 2 kg, B komponent: 0,5 kg teneke kutu) UYGUNDUR. " ; " ;
. X Kullanilmast star  uygulamasinda  uygulama
) 5kg sst (A komponent: 4 kg, B komponent: 1 kg teneke kutu) omerilen diger |zeminine bagli olarak ISONEM EP
-Depolama Sicakhigr : 5-35°C ISONEM iiriinleri| PRIMER ya da ISONEM ANTI RUST
- Raf Omrii : Orijinal, agiimamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim ASTAR kullaniimalidir.
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
- Depolama Kosullar1 : Kuru ve serin ortamlarda, 1s1 ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklari sikica Uvgulimﬂ 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
kapali olarak saklayiniz. ) sicakhign
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—
i)
%
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E yerler icin Uygun Yangin Sinifi
2 1
[
o 7
Mikemmel
=), Yapisma
Kimyasal Direng Mekanik Direng
Yiizey
Zemin ’
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli ilk kat ile ayni ysnde Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde ilk kat ile ayni yonde X Ik kat ile ayni ysnde
Yiizey Nemliligi Kuru yuzey Kuru yuzey Kuru ytizey Kuru ytize X Kuru ytize
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER X ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanim Miktari 0250 - 0,400 kg/m? 0,250 - 0400 kg/m? 0,250 - 0,400 kg/m? 0,250 - 0,400 kg/m? X 0,250 - 0,350 kg/m?
Uriin Kullanimi 2 Kat 2 Kat 2 Kat 2 Kat X 2 Kat
Urtin Kullanim Miktar: 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA) 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA) 1kg/rm? (2 KAT UYGULAMA) 1kg/rm? (2 KAT UYGULAMA) X 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA)
Katlar Arasi Bekleme 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat X 6 - 24 Saat
Dokunma Kurumasi 6 Saat 6 Saat 6 Saat 6 Saat X 6 Saat
Tam Kuruma ?Gun 7 Gun 7Gun 7 Gin X 2 Gin

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin trintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik féyleri, agiklamalar ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




&2l  SHINE FLOOR

iki bilesenli, poliiiretan bazli kendiliginden yayilan solvent bazli zemin kaplamasidir. Kuruduktan sonra elastik ve essiz bir katman olusturur. UV ve dis hava kosullarindan etkilenmez. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Asinmaya
karsi direnclidir. insan ve arag trafiginden etkilenmez. Cesitli kimyasallara ve asitlere karsi dayanikli ve aderansi mikemmeldir.

OZELLIKLERI

« Parlak veya mat, sert-elastiktir.

« lyi kimyasal ve mekanik dayanima sahiptir.

« Kaydirmaz ylizey elde edilebilir.

« Swvilari gegirmez, uygulamasi kolaydir, kolay temizlenir ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI
Uretim ve depolama tesisleri, imalathaneler vb. yerlerde bulunan endiistriyel zeminlerde diizgiin yiizeyli kaplama olarak, havuz kenarlari, turistik tesisler, sahil seridi, yiiriime yollari, meydanlar, kaldinmlar, parklar ve bahgelerde, islak ¢alisma
alanlari (gida ve igecek sanayi vb), otopark dosemeleri ve yiikleme rampalari, seramik, mermer ve mozaik kapli teras, balkon ve islak hacimlerde.

UYGULAMA BILGILERi
Yiizey kalitesi: Beton yiizey temiz, saglam ve yeterli basing dayanimina sahip (min. 25 N/mm?), minimum cekme dayanimi (pull off) 1.5 N/mm? olmalidir. Yiizey temiz, kuru ve kir, yag, kaplama, yiizey kiir malzemeleri gibi yabanci
maddelerden arindiriimis olmalidir. Stiphe durumunda bir deneme uygulamasi yapiniz.
Yiizey hazirhgi: Beton yiizeyler asindirici ekipmanlar kullanilarak cimento serbetini kaldirarak agik gézenekli bir ylizey elde edecek sekilde hazirlanmalidir. Zayif beton uzaklastiriimali, delikler tamamen acik hale getirilmelidir.Y{izey tamirleri,
bosluklarin/deliklerin doldurulmasi ve yiizeyin diizeltilmesi ISONEM M 03 Tamir Harai ile yapilmalidir. Beton veya sap ylizeyler diizgiin yiizey elde edilecek sekilde tesviye edilmelidir. Yiizeydeki yiiksek yerler asindirarak, zmparalanarak
temizlenmelidir. Tim toz, gevsek ve oynak parcaciklar tiriiniin uygulamasindan énce firca ve/veya elektrikli siiplrge ile ylizeyden uzaklastiriimalidir.Astar uygulamasinda , uygulama zeminine bagli olarak ISONEM EP PRIMER ya da ISONEM
ANTI RUST PRIMER kullaniimalidir. Beton, mermer, granit, fayans, seramik ve benzeri yiizeyler iin astar olarak ISONEM EP PRIMER, 0,250 - 0,400 kg/m? sarfiyat ile kullaniimalidir. Sac/metal gibi yiizeylerde uygulama 6ncesi yiizey ISONEM
ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.
Uygulama sekli: Ortam Sicakhigi min. 10°C, maks +30°C, yiizey Rutubeti < %4, rolatif hava rutubeti maks. %70, ¢ig noktasi yogusmaya dikkat edilmedir. Kaplama yiizeyinde yogusma veya kabarcik riskini azaltmak icin ytzey ve kir almamis
kaplama, yogusma noktasinin en az 3°C tizerinde olmalidir. Karistirmadan énce A bilesenini kendi icinde mekanik olarak karistiriniz. B bilesenini A bilesenine ekledikten sonra homojen dagilmis bir karisim elde edene kadar 2 dakika boyunca
stirekli olarak karistiriniz. ISONEM SHINE FLOOR elektrikli karistiriciyla ( 300-400 dev/dak) veya baska uygun bir mekanik karistirma aleti ile karistinlmalidir. Uygulama istenilen kalinlik elde edilecek sekilde rulo, firca veya puskirtme
tabancasi yardimi ile yapiimalidr.

4 )

TEKNIK OZELLIKLER 4 . . N\
ogunluk A komp. (25°C,giml) ¢ 120010 /N ENEMLI UYGULAMA KOSULLARI
«Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) ¢ 1000 - 4000 H
- Su aktarim hizi (kg/ m2. hos) : <0,1SINIFW,; &VE RISKLER
- Gekip koparma deneyi yoluyla : Rijit sistem trafik yikii olmadan > 1.0 N/mm? Uygulama yapilan yiizey, uygulama
yapisma dayanimi (N/mm?) esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada Uygulama yapilacak ylizey temiz
« Su buhari gegirgenligi (m) I Sp<5SINIFI mekanik  darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi |[0lmal, ki, yag, ~camur gibi
- Karisim 8mrii (23°C) ¢ 30-40 dakika etkenlerden 24 saat korunmalidr. gerekenler maddelerden arindirilmis olmalidir.
« Coziicii * Organik ¢oziicli Astar
«Renk : RAL renklerinde tiretilir nerilen diger |zeminine bagh olarak ISONEM EP
+ Sarfiyat *0,50-0,60 kg/m? (iki kat) ISONEM riinleri| P MER ¥2 42 ISONEM ANTI RUST
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan 3,75- 4,5 m?/2,25 kg set (iki kat uygulama) canimancit
*7,5-9m?/4,5 kg set (iki kat uygulama)
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
+ Ambalaj : 2,25 kg set (A Komponent: 2 kg, B Komponent: 0,25 kg kombi metal galon )
4,5 kg set (A Komponent: 4 kg, B Komponent: 0,5 kg kombi metal galon ) Uvgula_ma 5-35°C arasinda uygulanmalidir.
- Depolama Sicakhgi 1 5-35°C sicakhg
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim ) \
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
- Depolama Kosullari : Kuru ve serin ortamlarda, 1s ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklari sikica kapali

olarak saklayiniz.
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- Ultraviyole
Elastikiyet Dayanimi

Yiizey
Zemin
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli ilk kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde X Ik kat ile ayni yonde X Ik kat ile ayni ynde
Yiizey Nemliligi Kuru yiize Kuru yiize X Kuru ylize X Kuru yize:
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER X ISONEM EP PRIMER X ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanim Miktari 0,250 - 0,400 kg/m? 0,250 - 0,400 kg/m? X 0,250 - 0,400 kg/m? X 0,250 - 0,350 kg/m?
Uréin Kullanimi 2 kat 2 kat X 2 kat X 2 kat
Uriin Kullanim Miktari 05-0,6 kg/m? [ 2 KAT UYGUL. ) 05- 06 kg/m? (2 KAT UYGUL. ) X 0,5-0,6 g/m? (2 KAT UYGUL. ) X 05-0,6 kg/m? (2 KAT UYGUL. )
Katlar Arasi Bekleme 12 Saat 12 Saat X 12 Saat X 12 Saat
Dokunma Kurumasi 6 Saat 6 Saat X 6 Saat X 6 Saat
Tam Kuruma 7Gin 26Gin X 7 Gun 7 Gun
- /

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

S ce e

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




LIQUID MARBLE

SIVIMERMER - TEZGAH ve ZEMiN BOYASI , iki bilesenli, yansitmali pigmentler ve estetik efektler sayesinde essiz dekoratif gériintii saglayan duisiik viskoziteli, solventsiz, kendinden yayilan, cok amagli i mekan tezgah ve zemin kaplamasidir.
Uygulamast kolaydir, parlak mermer gorintimlii bir ylizey saglar, su gegirimsiz ve hijyeniktir, temizligi kolaydir. Mekanik yiiklere, asinmaya ve kimyasallara karsi dayaniklidir.

OZELLIKLERI

- Dekoratiftir ve parlak bir yiizey saglar.

- Stirtiinme, darbeye ve asinmaya karsi dayanikhdr.

- Temizlenmesi kolay ve pratiktir.

« Hizl ve kolay uygulanabilir, bakimi kolaydir. Yiiksek yapisma 6zelligine sahiptir.
* Solvent icermez. Milkkemmel penetrasyon &zelligi vardir.

KULLANIM ALANLARI

+ Showroomlarda, ofislerde, evlerde, avm ortak alanlarda, magazalarda,
« Laboratuvarlar, gida, kimya ve ilag endtistrindeki her tiirlii ic mekan

* Mermer tezgah ve beton yiizeyde kullanima uygundur.

SADECE i¢ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhgi: Uygulama yapilacak yizeyler her turlii yagdan, kirden, tozdan ve yuzey atiklarindan arindirilmali, kuru ve temiz olmalidir. ISONEM LIQUID MARBLE uygulamasi dncesi beton ytizey ISONEM EP PRIMER ile astarlanmalidir.
Mermer tezgahlar i¢in ISONEM LIQUID MARBLE uygulama 6ncesi zimparalama tasi ile zimparalama islemi gerceklestirildikten sonra astar uygulanmaksizin boya uygulamasina gegilmelidir.

Karisimin hazirlanmasi: ISONEM LIQUID MARBLE karisim oranina gére kullanima hazir setler halinde temin edilmektedir. Karisim émriine dikkat edilerek uygulama yapilacak kadar karisim hazirlanmalidir. Karisima balamadan énce malzeme
sicakliklarinin 15 ile 25°C arasinda oldugundan emin olunmalidir. A bileseni 300 - 400 devir/dk’lik mekanik karnistiriciile 3 - 4 dakika ierisine hava stiriiklemeden iyice karistirilmalidir. Daha sonra, B bilesenin tamami A bileseni iine bosaltiimali
ve B bileseninin icinde malzeme kalmadigindan emin olunmalidir. A+B, homojen bir karisim elde edilinceye kadar en az 3 dakika karistinlmali ve hazirlanan karisim 30 - 40 dakika icerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama metodu: Karitsim hazirlanan yiizeye firca veya rulo yardimi ile yaydirarak uygulanmalidir. Eger kalinlik isteniyorsa ikinci kat uygulama ilk katin yiizey kurumasi gerceklestikten sonra yapiimalidir. Mermer efektin daha fazla olusmasi
ve dekoratif gériintd icin Griin uygulamasindan yaklasik 1-2 saat sonra (Kurumaya yakin sekil alabilecek kivamda iken) stinger rulo, epoksi rulo, kelebek rulo vb. aparatlar ile istenilen mermer goriinti verilebilir. Sert kuruma siiresi 18- 24 saati
bulur. Tam sertlesme ve fiziksel, kimyasal dayanima 7 giinde gecer.

TEKNiK OZELLIKLER

(- )

‘Yogunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,10+0,10 f oo . \
M50 : Uygulanmoz (/A /\ BNEMUI UYGULAMA KOSULLARI
“Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 1500 - 3500 {5 1
-Kati Madde Orani (Agirlik¢a %) :  Uygulanmaz (N/A) . ve RISKLER
-Su aktarim hizi (kg/ m2.h0,5)  : <0,1 SINIFW3 Uygulama yapilan yiizey, gygulama
-Cekip koparma deneyi yoluyla esnasm@a ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
yapisma dayanimi (N/mm2) : Rijit sistem trafik yiki olmadan = 1.0 N/mm?, trafik yiikd ile birlikte 2,0 N/mm? mekanik  darbeler  vb. tim dis dikkat edilmesi |olmaliki, ~ yag, camur  gibi
.su buhari gegirgenligi (m) : 5< SD<50SINIFII etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler maddelerden arindinlmis olmalidir.
‘Dokunma kurumasi : 8-10saat .
-Tam kuruma : 7gln SADECE IC MEKANLARDA Ki Astar d uygulama
-Karisim 6mrii (23°C) : 30-40 dakika KULLANIMA UYGUNDUR. zeminine bagh olarak asagidaki
Coziicii : 0 ik oz tabloda belirtilen ISONEM EP PRIMER
£ Organik cozucu N ya da ISONEM ANTI RUST PRIMER
‘Yangin sinifi H G 8nerilen diger | jjaniimalid.
‘Renk :  Liquid Marble Renk Kartelasi renklerinde tiretilir JS-QNEIM iiriinleri
ulama - °

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA s|{:k||§| 5-35 °Carasinda uygulanmalidir.
« Ambalaj : 500 gr set (A Komponent: 320 gr, B Komponent: 180 gr)

1 kg set (A Komponent: 640 gr, B Komponent: 360 gr) \ )

2,5 kg set (A Komponent: 1,6 kg, B Komponent: 0,9 kg) )

5 kg set (A Komponent: 3,2 kg, B Komponent: 1,8 kg)
- Depolama Sicakhgi : 5-35°C
- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. N

-Depolama Kosullari  :  Kuru ve serin ortamlarda, 1si ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklar sikica
kapali olarak saklayiniz.
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Stirme Sekli Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayni yonde X Ik kat ile ayni ydnde
Yizey Nemliligi Kuru ytze Kury yize: Kuru ytze Kury yize: X Kuru yize
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun spre Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun spre X Firga, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM EP PRIMER X X X X ISONEM ANTIRUST PRIMER
Astar Kullanim Miktan 0,250 - 0,400 kg/m? X X X X 0,250 - 0,350 kg/m?
Uriin Kullanimi 1-2Kat 1-2Kat 1-2Kat 1-2Kat X Tek Kat
Uriin Kullanim Miktari 06-1 kg/m? 06-1 kg/m? 06-1 kg/m? 06-1 kg/m? X 06-1 kg/m*
Katlar Arasi Bekleme 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat X 6 - 24 Saat
Dokunma Kurumasi 8-10 Saat 8-10 Saat 8-10 Saat 8-10 Saat X 8-10 Saat
Tam Kuruma 7 6Gun 7 Gun 7Gun 7 Gun X 76Gun
\ Q

Not: Kuruma stireleri yaklagik verilerdir, ortam kogullarina gore degiskenlik gosterebilir.

< Ce e

s bu teknik foyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuglari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grinddir. Urtinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasi ise

tamam! ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay sorumlulujumuz sadece Griinimiziin kalitesiyle sinirlidir ve fdy bundan nceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtvenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




$S SOIL HARDENER

Her tiirlG toprak ve agreganin kararli hale getirilmesi katilastiriimasi, sertlestirilmesi veya tozuma 6nleyici sollisyon olarak kullanilan ekolojik bir soltisyondur. Toprak veya agregaya uygulanmasinin
hemen ardindan ISONEM SS kopolimer molekdilleri agrega veya toprakla birbirine diiz ve capraz baglar olusturarak uzun nanopartikiller haline gelir. Uygulama esnasinda icine katilan su orani toprak ve
agregadan buharlasip cekildiginde uzun 6miirli ve suya dayanikli esnek kati madde matrisi olusturur. Kiirlenmesinin ardindan tamamen saydam hale gelerek dogal ortiiyd hic dokunulmamis gibi
gorinmesini saglayarak dogalligini korur.Su bazli, tek komponentlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Uzerinde kaplama olmayan toprak yollar

- Arazi iyilestirme

- Santiye alanlari ve yollari, santiye park alanlari
- Agir tasit yollar

« Yol temeli ve alt temeller, otoyol banketleri

- Depo ve stok yiginlari

- Enerji santralleri, ev ve banketler

- Helikopter test pistleri, orman yollar

+ Havaalani apronlari, tarimsal erisim yollari

+ Maden tortulari ve sahalari, sinir devriye yollari
- Golf sahalari ve yuriyus yollari, park, rekreasyon ve depolama alanlari

UYGULAMA YONTEMI

ISONEM SS SOIL HARDENER, kullanima hazir konsantre bir triindiir. Uygulama yapilacak zemin tamamen kuru ve sudan arindirilmis olmalidir. Uygulama sonrasi ylizey en az 72 saat yagmurdan
korunmalidir. Sicaklik en az 4°C olmalidir.

- Topragin parcalanmasi; Bir hafriyat makinasi yardimiyla uygulama yapilacak ylizeyi istenen derinlige (yaklasik 150 — 250 mm) getirilir. Bu asamada byiik/kalin malzemeyi parcalamak icin greyder,roto-
tiller ya da diskli tirmik gibi araclar kullanilir.

- Topragin Isonem SS Soil Hardener (Toprak yiizey sertlestirici) ile nemlendirilmesl; ISONEM SS SOIL HARDENER topragin cinsine gore 6n testlerle miktari belirlenmis su ile tankerde karistirilarak
sollisyon haline getirilir. Daha sonra sollisyon, ylizeye esit miktarda dagilim saglayacak sekilde toprak yiizeye puskiirtme yontemi ile uygulanir. Zemin yeterince nemli hale gelene dek puskirtme islemi
devam ettirilir.

- Topragin karistirilmasi; Soliisyon uygulanarak nemlendirilmis toprak, arzu edilen derinlik g6z 6nlinde bulundurularak iyice karistirilir.

- Topragin sikistirilmasy; SS Soil Hardener uygulanmis toprak silindir yardimiyla sikistirilir. Sikistirma islemi tamamlandiktan sonra uygulama yiizeyi 7 glin sonunda trafige acilabilir. Bu stire tamamlan-
madan alan tizerinde agir ylik tasimasi yapilmamalidir. Hava kosullarina bagli olarak siire uzayabilir veya kisalabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL) : 1,00+0,10

- pH (25°C) ¢ 70-10.0

- Viskozite (25°C, mPa.s) ¢ 4000 -9000

- Kati Madde Orani (Agirhk¢a %) : 50+2

- Coziici : Su

«Renk ¢ Sut beyaz, kirlendikten sonra seffaf.

- Sarfiyat ¢ Kullanim alani ve topragin cinsine bagl olarak sarfiyat degiskenlik gosterecektir.

Kullanim miktari ve seyreltme orani uygulama 6ncesi yapilacak 6n testler ile belirlenmelidir.

UYGULAMA ALANLARINA GORE TUKETIM MIiKTARLARI;
- Toprak yollarda tasit trafigi olan yerler icin: 1 LISONEM SS + 4 L su
- Yaya trafigi olan yerler igin: 1 L ISONEM SS + 6 L su

- Sadece ya karsi kull larda: 1 L ISONEM SS +8 L su r N\ e ~
- Havaalanlar gibi cok agir yiik trafigi olan alanlar ve santiye sahalarinda: 1 L ISONEM SS + 1 Lsu . .
gibi cok aguryiik trafig santly /\ GNEML UYGULAMA KOSULLARI
AMBALAJLAMA & DEPOLAM /Nve RISKLER
- Ambalaj : 5,10 ve 20 L PE bidonlarda Uygulama yapilan ytizey, uygulama Uyaulama yapilacak zemin  kuru
- Depolama Sicakhg : 5-35°C esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, :ﬁ"'a""ﬁh - oimal ve yiseyde bulunan serbest
. P . " . . N mekanik  darbeler vb. tim dis ikkat edilmesi | - ", Lo inden  anndinimi
Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi Kenl N
takdird;e iiretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler olmalidir.  Urin  kullanim  miktari
. uygulama éncesi yapilacak 6n testler
- Depolama Kosullari ¢ Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde PM 10 & PM2.5 Uyumlu (2.5 mikron ile belirlenmelidir.
depolayiniz. ve lizeri boyuttaki tehlikeli toz Kullanilmasi |
parcaciklarini durdurur.) Yanmazdir, Snerilen diger
ugucu madde icermez. Ekolojik ve ISONEM iiriinleri
cevreye duyarhdir.
Uygulama 5- 35 °C arasinda uygulanmalidr.
sicakhgr
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Yaya Trafigi Arag Trafigi
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mis olup, uzun ler siiren bir bilgi birikiminin trintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
rumlulugumuz sadece Griinimiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 6nceki tiim teknik foyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.
rmuna basvurulmali




STREET PAINT

STREET PAINT

Guiclt aderans kabiliyetine sahip, mikemmel su direnci ve UV direnci olan son derece dayanikli, akrilik esash esnek yapida zemin kaplamasidir. Su bazli ve tek komponentli olan ISONEM STREET PAINT
istenilen renkte Uretilebilir, insan ve arag trafiginden etkilenmez, hizli kurur ve isciligi kolaydir. Yiirime yollarinda, asfalt kaplamalarda, tenis kortlarinda spor alanlarinda kullanima son derece uygundur.
ic ve dis mekanlardaki asfalt, beton ve ¢imentolu yiizeylerde tozumaz, dekoratif bir yiizey elde etmek icin kullanilir.

KULLANIM ALANLARI

- Garajlar ve hafif trafige maruz pa
- Yirume yollarinda, bahge zeminl
« Beton veya asfalt yollarda, otopa
- Tenis kortlari, basketbol, voleybo!
« Oyun ve eglence alanlarinda.

UYGULAMA BILGILERI

rk alanlarinda,
erinde,

rk zeminlerinde,

| saha zeminlerinde,

Yiizey hazirhg:: Uygulama yapilacak yuzeyler her tiirli yagdan, kirden, tozdan ve ytizey atiklarindan arindirilmali, tamamen kuru ve temiz olmalidir. Uygulama yapilacak yiizeylerin temizlenmesi igin

onceden su ile ylkanmasi ve kurumasi beklenmelidir. Yiizeyde varsa tamir edilecek yerler ISONEM MS MORTAR ile tek seferde en fazla 5 mm kalinlikta uygulanarak tamir edilmelidir. Uygulama yapilacak
yiizeylere, ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7 oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m” sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar uygulamasinin 4-6 saat

arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gegilmelidir.
Uygulama sekli: ISONEM STREET PAINT kullanima hazirdir. Bir mikser yardimiyla homojen bir sekilde 5 dakika kovanin iginde karistirilir ve sonrasinda fira, rulo veya uygun bir puiskirtiici ile iki kat
halinde, katlar arasi 4 saat ara ile uygulanir. Puskirtiicti ile uygulamada, uygulamanin ytizeyde homojen bir sekilde dagilimi ve penetrasyonu uygulamadan hemen sonra firca ya da rulo yardimi ile
saglanir. Uygulama yapilacak iklim kosullari ve hava sicakligina gére Urtin yazlik veya kislik olmak Gzere iki tipte Uretilmektedir. Yazlik Griin 18 - 40 °C arasi, kislik trtiin 5 - 17 °C arasi uygulamalar igin

uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL)

- pH (25°C)

- Viskozite (25°C, mPa.s)

- Kati Madde Orani (Agirlikca %)
- Su aktarim hizi (kg/ m. hos)

- Cekip koparma deneyi yoluyla

yapisma dayanimi (N/mm?) 1.5 N/mm?

- Su buhari gegirgenligi (m) 5<Sp<50SINIFII

- Coziicli Su

- Renk istenilen tiim renklerde tretilebilir.

- Sarfiyat 1 kg/m” (iki kat uygulama)

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan 5 kg: 5 m?’/kova (2 kat uygulama), 10 kg: 10 m*/kova (2 kat
uygulama), 18 kg: 18 m?*/kova (2 kat uygulama)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj ¢ 5,10,18 kg PP kova

- Depolama Sicakhgi 5-35°C

- Raf Omrii Orijinal, acilmamis ve hasar goérmemis ambalajlarda depolandigi

1,40£0,10
7.0-9.0
9000 - 12000
74+£2

< 0,1 SINIFW;

Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiiki ile birlikte >

r

/\ BNEML

Uygulama yapilan ylizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
mekanik darbeler vb. tim dis
etkenlerden 24 saat korunmalidir.

Uygulama yapilacak iklim 1

(UYGULFIMH KOSULLARI

Uygulamada N o L
dikkat edilmesi olmalkir, ~ yad,  camur  gibi

gerekenler

\
/N ve RISKLER

Uygulama yapilacak yiizey temiz

maddelerden arindiriimis olmalidir.

ve hava sicakhigina gére irlinii yazhk
veya kislik olarak temin etmelisini:

Kullanilmasi

Yiizey tamirati icin ISONEM MS
MORTAR  tamir  harc,  astar

ISONEM iiriinleri| yNIVERSAL ASTAR kullaniimalidir.

diger olarak  ISONEM

Uygulama
sicakhgr

J .

18 - 40 °C arasinda uygulanmalidir.
(Yazlik uygulama)

5-17 °C arasinda uygulanmalidir.
(Kishk uygulama)

takdirde Uretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. N
- Depolama Kosullari Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde E)
depolayiniz. = l;]::z
@
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Hafif Arag Yaya Trafigi
Trafigi
Yizey |
Zemin | ’
BETON ASFALT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirne dik katlar halinde Birbirne dik katlar halinde X X X
Yiizey Nemlilgi Kuru yiizey Kuru yuzey X X X
Gnerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey firca, rulo, uygun sprey X X X
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR N X :
(seyreltiimis) (seyreltilmis)
Astar Kullanim Miktari 100-200 g/m?* 100-200 g/m* X X X
Uriin Kullanimi 2 kat 2 kat X X X
Urain Kullanim Miktari 1kg/m? (2 kat) 1kg/m? (2 kat) X X X
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat 4 Saat X X X
Dokunma Kurumasi 2 Saat 2 Saat X X X
Tam Kuruma 72 Saat 72 Saat X X X
- /

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

<
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuglari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulujumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece driiniimiiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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- ISONEM
EP PRIMER CUMPONENT R

|

Seffaf, hijyenik astar malzemesidir. Kolay uygulanir, aderansi miikemmeldir. Epoksi regine esasli, solventsiz, iki komponentlidir. Solvent icermez, ¢cok iyi penetrasyona sahiptir, dustk viskoziteli ve nem
toleranshidir. Beton zeminlerin kapiler bosluklarini doldurup beton mukavemetini artirir ve kendisinden sonra gelecek epoksi veya poliliretan boya ve kaplamalar icin aderans kopriisi vazifesi gordr.

UYGULAMA BILGILERI

temizlenmelidir.Uygulama yapilirken zemin sicakliginin ciglenme noktasinin +3°C {izerinde olmasina dikkat edilmelidir.
Karisim hazirlama: ISONEM EP PRIMER karisim oranina gore kullanima hazir setler halinde temin edilmektedir. Karisim émriine dikkat edilerek uygulama yapilacak kadar karisim hazirlanmalidir.
Karisima baslamadan énce malzeme sicakliklarinin 15 ile 25°C arasinda oldugundan emin olunmalidir. A bileseni, icerisine hava siiriiklemeden homojen oluncaya dek yavasca karistirimalidir. Daha sonra,
B bilesenin tamami A bileseni igine bosaltiimali ve B bileseninin icinde malzeme kalmadigindan emin olunmalidir. Homojen bir karisim elde edilinceye kadar en az 4 dakika karistiriimali ve hazirlanan
karisim 30 - 40 dakika icerisinde tiiketilmelidir. A ve B komponentin ytiksek hizlarda ve uzun siire karistiriimasi karisim 6mriintin kisalmasina sebep olacagindan bundan kaginiimalidir.
Uygulama sekli: ISONEM EP PRIMER istenilen kalinlik elde edilecek sekilde firca veya rulo yardimi ile uygulanmali, ortam kosullarina gére kaplama uygun kivama geldiginde gerekli ise kirpi rulo ile

havasi alinmalidir.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk A komp. (25°C, g/mL)
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s)
- Kati Madde Orani (Agirlikca %)
- Su aktarim hizi (kg/ m?. hos)

- Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?)

- Su buhari gegirgenligi (m)

- Karigim omrii (23°C)

1,00£0,10
500 - 2000
100

< 0,1 SINIFW;

Rijit sistem trafik yiikii olmadan = 1.0 N/mm?, trafik ytikii ile

birlikte > 2,0 N/mm?
5< So<50SINIFII
30 - 40 dakika
Organik ¢ozlict

A komponent seffaf, B komponent kahverengi

0,25 - 0,4 kg/m”
5-8m?/2 kg set
12,5-20 m? /5 kg set

¢ 2 kg set (A Komp.: 1,25 kg teneke kutu, B Komp.: 0,75 kg teneke kutu),

5 kg set (A Komp.: 3,1 kg teneke kutu, B Komp.: 1,9 kg teneke kutu)

- Coziicli

- Renk

- Sarfiyat

. Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj

- Depolama Sicakhgr  : 5-35°C
- Raf Omrii :

Orijinal, agilmamis ve hasar gormemis ambalajlarda depolandigi takdirde
tretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullari : Kuru ve serin ortamlarda, i1si ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklari
sikica kapali olarak saklayiniz.

1: Butlin serbest kirinti halindeki malzemenin yiizeyden sokiiltip uzaklastirimasi gereklidir. Kumlama veya mekanik kazima vb. uygun yontemler kullanilarak yiizeydeki biitiin yag ve kir

/\ BNEML

Uygulama yapilan ylizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,

r

\

UYGULAMA KOSULLARI

/N ve RISKLER

Uygulama yapilacak yiizey temiz
olmalkir,  yag,  camur  gibi
maddelerden arindirilmis olmalidir.

mekanik darbeler vb. tim dis Uygulamada
etkenlerden 24 saat korunmalidir. dikkat edilmesi
A ve B komp kanistir 9

sonra 30-40 dakika icerisinde

tiiketilmelidir (23°C). Daha diisiik
sicakliklarda karisim 6mrii uzar ve
daha yiiksek sicaklhiklarda karisim
omrii kisalr.

A ve B komponentin yiiksek hizlarda
ve uzun siire karistinlmasi karisim
omriiniin kisalmasina sebep

onerile

Kullanilmasi

Catlak ve bosluklarin doldurulmasi
icin ISONEM MO3 elastik tamir harci

ISONEM iiriinleri| kullaniimalidir.

lacagindan bundan kaginilmahdir. )

.

Uygulama
sicakhgr

5-35°C arasinda uygulanmalidir.

N\
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CN) Kimyasal Direng Cflst
= Yangin Sinifi
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Yiksek
Toleransi Penetrasyon
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Sirme Sekli Yatay Yatay Yatay Yatay Yatay
Yiizey Nemliligi Kuru / Az Nemli yiize Kuru / Az Nemli ylizey Kuru / Az Nemli yiizey Kuru / Az Nemli ytizey Kuru yiizey
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi X X X X X
RAstar Kullanim Miktari X X X X X
Uriin Kullanimi Astar Uygulamasi Astar Uygulamasi Astar Uygulamasi Astar Uygulamasi Astar Uygulamas!
Uriin Kullanim Miktari 0,25 - 0.4 kg/m? 0,25 - 0,4 kg/m? 0,25 - 0.4 kg/m? 0,25 - 0,4 kg/m? 0,25 - 0,4 kg/m?
Katlar Arasi Bekleme 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat
Dokunma Kurumasi 8-10 Saat 8-10 Saat 8-10 Saat 8 -10 Saat 8- 10 Saat
Tam Kuruma 7 Gun 7 Gun 7Gun 26Gun 7Gun
- /

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin trintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik f8yleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




Surlerek uygulandigi ytizeyde kuruyarak eksiz, elastik ve su gegirimsiz bir tabaka olusturan boyadir. Dekoratif bir kaplama olusturur. Su bazl polimer esashdir, solvent icermez.%300 elastikiyet 6zelligine sahiptir. Kuru
veya az nemli ylizeylere uygulanabilir. UV ve dis hava kosullarina ¢ok dayanimlidir. Su gegirimsiz ama su buhari gegirgen bir yapiya sahiptir. Bu 6zelligi sayesinde binalarin nefes almasini saglar ve bina igerisinde nem,
rutubete engel olur. Ozel formiilii sayesinde kir tutmaz ilk giinkii 6zelligini uzun yillar korur. Yapida olusan karbondioksit gazini engeller ve bu sayede karbonizasyon olusumunu yavaslatarak beton icindeki donatilari
korur. Dis ortamlardan gelen yagmur, kir, trafik vb sebeplerden dogan etkilere karsi binalari korur. Yiiksek elastikiyete sahip oldugundan bina ytizeyindeki olusabilecek buttin ¢atlaklardan etkilenmez.

KULLANIM ALANLARI

« Her turlu siva ve boyali dis yuzeylere,

« Mineral siva, hazir siva vb eski kaplamalarin tizerine,
- Dis cephelere, ahsap vb yizeylere,

« Mantolama yapilan binalarda,

« Briit beton ya da prefabrik yapilarin boyanmasinda.

UYGULAMA BIiLGILERi

Yiizey Hazirhigi: Uygulamadan once yiizeyler temiz olmali, yag, kir, camur gibi maddelerden arindirilmali, kalkan partikiiller temizlenmelidir. Yiizey kuru ya da hafif nemli olabilir. Negatif taraftan tuz kusmasi olan
ytizeylerde uygulama yapilmamalidir. Uygulama yapilacak ytizeylerde catlak, delik vs. varsa bunlar ISONEM M 03 elastik hargla tamir edilmelidir. Yiizeyde eger dilatasyon mevcut ise 5nceden ISONEM A4 elastik dolguyla
doldurulmalidir. Astar uygulamasinda uygulama zeminine bagli olarak ISONEM UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM ANTI RUST ASTAR kullaniimalidir. ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7 oraninda
su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m? sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumas beklendikten sonra ana uygulamaya gegilmelidir. Sac/metal gibi yiizeylerde
uygulama éncesi yiizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m’sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Uygulama Sekli: ISONEM BE 99 kullanima hazirdir. Kullanmadan 6nce ambalajinin acilip homojen bir sekilde karistirilmasini tavsiye ediyoruz. Uygulama, firca, rulo, ya da uygun bir piskartiictiyle yapilabilir. ISONEM BE
99, astar uygulamasindan sonra hazirlanan ytizeye iki kat halinde 4 saat arayla uygulanir ve boya islemi bitirilir.

TEKNIK OZELLIKLER
- Yogunluk (25°C, g/mL) 1,40£0,10
- pH (25°C) 7.0-9.0

28000 - 32000 4 . . N )
7952 /N GNEMLI UYGULAMA KOSULLARI

<0,1 SINIF W, /N\ve RISKLER

Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiikii olmadan > 0.8, Uygulama yapilan yiizey, uygulama

- Viskozite (25°C, mPa.s)

« Kati Madde Orani (Agirhik¢a %)
- Su aktarim hizi (kg/ m?. h%5)

« Cekip koparma deneyi yoluyla

2 IR 2
yapisma daya“}"" (N_I_'T‘m ) trafik yiiki ile birlikte = 1,5 N/mm esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada | Uygulama yapilacak yizey temiz
- Su buhar gegirgenligi (m) 5< Sp<50SINIFII mekanik  darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi | oimal, ki, yag, camur gibi
« Coziicii Su etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler ""adlfeh;de" a””dl”'”m'? °L’"al'ld”'
P L nceltmeden uygulayiniz. Uygulama
+Renk Istenilen tiim renklerde Uretilebilir. peA o

ylizeyi kuru veya hafif nemli olabilir.

- Sarfiyat 0,8 - 1,0 kg/m? (2 kat uygulama) " " ;
.B Lilan(Kanl il oc 2 star U da  uygulama
p ) Alan 5kg:5-6m /kozva nerilen diger |zeminine  bagl olarak ISONEM

10kg: 10 - 12 m*/kova ISONEM iiriinleri| UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM
18 kg: 18-22 m?/kova ANTI RUST ASTAR kullaniimalidir.

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

. Ambalaj : 510,18 kg PP kova Uygulama 5-35°Carasinda uygulanmalidir.

- Depolama Sicakhgi  : 5-35°C sicakhign

- Raf Omrii : Orijinal, agcilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tiretim \

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. )

-Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.

3 @)
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gl’ Elastikiyet BS1do %100 Su Yalitimi
' 0 Yangin Sinifi Saglar
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’ Ultraviyole Suratli
‘ Dayanimi kurur
l {
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Sirme Sekli Dikey X Dikey X X Dikey
Yiizey Nemliligi Kuru / Hafif nemli yizey X Kuru / Hafif nemli yizey X X Kuru / Hafif nemli yizey
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey X X Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR X ISONEM UNIVERSAL ASTAR X X ISONEM ANTI RUST PRIMER
( seyreltilmis ) ( seyreltilmis )
Astar Kullanim Miktari 100 - 200 g/m? X 100 - 200 g/m? X X 250 - 350 g/m?
Uriin Kullanimi 2 Kat X 2 Kat X X 2Kat
Uriin Kullanim Miktan 0,8 - 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA ) X 0,8 - 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA ) X X 0,8 - 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA )
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat X 4 Saat X X 4 Saat
Dokunma Kurumasi 1Saat X 1Saat X X 1Saat
Tam Kuruma 72 Saat X 72 Saat X X 72 Saat

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

@ C€ [szuTesT]

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

M
%

tamami ile kontroltimiz ve sorumiulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiiztn kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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WRITE & ERASE VARNISH

istediginiz ytizeyi marker kalemlerle yazi tahtasi alani olarak kullanmaniza imkan veren su bazli iki bilesenli verniktir. Seffaf yapisi sayesinde duvarlariniza, siralariniza, kapilariniza, dolaplariniza, toplanti salonlariniza vb.
her yere uygulandiginda ytizeyin rengini degistirmeden yazilabilir silinebilir formata donustirir. Doga dostudur, VOC ve solvent icermez, uygulamasi son derece basittir. ISONEM WRITE & ERASE VARNISH uygulanmig
ylizeylerden graffiti, boya ve lekeler kolayca cikarilabilecektir. Bu kadar kolay temizlik saglayan, kaplamaya zarar vermeden ylizeyi tekrar tekrar temizleme firsati veren baska bir sistem yoktur.

KULLANIM ALANLARI

« Okul ve siniflarin duvarlari, sira ve masalari

« Toplanti odalarinin, egitim ve seminer salonlarinin duvarlari,
« Ofis galisma odalarinin duvarlari,

« Yol duvarlar,

« Evler, oteller, konferans salonlarinin duvarlari.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey Hazirhigi: Uygulama yapilacak ylizeyler her tiirli yagdan, kirden, tozdan ve yiizey atiklarindan arindirilmali tamamen kuru ve temiz olmalidir.

Karisimin Hazirlanmasi: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH karisim oranina gére kullanima hazir setler halinde temin edilmektedir. Karisim 6mriine dikkat edilerek uygulama yapilacak kadar karisim hazirlanmalidir.
Karisima baglamadan 6nce malzeme sicakliklarinin 15 - 25°C arasinda oldugundan emin olunmalidir. A bileseni, igerisine hava stiriiklemeden homojen oluncaya dek yavasca karistirilmalidir. Daha sonra B bilesenin tamami
A bileseni i¢ine bosaltiimali ve B bileseninin icinde malzeme kalmadigindan emin olunmalidir. A+B homojen bir karisim elde edilinceye kadar en az 3 dakika karistirilmali ve hazirlanan karisim 50 - 60 dakika icerisinde
tuiketilmelidir.

Uygulama $ekli: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH istenilen kalinlik elde edilecek sekilde firca veya rulo yardimi ile uygulanmalidir, 2 veya 3 kat olarak uygulanmalidir, her kat icin yaklasik 6 - 8 saat beklenmelidir.
Yazma/silmeye baslamadan 6nce en az 3 giin beklenilmesi gerekmektedir.Yazi/cizimler tahta silgisi ile silinebilir. Clkmayan lekelerin islak bez ile temizlenmesi gerekir, baska temizlik malzemesi (deterjan, camasir suyu,
vs.) kullanilmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

+Yogunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,00+0,10

« pH (25°C) 1 7,0-90

- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 0-500 ( . . ( \

- Su aktarim hizi (kg/ m2. hos) : <0,1 SINIFW; & DNEMLI UYGULAMA KOSULLF‘R'

« Cekip koparma deneyi yoluyla : Rijit sistem trafik y(ikii olmadan > 1.0 N/mm? A ve RiSKLER

yapisma daya|14|m| (N_/E\m’) Uygulama yapilan yiizey, uygulama

- Su buhan gegirgenligi (m) ¢ 5<Sp<50SINIFII esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulama yapilacak yiizey temiz olmali,

- Karisim 6mrii (23°C) : 50- 60 dakika mekanik darbeler vb. tim  dis Uygulamada i yag, camur gibi maddelerden

+ Goziicii t Su etkenlerden 24 saat korunmalidir. dikkat edilmesi ; AveB et

+Renk ¢ Seffaf Kullanilacak olan kalemin, silinebilir ? birlestirildikten sonra, 3:1 (3 birim A+B, 1

- Sarfiyat : 0,2-0,3 kg/m? (Iki kat uygulama) beyaz tahta kalemi olmasina. dikkat birim su) oraninda su ile seyreltilebilir.

R bilen(Kaplanabilen) Alan  : 5-6m?/set edilmelidir. :le]zr:yin hem miknatis Xﬁg.;nglaeﬁ::iz
nerilen diger | imag isteniyorsa ISONEM WRITE &

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Kullanilan kalem cesidine bagl olarak ISONEM iiriinleri| ERASE vernik uygulamasi oncesi

- Ambalaj : 1,5 kg set (A komponent: 1 kg, B komponent: 0,5 kg) siIin‘ebiIirIik performansi degisebilmek- ISONEM MANYETIK BOYA

. Depolama Sltakllgl . 5.355C tedir. uygulamasi tavsiye edilir.

- Raf Omrii : Orijinal, aglmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim :Zgl':llla':'a 5-35°Carasinda uygulanmalidir.

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. 9
- Depolama Kosullar : Kuru ve serin ortamlarda, ambalaj kapaklari sikica kapali olarak saklayiniz. )
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E’ Yaz!.labilir BS1d0
ot Yizey Yangin Sinifi
@
c o
]
[Sa)
A >
Y Silinebilir Hijyenik
v Yiizey Kansorejen Madde
icermez

. I
Yiizey
Zemin ’
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Ik kat ile ayni ydnde Ik kat ile ayni yonde Ik kat ile ayniyonde Ik kat ile ayni yonde X X
Yiizey Nemliligi Kuru ylizey Kuru yozey Kuru yizey Kuru yizey X X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X X
Astar Kullanimi X X X X X X
RAstar Kullanim Miktari X X X X X
Uriin Kullanimi 2-3kat 2-3kat 2-3kat 2-3kat X
Urtin Kullanim Miktari 0,25- 03 kg/m? (2 kat) 0,25-03kg/m? (2 kat) 0,25 - 03 kg/m? (2 kat) 0,25- 03 kg/m? (2 kat) X X
Katlar Arasi Bekleme 6 - 8 saat 6 - 8 saat 6 - 8 saat 6 - 8 saat X X
Dokunma Kurumasi 3 Saat 3 Saat 3 Saat 3 Saat X X
Tam Kuruma 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat X X
\ _

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

<&

3

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroltimiz ve sorumiulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiiztn kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




ANTI SOUND PAINT

| —

ANTI SOUND PAINT
S ;

Ses engellemeye ve azaltmaya yarayan akustik boya ISONEM ANTI SOUND PAINT, sesi en iyi sekilde absorbe edecek ve yalitacak sekilde tasarlanmistir. TS 140-4 Standardina gore yapilan 6l¢tim ve analiz sonuglarinda
uygulanan boyamiz dB cinsinden 1/3 oktave frekans bandinda, 100 Hz'e gore; 50 dB'ye kadar sesi azalttigi ve absorbe ettigi Tirkak onayl akredite laboratuvarlari tarafindan belgelenmistir.

Su bazli ve tek bilesenli olan ISONEM ANTI SOUND PAINT istenilen renklerde Uretilebilir. Ses yalitimin yaninda geg tutusurluk ve alev almazlik 6zelligi sayesinde yanmaya karsi direnclidir. Su bazli, akrilik emdilsiyon

esasli, tek kompenantlidir. Ses yalitimi ve guriltl istenmeyen tim mekanlarda i¢ ve dis cephe ses yalitim boyasi olarak kullanilir.

KULLANIM ALANLARI

- Apartmanlarda, hastane ve otellerde, okullarda, kreslerde,
- Motor ve Makine dairelerinde,

- Eglence mekanlarinda, sinema ve tiyatro salonlarinda,

- Arag ve yatlarda, askeri tesislerde, atis poligonlarinda.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirhgi: Uygulamadan 6nce ylizeyler temiz olmali, yag, kir, camur gibi maddelerden arindiriimali, kalkan partikiiller temizlenmelidir. Astar uygulamasinda uygulama zemi

nine bagl olarakISONEM UNIVERSAL

ASTAR ya dalSONEM ANTI RUST ASTARkullaniimalidir. ISONEM UNIVERSAL ASTAR (1:7 Oraninda su ile seyreltilmis - 1 Kisim Astar, 7 Kisim Su) izolasyon ve boya astari tek kat halinde 100 - 200 g/m’ sarfiyatla
uygulanmalidir. Astar uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gecilmelidir. Sac/metal gibi ytizeylerde uygulama 6ncesi yiizelSONEM ANTI RUST ASTAR (Antikorozif Astar) ile

0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Uygulama sekli: ISONEM ANTI SOUND PAINT,rulo, firca ya da ptiskiirtme ile kolayca uygulanir. Kullanmadan énce ambalajinin acilip homojen bir sekilde karistiriimalidir. Ard
katmanlar halinde 4 saat arayla uygulanir. Desen istenmeyen i¢ cephe uygulamalarinda epoksi rulo ile uygulama yapilmasini tavsiye ediyoruz.

indan m?’de 1 - 2 mm olacak sekilde

TEKNiK OZELLIKLER
- Yogunluk (25°C, g/mL) 1 0,70£0,15 ( . . 4 )
. pH (25°C) : 70-90 ONEMLUI UYGULAMA KOSULLARI
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 12500 - 13500 &ve RiSKLER
- Kati Madde Orani (Ag|2rl|k;a %) 49 +2 Uygulama yapilan yiizey, uygulama
-Su a_ktarlm hizi (kg/m‘. hos) ¢ <01 SINIFW; esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada | Uygulama yapilacak yiizey temiz olmali, ki,
- Gekip koparma deneyiyoluyla  : (Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiikii olmadan > 0.8 mekanik darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi | Y20 comur gibi maddelerden anndrimis
yapisma dayanimi (N/mm?) N/mm? etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenl Deseni ic cephe
«Subuhan gegirgenliéi (m) : 5< Sp<50SINIFI da epoksi rulo ile uygulama yapilmasini
Coziicii : Su tavsiye ediyoruz.
+Renk : lstenilen tiim renklerde tretilebilir. Kullaniimas: Astar uygslarlnasm‘da . uygulama
) . L onerilen dig ini g ISONEM
- Sarfiyat L L/mzﬂ mm kalinlik icin) :;'}f,]';;,‘g,'g:{e,i UNIVERSAL j\gSJI'ARo;:da ISONEM
2 L/m* (2 mm kalinlik igin) ANTIRUST ASTAR kullanilmalidir.
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 5L:3-5m?%kova, 10 L: 8- 10 m*kova, 18 L: 9 - 18 m*/kova
Uygulama 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA sicakhigi
- Ambalaj : 5,10,18 L PP kova
-Depolama Sicakligi  : 5-35°C ) \
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. N
- Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. o
- )
a3 Ses Yalitimi BS1do
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Stirme Sekli Ik kat ile ayni yonde X il kat ile ayni yonde X ilk kat ile ayni yénde Ik katile ayni yonde
Yiizey Nemliligi Kuru yiizey X Kuru yiize X Kuru yiize: Kuru yiizey
Gnerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey
ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR
Astar Kullanimi { Sayrettinis ) X [ Sovreitis ) X S0 ('ﬁe remﬁm S ISONEM ANTIRUST PRIMER
Astar Kullanim Miktari 100 - 200 g/m? X 100 - 200 g/m? X 100 - 200 g/m? 250 - 350 g/m?
Uriin Kullanimi 4 kat X 4 kat X 4 kat 4 kat
Uréin Kullanim Miktart 1L/m* (1 mm kalinlik icin] X 1L/m* (1 mm kalinlik icin) X 1L/m* (1 mm kalinlik icin) 1L/m* (1 mm kalinlik icin]
2 L/m? (2 mm kalinlik icin) 2 L/m? (2 mm kalinlik icin) 2 L/m? (2 mm kalinlik icin) 2 L/m? (2 mm kalinlik icin)
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat X 4 Saat X 4 Saat 4 Saat
Dokunma Kurumasi 2 Saat X 2 Saat X 2 Saat 2 Saat
w cesaat X 72 Saat X 72 Saat 72 Saat
- J/

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikii bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin Griintdar. Uriinlerimizin dogru ve basaril bir sekilde uygulanmast ise

tamami ile kontroltimiiz ve sorumiulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiizin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




MAGNETIC PAINT

Yapisindaki manyetik metal sayesinde, arkasinda miknatis olan resim, poster gibi seylerin, boyaya zarar vermeden ylzeye tutunabilmesini saglayan su bazli yapisma glicu yiiksek, ¢cabuk kuruyan,
stirtinmeye dayanikli, renk degisimi yapmayan yuksek performansl bir boyadir. Civi, bant, vida veya yapistirici kullanmadan duvara veya ahsap bir ylizeye resim, poster gibi seyler asilabilir. Su bazli
oldugu icin kokusu yoktur, insan ve cevre sagligina zarar vermez. ISONEM MANYETIK BOYA, miknatis etkisi yaratmasina ragmen, bilgisayar monitériine, cep telefonuna, televizyona, kredi kartini, ATM

kartina zarar vermez.

UYGULAMA ALANI

- i¢ mekan duvarlari,

- Okullar, hastaneler,

« Alisveris merkezleri, ofisler,

- Konferans odalari, sttidyolar.

UYGULAMA BILGILERI

Uygulama yiizeyi diizgiin, saglam ve tozdan arindirilmis olmalidir. MANYETIK BOYA kullanmaya baslamadan énce en az iki dakika karistiriimalidir. Yiizeyin miknatis 6zelliginin artmasi igin, en az 3 kalin
kat uygulanmalidir. Cekilen katlar arasinda en az 30-40 dakika beklenmelidir. Bu islemler yapildiktan sonra tizerine herhangi bir su bazli son kat boya uygulanabilir .

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL)

+pH (25°C)

- Viskozite (25°C, mPa.s)

- Kati Madde Orani (Agirlikca %)

- Su aktarim hizi (kg/ m2. ho5)

- Cekip koparma deneyi yoluyla yapisma
dayanimi (N/mm?)

- Su buhari gegirgenligi (m)

- Coziici

«Renk

- Sarfiyat

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj ¢ 5,10, 18 kg PP kova
- Depolama Sicakhgr : 5-35°C

- Raf Omrii

1,57+£0,10

7.0-9.0

12500 - 13500

702

< 0,1 SINIFW;

Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yuki
olmadan 2 0.8 N/mm?

5< Sp < 50SINIF Il

Su

Siyah

1 kg/m?

5 kg: 5 m*/kova, 10 kg: 10 m?*/kova, 18 kg: 18 m*/kova

¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde

retim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullar :

Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde

s

UYGULAMA KOSULLARI
/\ ve RISKLER

\

Uygulama yapilacak ylizey temiz
olmali, kir, yag, camur gibi
maddelerden arindinlmis olmalidir.

A\ 6Nemu

Uygulama yapilan yiizey, uygulama

esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,

mekanik darbeler vb. tim dis Uygulamada

etkenlerden 24 saat korunmalidir. dikkat edilmesi
gerekenler
Kullanilmasi
onerilen diger
ISONEM iiriinleri
Uygulama
sicakhgr

5-35 °C arasinda uygulanmalidir.

depolayiniz.
N\
—
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©
:5 Manyetik Yizey BS1d0
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insan ve cevre sagligina
zararl kimyasal maddeler
icermez
{
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Ik kat ile ayni ydnde X X X X X
Yiizey Nemliligi Kuru ytzey X X X X X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X X X X X
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktar X X X X X
Uriin Kullanimi 2-3kat X X X X X
Uriin Kullanim Miktari 1kg/m? X X X X X
Katlar Arasi Bekleme 30 Dakika X X X X "
Dokunma Kurumasi 3 5aat X X X X X
Tam Kuruma 72 Saat X X X = -

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroltimiz ve sorumiulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiiztn kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




ANTI RUST PRIMER

Tum metal ytizeylere dogrudan uygulanan, ylksek antikorozif yapisi sayesinde uygulandigi ylizeyi korozyona karsi koruyan, epoksi recine esaslh antikorozif astardir. Mikemmel yapisma 6zelliginin yani
sira hizl kurur, isciligi kolaydir.

KULLANIM ALANLARI
Korozyon direnci istenen tiim metal yiizeylerde antikorozif astar olarak kullanima uygundur. Ayrica beton yapilarin korozyondan korunmasi igin de kullanilir. Celik Yapilar icin ISONEM ANTI FIRE PAINT
PLUS 120 dk Yangina Dayanikli Boya 6ncesi astar olarak kullanilir.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirhgi: Uygulama yapilacak yiizeyler aderansi azaltacak her tiirlt yag, kir, toz, ylizey atiklar gibi maddelerden arindirimali, tamamen kuru ve temiz olmalidir. Metal ytizeyler ideal yontem olan
en az Sa 2 V2 derecesinde kumlanmali 6 saat icerisinde ISONEM ANTI RUST PRIMER ile astarlanmalidir. Astar sert kurumasini tamamladiktan sonra (5-6 saat sonra) son kat uygulamasina gegilir. Uygulama
oncesi malzeme sicakliklarinin Minimum +15°C de olmasina dikkat edilmelidir.

Uygulama sekli: Karisim oranlarina gére kullanima hazir setler halinde tretilmektedir. inceltme gerekmemektedir. A komponent uygun karistirma ucu takilmig diisiik devirli bir kanstirici ile kanstirilir ve
B sertlestirici kabin ¢eper ve dip noktalarinin ¢ok iyi karistirlmasina ve karisimin homojen olmasina dikkat edilmelidir. Hazirlanan karisim 10-15 dakika dinlendirildikten sonra kisa sert killi firga, kisa tiyli
rulo veya havasiz sprey ile uygulanir. Ikinci kat uygulamasi gerektiginde, ikinci katin uygulamasi birinci katin yiizey kurumasi oldugunda yapilmalidir. Katlar arasinda bekleme siiresi 5-24 saat olmalidir.
Eger bu sure gecildiyse, son kat boya uygulamasi 6ncesi ylzey puriizlendirme islemi yapiimalhidir.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,55+0,10

- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) ¢ 2000 - 4000

- Yogunluk A+B komp. (25°C, g/mL) : 1,50

- Viskozite A+B komp. (25°C, mPa.s) : 500 - 2500

- Su aktarim hizi (kg/ m2. ho5) : <0,1SINIFW; ( ( \

- Cekip koparma deneyi yoluyla : Rijit sistem trafik yiikii olmadan > 1.0 N/mm?, trafik yiikii ile v .

yasina doyamm (Vi) bilite = 20 Nt /N BNEML UYGULAMA KOSULLARI

- Su buhari gegirgenligi (m) ¢ 5< So<50SINIFII & ve R|SKLER

- Karigim émrii (23°C) 2-3saat Uygulama yapilan yiizey, uygulama . )

« Coziicii :+ Organik ¢oziict esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, :i);(gkl;lta:(‘!?ldn?esi m;ﬂamaﬁﬁpﬁ;k Z:;e:r te;;

+Renk ¢ Kirli beyaz mekanik  darbeler vb. tim dis gerekenler maddelerden anndinlmig olmalidir

- Sarfiyat : 0,25 -0,30 kg/m? etkenlerden 24 saat korunmalidir.

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan @ 15- 20 m¥/set ) o Beton yiizeylerde atlak ve bosluklarin
A ve B p karistir ilen diger | doldurulmasi icin ISONEM M03 elastik
sonra 2 - 3 saat icerisinde tiiketilmeli- |SONEM iriinleri| 2" harci  kullanilmalidir. ~ Metal

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA i (230 oo uygulamalarda uygun koruyucu son

N dir (23°C). Daha disiik sicakliklarda kat driin kullaniimalidir. ISONEM Anti

« Ambalaj : 5 kg set (A komponent 4,5 kg, B komponent 0,5 kg teneke kutu) karigim 8mrii uzar ve daha yiiksek Fire Paint Plus, ISONEM MS Polymer)

- Depolama Sicakhgi  : 5-35°C sicakliklarda karisim émrii kisalir.

-Raf Omrii : Orijinal, agilmamig ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde uygl':lla.ma 5-35"Carasinda uygulanmalidir.

uretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. steakdist

- Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamlarda isi ve atesten uzakta, ambalaj kapaklari sikica \

kapali olarak saklayiniz.
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8 Antikorozif —
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Mekanik Direng Mikemmel
Yapisma
MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Yatay / Dikey X X X X Yatay / Dikey
Yiizey Nemliligi Kuru yiize X X X X Kuru yiize
Gnerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X X X X Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktari X X X X X
Uriin Kullanimi Astar Uygulamasi X X X Astar uygulamasi
Urtin Kullanim Miktari 0,25 - 030 kg/m? X X X X 025 030 kg/m?
Katlar Arasi Bekleme 5- 24 saat X X X X 5- 24 Saat
Dokunma Kurumasi 5-6Saat X X X X 5-6Saat
Tam Kuruma 2 Gun X X X X ?Gun
\ \_ )

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece triiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik f8yleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




mi raurr m.ns

ANTI FIRE PAINT PLUS

Yapilarin yangindan korunmasi icin gelistirilmistir, genleserek yangin yalitimi saglayan intumesan yapida yangin geciktirici, su bazli boyadir. Stirtilerek uygulandig ytizeyde kuruyarak eksiz bir tabaka olusturur. Mikemmel alev geciktirici 6zellige sahiptir, yangin
aninda kimyasal reaksiyona girerek siser ve yiizeydeki sicakligin kritik derecelere yiikselmesini engeller. Su buhari gegirgendir. Bu 6zelligi sayesinde uygulandigi yiizeyin nefes almasini engellemez. Ahsap, beton, prefabrik ve ¢elik yapilarda kullanima son derece

elverislidir.

KULLANIM ALANLARI

Her tlrlt sivali, boyali ve boyasiz ig ve dis yiizeylerde, beton, ahsap ve elik yapilarda, gatilarda, bacalarda, yangin merdivenlerinde, yanmazlik istenen tiim mekanlarda, okul, kres, hastane, tiyatro ve sinema salonlarinda, algipan duvar bolmeleri ve tavanlarda, termik

santral ve endustriyel yapilarda, fabrikalarda, askeri tesislerde .

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirhgi: Uygulamadan 6nce yiizeyler temiz ve kuru olmalidir. Yag, kir, camur gibi maddelerden arindiriimali, kalkan partikiiller temizlenmelidir. ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS uygulamasi 6ncesi ylizeyler uygulama zeminine bagli olarak asagidaki tabloda
belirtilen ISONEM UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM ANTI RUST PRIMER ile astarlanmalidir. ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7 oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m? sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar
uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gegilmelidir. Sac/metal gibi y(izeylerde uygulama dncesi yiizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir. Astar uygulamasinin

6-24 saat araslnda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gegilmelidir

Dis mekan uygulamalarlnda su ve yliksek neme maruz kalan i¢ mekan uygulamalarinda ISONEM ANTI FIRE PAINT koruyucu son kat olarak firga, rulo veya uygun bir piiskirtiicii ile 0,3-0,5 kg/m” sarfiyatla uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLER 1 1,15+0,10
+Yogunluk (25°C, g/mL) : 70-9.0

+pH (25°C) : 10000 - 12000
- Viskozite (25°C, mPa.s) T 64%2

- Kati Madde Orani (Agirhk¢a%) : 55+2
- Kati Madde Orani (Hacimce %)  : < 0,1 SINIFW;

- Su aktarim hizi (kg/ m2. h°s) : Catlak kapatma veya esnek sistemler

« Cekip koparma deneyi yoluyla trafik yiikii olmadan > 0.8

yapisma dayanimi (N/mm?2) : 5< SD<S50SINIFII

- Su buhari gegirgenligi (m) : Su

- Coziicii : lIstenilen tiim renklerde tiretilebilir.
+Renk : 3,5kg/m’, celik yapilar, 1.5 mm kalinlik icin (Yiizey / malzeme kalinligi / istenilen alev geciktirici dayanim siiresine bagli olarak degisir)
- Sarfiyat 5kg:3,5-5m*/kova, 10 kg: 5- 7 m’/kova, 18 kg: 12,5 - 18 m*/kova

+ Uygulanan standart : TURKAK taraflndan akredite olan ( EFECTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.$) TS EN 13501-2:2016
Yapi mamulleri ve yapi elemanlari - Yangin siniflandirmasi - Bolim 2: Yangina dayanim deneylerinden elde edilen veriler
kullanilarak siniflandirma (havalandirma tesisatlari haric). Bu standarda gére muayene ve deneylerde 20.05.2019 tarih / EEA-19-063
nolu muayene ve deney rapor sonucuna gdre TS EN 13381-8:2013 Yapi Elemanlarinin Yangina Dayanimina Katkisinin Tayini icin
Deney Yontemi - Bolim 8 : Celik Elemanlara Uygulanmis Reaktif Koruma deney metoduna gore gerceklestirilen testlerde yangina
dayanim siniflari: R15-R20-R30-R45-R60-R90-R120-R180 olarak elde edilmistir.

EFECTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.§ * ye GORE;

Ana Katman boya (kabaran boya) : ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS

TURKAK Akredite Test Raporuna gére degerlendirmenin sonuglari test edilen ve 13251-4'tin 6.1 numarali maddesinde belirtilen
EN 10025-1'de belirtildigi gibi diger tiim celik siniflarina ve burada verilen sinirlamalara uygulanabilir. Degerlendirmenin sonuglari,
fabrikasyon kesitlere de uygulanabilir. Kesit faktorleri EN 13381-8:2013 standardina gore belirlenmelidir. Bu degerlendirmenin
sonuglar ig veya dort cevre korumasinin asagida belirtilen kosullar icin gegerlidir.

Kesit faktor i 65m7<Am/V <527 m?

Kahnhk : 1,5mm<dp< 8,6 mm

Dizayn sicakhg 300°C<Qa<750°C

Kesit sekli 1, Hkolon ve kirisler

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

+ Ambalaj : 5,10, 18 kg PP kova

-Depolama Sicaklign @ 5-35°C

- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim tarihinden itibaren 24

ay kullanima uygundur.
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= i UYGULAMA KOSULLARI
A ONEMLI /N\ve RISKLER

Uygulama yapilan yiizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
mekanik darbeler vb. tim dis
etkenlerden 24 saat korunmalidir.

Uygulamada Uygulama yapilacak ylzey temiz
dikkat edilmesi |olmali, kir, yag, ~camur - gibi
gerekenler maddelerden arindiriimis olmalidir.

Astar

Snerilen diger |zeminine  bagh  olarak ISONEM
G [ UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM ANTI

ISONEM iiriinleril o o1 \STAR kullaniimaldir. Su ve neme

maruz kalacak yiizeylerde ISONEM

ANTI FIRE PAINT son kat olarak

uygulanmalidir.

Uygulama 5- 35 °C arasinda uygulanmalidir.
sicakhgr

/. J

-Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. . N
- [
=
= Yangin
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N Geciktirici BS1do
] Yangin Sinifi
E °
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& N =0
=}
Hijyenik, ~
Kanserojen Madde Suratli
icermez Kurur
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde X X Birbirine dik katlar halinde
Yiizey Nemliligi Kuru yiize Kuru yizey Kuru ylizey X X Kuru viize
Gnerilen Aparat Fira, rulo, uygun sprey Firga, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X X Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR X X ISONEM ANTI RUST PRIMER
( Seyreltilmis ] ( Seyreltilmis ) ( Seyreltilmis ]
Astar Kullanim Miktar 100-200g/ m? 100-200 g/ m? 100 - 200 g/ m? X X 250350 g/ ¢
Uriin Kullanimi 4 kat 4 kat 4 kat X X 7 kat
Urtin Kullanim Miktar 1-1,5 kg/m? (4 KATUYGUL.) 1-15 kg/m? (4 KAT UYGUL. ] 1-15kg/m? (4 KATUYGUL.) X X 3,5 kg/m? (15 mm kalinlik icin )
Katlar Arasi Bekleme 4 saat 4 saat 4 saat X X 4 saat
Dokunma Kurumasi 2 Saat 2Saat 2 Saat X X 2 Saat
Tam Kuruma 72 Saat 72 Saat 72 Saat X X 72 Saat
N\~ J

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

< ce

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.

Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




ANTI FIRE PAINT

Yangin geciktirici, alev almaz, siriilerek uygulandig yiizeyde kuruyarak eksiz bir tabaka olusturan son kat yangin boyasidir. Direkt alev temasinda, alev geciktiricidir. Yangina karsi dayaniklidir. Su bazlidir, solvent icermez. Elastiktir, hareketlerden
etkilenmez. Kuru veya az nemli yiizeylere rahatca uygulanabilir. Su gegirimsiz olup su buhar gegirgendir. Bu 6zelligi sayesinde uygulandigi yiizeyin nefes almasini engellemez. Ozel formiilii sayesinde kir tutmaz ilk giinkii 6zelligini uzun yillar korur. Ahsap,
beton, prefabrik ve celik yapilarda kullanima son derece elverislidir.

KULLANIM ALANLARI
Her tirld sivali, boyali ve boyasiz i¢ ve dis ylizeylerde, beton, ahsap ve celik yapilarda, catilarda, yangin merdivenlerinde, yanmazlik istenen tiim mekanlarda, okul, kres, hastane, tiyatro ve sinema salonlarinda, algipan duvar bélmeleri ve tavanlarda,
bacalarda, termik santral ve endustriyel yapilarda, fabrikalarda, askeri tesislerde.

KULLANIM SEKLI

Yiizey Hazirhgi: ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS uygulanmis yiizey iizerine koruyucu son kat olarak kullanilir. Son kat uygulama icin ISONEM ANTI FIRE PAINT tek kat halinde 0,3 - 0,5 kg/m” sarfiyat ile uygulanir. Bunun haricinde alev geciktirici olarak
kullaniimak istenirse uygulama oncesi ylizeyler temiz olmali, yag, kir, camur gibi maddelerden arindinimal, kalkan partikiller temizlenmelidir. Asagidaki tabloya gore zemin ¢esidine bagli olarak uygun astar secimi yapilmali ve Griin kullanim miktar
belirlenmelidir. ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7 oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m? sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana
uygulamaya gecilmelidir. Sac/metal gibi yiizeylerde uygulama éncesi yiizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir. Astar uygulamasinin 6-24 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana
uygulamaya gegilmelidir.

Uygulama Sekli: Firca, rulo, ya da uygun bir piiskiirtiiciiyle yapilabilir. Uriin kullanilmadan énce homojen bir sekilde kanistirilmali, yiizeye 4 saat arayla sulandirmadan iki kat halinde uygulamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL) 1,40+0,10 - Su buhari gegirgenl 5< Sp<50SINIFII

-PH (25°C) : 70-90 - Goziicii Su

- Viskozite (25°C, mPa:s) 1 12500 - 15000 «Renk istenilen tiim renklerde Uretilebilir.
- Kati Madde Orani (Agurlika %) 76+2 - Sarfiyat 0,6 - 1,0 kg/m” (iki kat uygulama)

- Su aktarim hizi (kg/ m2. hos) : <0,1SINIFW;
- Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?)

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 5kg: 5 - 8 m”/kova, 10 kg: 10 - 16 m*/kova, 18 kg: 18 - 30 m*/kova
Catlak kapatma veya esnek sistemler
trafik ylikii olmadan > 0.8

SONUG: ISONEM ANTI FIRE PAINT “yanmaz boya” numunesi lizerinde TS EN 13823:MART 2010 standardina gére yapilan muayene ve deneylerde TS EN ISO 11925-2 konulu 02.2012 tarih/139921 nolu muayene ve deney sonucu TS EN13501-1/0CAK
2010 Cizelge B S1 dO sinffi kriterlerine UYGUNDUR.

TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI EX LABARATUVARI MUAYENE DENEYi SONUCUNA GORE; Deney numunesinin yangin karsisindaki davranis EN 13501-1 B (Avrupa sinifina gére) test metodunda GEGTI. Deney numunesinin TS
ENISO 11925-2 gore test metodunda; ( \

- Numunelerde tutusma : OLMADI ~ H UYGULQMH KOSULLHR'
- Alev deney siiresi icerisinde 150 mm 6lgme gizgisine : ULASMADI 0 N E M LI .
- Numunelerde damlama : OLMADI & ve RISKLER
-Stizgeckagidi YANMADI Uygulama yapilan yiizey, uygulama
- Deney numunesinde sadece : ERIME OLDU esnasinda ve sonrasinda yagmur, su Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
« Yanal alevin uzun kolda yayilmasi ¢ OLMADI mekanik  darbeler  vb.  tim ! & ! dikkat edilmesi |©/mal,  kir, yag, camur gibi
- Atesli parcaciklar veya damlaciklar f<10sile f>10s ~ : OLMADI ren K . | $ gerekenler maddelerden arindinlmis olmalidir.
- Numuneden ¢ikan dumanin oda igerisine yayilmasi  : OLMADI etkenlerden 24 saat korunmahidir.
TSE TEST SONUGLARININ OZETi Astar uygulamasinda  uygulama
- Ortalama FIGRA degeri (W/s) : 17,24 Snerilendiger | T0UE ASTAR ya ca ISONEM
+ Ortalama THR600s (MJ) 1093 ISONEM tiriinler |\ 1 gusT ASTAR kullaniimalicir
- Ortalama SMORA degeri (m /s) : 10,58 En iyi performans icin ISONEM ANTI
- Ortalama TSP600s (m) : 51,86 FIRE PAINT PLUS uygulamasi
- LFS<kenara kadar (mm) : OLMADI iizerine son kat olarak uygulayiniz.
+Yanan damlaciklar/pargaciklar <10s : OLMADI
+Yanan damlaciklar/pargaciklar >10s : OLMADI Uygulama 5-35°C arasinda uygulanmalidir.
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA sicakhig
- Ambalaj t 5,10, 18 kg PP kova )
-Depolama Sicakhd@  : 5.35°C
- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim tarihinden itibaren 24
ay kullanima uygundur. N
- Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. o
E’ Yangin
=) Geciktirici BS1do
— Yangin Sinifi
Q o
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde X Birbirine dik katlar halinde X Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde
Yiizey Nemliligi Kuru yuzey X Kuru yizey X Kuru yizey Kuru yize:
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR X ISONEM UNIVERSAL ASTAR X ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM ANTI RUST PRIMER
( Seyreltilmis ) ( Seyreltilmis ) Seyreltilmis
Astar Kullanim Miktar 100 - 200 g/m® X 100 - 200 g/m* X 100 - 200 g/m? 250 - 350 g/m?
Uriin Kullanimi 2 Kat X 2 Kat X 2 Kat Tek Kat
Uriin Kullanim Miktar 06 - 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA ) X 06 - 1kg/r? (2 KAT UYGULAMA ) X 06 - 1kg/m (2KAT UYGULAMA) | 03- 05 kg/m” (TEKKAT UYGULAMA)
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat X 4 Saat X 4 Saat 4 Saat
Dokunma Kurumasi 1Saat X 1Saat X 1Saat 1Saat
Tam Kuruma 72 Saat X 72 Saat X 72 Saat 72 Saat
- J

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gosterebilir.

S ce e

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdr. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece riiniimiiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




~=..  ANTI FIRE WOOD VARNISH

" et T8l

ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH, YANGIN GECIKTiRiCi AHSAP VERNIGi, yangina dayanikli vernik Giriinii su bazli ve intiimesan ozellikte olup, i¢ mekanlarda bulunan ahsap yiizeylerin yangindan korunmasi icin kullanilan seffaf ince
film kaplamadir. ANTIFIRE WOOD VARNISH uygulanmis yiizeyler ISONEM LIQUID GLASS sivi cam uygulamasi ile su ve nemden korunmalidir. Seffaf yapisi sayesinde uygulandiginda ytizeyin rengini degistirmeden yiiksek yangin geciktirici
performansa sahip ytizeye déniistirdr, farkli bir renk gériiniim isteniyorsa uygulama 6ncesi ylizeye renklendirici uygulanabilir. Doga dostudur, VOC ve solvent icermez, uygulamasi son derece basittir.

OZELLIKLERi / AVANTAJLARI

« Su bazli, cevre dostudur.

« Alevin ahsap ylizeyde ilerlemesini engeller.

- Ustiin yangin geciktirme performansi ile ahsabin hemen tutusmasini énler.

«Yanginin ilerleme hizini yavaslatir.

« Toksik buhar ¢ikarmaz.

«insanlarin topluca bulundugu kapali ve riskli mekanlarda yangina karsi ek giivenlik saglar.
« Kolay kullanim, sprey / firca / rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI
«Ham ahsap ylizeyler, ahsap kapilar, ic mekan mobilyalari,
« Tarihi eserler, bitmis ahsap binalar, oteller, tiyatrolar, eglence mekanlari, gemi, bilgisayar odasi ve diger kamu tesisleri.

UYGULAMA BILGILERI
Yiizey hazirh@i: Uygulama yapilacak ylizeyler her tiirlii yagdan, kirden, tozdan ve ylizey atiklarindan arindinlmali tamamen kuru ve temiz olmalidir. Ham ahsap gibi fazla emici olan ve neme maruz kalabilecek yiizeylerde astar uygulamasi
Snerilmektedir. Astar uygulamasi icin ISONEM LIQUID GLASS iiriinii 75 - 100 g/m” sarfiyat ile kullanilir.

Karisimin hazirlanmasi: ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH karisim oranina gore kullanima hazir setler halinde temin edilmektedir. Karisim 6mriine dikkat edilerek uygulama yapilacak kadar karisim hazirlanmalidir. Karisima baslamadan
once malzeme sicakliklarinin +15 ve +25°C arasinda oldugundan emin olunmalidir. A bileseni, 300 - 400 devir/dk’lik mekanik karstirici ile 3 - 4 dakika, icerisine hava surtiklemeden iyice karistinlmalidir. Daha sonra, B bilesenin tamami A
bileseni icine bosaltilmali ve B bileseninin icinde malzeme kalmadigindan emin olunmalidir. A ve B komponent, homojen bir karisim elde edilinceye kadar en az 3 dakika karistinimali ve hazirlanan karisim 40 - 45 dakika igerisinde
tiiketilmelidir.

Uygulama metodu: ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH istenilen kalinlik elde edilecek sekilde firca, rulo veya sprey yardimi ile uygulanmalidir, 2 veya 3 Kat olarak uygulanmalidir, her kat icin yaklasik 18 — 24 saat beklenmelidir.
ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH iriininiin su ve neme karsi dayanimi mevcut degildir. Bu nedenle triiniin ( \

tam kurumasi gergeklestikten sonra ertesi glin tizerine solvent bazli ISONEM LIQUID GLASS koruyucu son kat o . \

olarak 2 kat halinde ve katlar arasindan minimum 4 saat beklenerek uygulanmasi gerekmektedir. UNEM LI UYGULAMA KOSULLHRI

TEKNIK OZELLIKLER . &VE RISKLER

-Yogunluk A+B komp. (25°C, g/mL)  : 1,27+0,10 Uygulama yapilan ylzey,

+Viskozite A+B komp. (25°C, mPa.s) : 1500 - 2500 uygulama esnasinda ve sonrasin- Uygulamada  |yygulama yapilacak yiizey temiz

- Kangim 6mrii (23°C) : 30 dakika da yagmur, su, mekanik darbeler dikkat edilmesi | olmali, ki, yag, camur gibi

+ Goziicii : Su vb. tim dl§ etkenlerden 72 saat gerekenler maddelerden arindirimis olmalidir.

-Renk : Seffaf k :

N orunmalidir. p

- Sarfiyat ¢ 0,300 - 0,500 kg/m? (2 kat uygulama) Kullanilmasi Urdintin tam kurumasi gerceklestikten

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan ¢ 3-5m?/set nerilen diger |sonra ertesi giin izerine solvent bazh
ISONEM iiriinleri|'SONEM LIQUID GLASS koruyucu

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA son kat olarak uygulanir.

« Ambalaj + 1,5kg set (A komponent: 1 kg, B komponent: 0,5 kg) Uygulama 15 - 20 °C arasinda uygulanmalidir.

- Depolama Sicaklig : 5-35°C sicakhgi

- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim

tarihinden itibaren 6 ay kullanima uygundur.
-Depolama Kosullari @ Kuru ve serin ortamlarda, ambalaj kapaklari sikica kapali olarak saklayiniz. ) \

—
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli X X Ik kat ile ayni ysnde X X X
Yiizey Nemliligi X X Kuru yiize X X X
Onerilen Aparat X X Firca, rulo, uygun sprey X X X
Astar Kullanimi X X ISONEM LIQUID GLASS X " :
RAstar Kullanim Miktari X X 75-100g/m* X X X
Uriin Kullanimi X X 2 kat X X X
Uriin Kullanim Miktari X X 03-05kg/m? (2 KATUYGUL. ) X X X
Katlar Arasi Bekleme X X 18 - 24 Saat X X X
Dokunma Kurumasi X X 18 - 24 Saat X X X
Tam Kuruma X X 2Gin X X X
- /
Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
& ce e
%

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece driiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik f8yleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.

Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.



THERMAL PAINT

L

THERMAL PAINT

Elastomerik regine esasli, 6zel vakumlu mikro kiirecikler iceren, buhar gegirgenligi olan, su bazli, diistik isi iletkenlik, yiiksek giines isigini sogurganlik ve yiiksek yiizey 1si veriligi degerlerine sahip, i¢ ve dis cephede isi ve su yalitimi saglayan
bilimsel olarak etkinligi ispatlanmis 6zel bir yalitim boyasidir. Binalara isitma ve sogutma enerjisi masraflarinda uygulama kat sayisina bagl olarak %40 lara varan miktarda enerji tasarrufu saglar. Ozel vakumlu mikro kiirecik katkill ISONEM
THERMAL PAINT i¢ cephe duvar boyasi olarak kullanildiginda iceride olusan radyan isty1 yine iceriye yansitmakta, dis cephede kullanildiginda ise gelmekte olan radyan isiyi tekrar disartya yansitmaktadir. Catilarda kullanildiginda seramikle
gliclendirilmis formdilii sayesinde giines 1sinlarinin min. %80°ini yansitir. Isonem Thermal Paint uygulanmis film ylizeyden iceriye asla su gegemezken binanin icindeki nem buharlasarak yapidan uzaklasir.

OZELLIKLERI

« Radyan isty1 gecirmez, %40 a varan enerji tasarrufu saglar.

« i ve dis yiizeylere uygulanabilir, iscilik giderleri diisiik uygulamasi kolay ve kisadir.

« Duvarda nem ve kif olusumunu engeller ve ayrica su ve ses yalitim 6zelligine sahiptir.
« Kir tutmaz, kolay temizlenir, geg tutusurluk ve yanmazlik 6zelligi vardir.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirh@:i: Boya uygulanacak ytizeyler kirden, yagdan, pastan, gresten, gevsek kisimlardan ve diger yabanci malzemelerden arindiriimis olmalidir. Yiizeye uygun astar segimi asagidaki tabloya gére yapilir. ISONEM UNIVERSAL ASTAR
izolasyon ve boya astari 1:7 oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m’ sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gegcilmelidir. Sac/metal gibi
ylizeylerde uygulama dncesi yiizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.
Uygulama metodu: ISONEM THERMAL PAINT kullanmadan énce iyice kanstinimalidir. Dis cephe uygulamalarinda iiriin inceltiimeden rulo veya firca ile tercihe gére 2 -3 kat uygulama yapilabilir. i¢ cephe uygulamalarinda renk ve
kapaticiliga gore 1 ya da 2 kat olarak uygulanmalidir. Cati uygulamalarinda 2 - 3 kat uygulama yapilmasi tavsiye edilir. Her katin bir énceki kata dik sekilde boyanmasi tavsiye edilir. Kuruma siirecleri gézetilerek uygulama yapilabilir. ilk kat
kuruduktan sonra ikinci ve Gigiincii kat uygulama yapilmalidir. iki kat uygulama arasi 4 saat beklenmelidir

TEKNIK OZELLIKLERI
*Yogunluk (25°C, g/mL)

- pH (25°C)

- Viskozite (25°C, mPa.s)

- Kati Madde Orani (Agirlikga %)
- Kati Madde Orani (Hacimsel %)
- Su aktarim hizi (kg/ m2. ho5)

« Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?)

« Su buhari gegirgenligi (m)
«Belgelendirme

- Simif

« Parlaklik

«Yas ovma direnci (pm)

« Ortme giicii (m*/L)

« Kuru film kalinhg:

«Tane biiytklugi

- Darbeye direng

- Coziicii

+Renk

- Sarfiyat

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan

¢ 0,70£0,15

7.0-9.0

¢ 12500 - 13500

48£2

1 68+2

: 5< Sp<50SINIFII

: SOGUK IKLIM BOYASI
: SINIFII

: SINIF Es

: Catlama, kopma yok

: Istenilen tiim renklerde iiretilebilir.

< 0,1 SINIFW;
Catlak kapatma veya esnek sistemler

- Catlak értme 6zelligi (um)

- Karbondioksit gegirgenligi (g/m>.d) :

+Yiizey 1s1 vericil
- Giines 1|
- Isil boya yiizey direnci (RS)

- Ist iletkenlik katsayisi (W/mK

gi degeri

1 sogurganhk degeri

Deger aranmaz, SINIF A,
Deger aranmaz, SINIF Co
min. 0.80

0.820, min. 0.80
0.0495+1,5%
0.023,A<0.060

trafik yiikii olmadan > 0.8 N/mm?
TSE K 127 ISIL BOYALAR

N/A (deger aranmaz)

SINIF |

SINIF S,

Su

Max. 300 mL/m? (i¢ cephe uygulamalarinda) 1 L/m? (1 mm kalinlik igin)
2 L/m? (2 mm kalinlik igin)
5L:3,5-5m%kova, 10 L: 7- 10 m?/kova, 18 L: 12 - 18 m*/kova

/\ 6NeMU

Uygulama yapilan yiizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
vb.
etkenlerden 24 saat korunmalidir.

mekanik  darbeler

Daha fazla veya daha az sarfedilmesi
verimsizlige, yan etkilere yol agabilir.

4 )

UYGULAMA KOSULLARI
/N\ve RISKLER

Uygulama yapilacak ylzey temiz

Uygulamada olmali, ki, yag, camur gibi
tim  dis dikkat edilmesi | maddelerden arindinimis olmalidir.
gerekenler Thermal Paint uygulanacak yiizeyin

nefes alabilir olmasi gerekmektedir,
bu dogrultuda boyali yiizeye
uygulanacaksa mevcut boyanizin bu
ézellige sahip olmasi gerekir.

Astar uygulama
zeminine bagh olarak ISONEM
UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM
ANTI RUST ASTAR kullaniimalidir.

onerilen diger
ISONEM iiriinleri

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Uygulama 5 - 35 °C arasinda uygulanmalidr.
- Ambalaj : 5,10,18 L PP kova ) cak"g'
«Depolama Sicakligi  : 5-35°C
- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim tarihinden
itibaren 24 ay kullanima uygundur. N\
- Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. 5 O
= D) ; O m
= [ ) Lo
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5 Elastikiyet Ses Yalitimi %40 'a Varan %100 Su BS1 do
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Hijyenik Kuf ve Nem Terlemeyi Renk Kartelasi lle Ultraviyole
Kansorejen madde Olusumunu Onlemeye Ozellestirilebilir Dayanimi
icermez. Onlemeye yardimci Yardimci
i N
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Sirme Sekli Yatay / Dikey X Yatay / Dikey Yatay / Dikey Yatay / Dikey Yatay / Dikey
Yiizey Nemliligi Kuru yiize X Kuru yiize: Kuru ylizey Kuru yiize Kuru yiize:
Binerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR X ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM ANTI RUST PRIMER
( Seyreltilmis ) ( Seyreltilmis ) ( Seyreltilmis ) [ Seyreltiimis )
Astar Kullanim Miktari 100 - 200 g/m’ X 100 - 200 g/m* 100 - 200 g/m? 100 - 200 g/m? 250 - 350 g/m*
Uriin Kullanimi 1-2Kat (I Cephe) 1-2Kat (g Cephe ) 1-2Kat (¢ Cephe) 1-2Kat (i Cephe ) 1-2Kat (I Cephe )
2-3Kat (Dis Cephe ) 2-3Kat (Dis Cephe ) 2-3Kat [ Dis Cephe ) 2-3Kat [ Dis Cephe ] 2-3Kat (Dis Cephe )
2-3Kat [Cati) 2-3Kat [ Cati) 2-3Kat[Cati) 2-3Kat[Cati) 2-3Kat[Cati)
Uriin Kullanim Miktari 1L/m? (1 mm kalinlik igin) 1L/m? (1 mm kalinlik i¢in) 1L/m? (1 mm kalinlk icin) 1L/m? (1 mm kalinlik icin) 1L/m? (1 mm kalinlik icin
2 L/m? (2 mm kalinlik i¢in) X 2L/m? ( 2 mm kalinlik icin) | 2L/m? (2 mm kalinlik icin) 2 L/m? (2 mm kalinlik icin) m* cin)
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat X 4 Saat 4 Saat 4 Saat ¢4 Saat
Dokunma Kurumasi 2 Saat X 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat
Kuruma 72 Saat X 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat
- /

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik f8yleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Binalarin i¢ ve dis duvarlarinda doga kosullarindan olusan nem ve rutubet sorunlarinin giderilmesi icin 6zel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek tretilmis ok gticli sentetik yalitim boyasidir. Her turlii nemli ya
da kuru duvarlara, boyali ve boyasiz yiizeylere uygulanabilir. Miikkemmel alkali ve nem dayanimi sayesinde duvarlarda rutubet ve nem olusumunu engeller, varsa yok eder. Her tirlii ylizeye yapisma mukavemeti son
derece giicliidiir, kabarma yapmaz, kimyasallara karsi dayanimi oldukga iyidir. UV ve yagmurdan, sudan, tuzdan etkilenmez. i¢ ve dig duvarlarda, binalarinin subasmanlarinda, bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde, kuzeye
bakan i¢ duvarlarda ve bir cok nem ve rutubet gériilen mahal alanlarinda kullanilir. Kullanildigi ylizeyde mitkemmel neme dayanim gésteren film tabakalari olusturur. Boya ya da duvar nemli bile olsa yiizeye ¢ok siki
tutunur. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarindan etkilenmez. Bu 6zelliginden dolayi binalarin subasmanlarindaki boya kabarmasi problemini ¢cozmek icin de kullanilir. ISONEM MS 82 uygulandigi duvarin biinyesine isleyerek
icerideki nemi 6zel kimyasallari sayesinde kurutur. ISONEM MS 82 nem boyasinin uygulama yapilan yiizeye hig bir yan etkisi yoktur.

KULLANIM ALANLARI

« Nemli duvarlarda, boyali ya da boyasiz rutubetli duvarlarda,
« Subasmanlarda, i¢ ve dis duvarlarda,

« Bodrum kat duvarlarinda,

« Siva, algi, beton, sap gibi ylzeylerde ve zeminlerde,
«Tlnellerde, binalarin kuzey cephelerinde,

« Rutubet ve nem sorunlarinda.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirhgi: ISONEM MS 82 nem boyasi kullanima hazir haldedir, astar gerektirmez. Uygulama 6ncesi ylizeylerdeki kararma seklindeki olusumlar temizlenmelidir. Uygulama yapilacak yiizey nemli, rutubetli ya da
kuru olabilir. Boyali, boyasiz her tiirlii yiizeye tatbik edilebilir. Sadece boyali yiizeylerde kabaran kisimlar varsa uygulama yapilacak ytizeyler temizlenmeli ve uygun tamir harci kullanilarak saglam bir ytizey elde edilmelidir.
Uygulama sekli: Orijinal ambalajindaki ISONEM MS 82 kapag acilarak 3 dakika iyice karistiriimalidir. Karistirma islemi bittikten sonra mevcut ytizeye Uriin inceltiimeden fir¢a, uygun bir piiskiirtici ya da 6zellikle sentetik
epoksi rulo ile uygulama yapilmasi tavsiye edilir. Bir kat uygulama yapilmali ve 24 saat beklendikten sonra ikinci kat uygulanmalidir. Uygulama yapilan mekanlarin havalandirimasi mutlaka iyi yapilmali uygulama
yapilirken maske, eldiven ve koruyucu gozliik kullanilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER
- Yogunluk (25°C, g/mL) :$1,40+£0,10
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 2000 - 4000 4 N\ 4 N\
- Kati Madde Orani (Agirlik¢a %) : 70+2 A ﬁNEMLi UYGULAMA KOSULLHRl
- Su aktarim hizi (kg/ m2. ho) : <0,1 SINIFW; & .
- Gekip koparma deneyi yoluyla : Rijit sistem trafik yiikii olmadan > 1.0 N/mm? . ve RISKLER
yapisma dayanimi (N/mm?) Uygular:lla yapilan yu;ey, uygulama Uygulamada Uygulama yapilacak zemin kuru
-Su buhar gegirgenligi (m) 5 < So< SOSINIF I i e dikatediimesi |54 ovicmomcen amnig
- Coziicii ¢ Organik ¢dziicii etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler olmalidir. Uygulama esnasinda ve
- Renk : Beyaz sonrasinda ortam  mutlaka
. Sarfiyat. . . : 500 - 600 g/mzz (iki kat) Uygulama yapilan Kanlarin havalandirimalidir.
B ¥ ) Alan : ; ::g ;’5 {Ozr:‘z /{ff::lf:t;t: havalandiriimasi mutlaka iyi g:gfirel:“daisﬁler x
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA ek, sidiven e koruyu goiak | [[SONEMirime
- Ambalaj : 1kg ve 5 kg teneke kutu kullaniimalidir. -
-Depolama Sicakhgr  : 5-35°C Uygulama 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
- Raf Omrii : Orijinal, agiimamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim sicakhgn
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
- Depolama Kosullar1  : Kuru ve serin ortamlarda isi ve atesten uzakta, ambalaj kapaklari sikica kapali olarak ) \
saklayiniz.
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Ultraviyole Nem / Kiif
Dayanimi Onleyici
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Yatay / Dikey X X X X X
Yiizey Nemliligi Kuru / Nermli yiizey X X X X
Bnerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X M X X X
Astar Kullanimi X X X X X X
RAstar Kullanim Miktar X X X X X X
Uriin Kullanimi 2 Kat X X X X X
Urin Kullanim Miktari 0506 kg/m? [ 2 KAT UYGULAMA ) M X M X «
Katlar Arasi Bekleme 24 Saat X X X X X
Dokunma Kurumasi 24, Saat X X X X X
Tam Kuruma 72 Saat X X X X X
\ \_ Y,

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gosterebilir.

@ C€ [szutesT]

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

N
%

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece riiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.

Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Su bazli, tek komponentl, seffaf i¢

OZELLIKLERI

Yizeye ok iyi nifuz eder. Saglam bir zemin hazirlayarak son kat boyay yiizeye baglar, boya sarfiyatini azaltir, sivalarin su emiciligini azaltir. Ayrica su bazli su yalitim malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarinda

ve dis yuzeylerde kullanima uygun universal bir astardir.

yapisma performansi ¢ok ytiksek bir astardir.

KULLANIM ALANLARI

« Beton, temel beton, gaz beton, algi, siva ve benzeri ham duvarlarda,
« Eski kire¢ badanali, emiilsiyon esasli eski i¢ ve dis boyali ytizeylerde kullanilir.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirh@i: Uygulamadan 6nce kabarmis, gevsek ve sagliksiz goriiniimlu ytizeyler kazinmali, yag ve kir, silinerek temizlenmelidir. Yiizeyde tuz ¢ikisi devam ediyorsa bunun sebep oldugu nedenler giderilinceye kadar

uygulama yapiimamalidir.

Uygulama sekli: ISONEM UNIVERSAL ASTAR kullanmadan 6nce homojen oluncaya kadar iyice karitirilir ve hacmen 7 misli su ile inceltilir, firca,sprey veya rulo ile yiizeye iyice yedirilir ve tek kat halinde uygulanir. Astar

UNIVERSAL ASTAR

uygulamasi sonrasi yapilacak son kat boya veya yalitim Griinti uygulamasi igin astarin minimum 4 saat kuruma suresi beklenmeli ve ana uygulama 4-6 saat icerisinde yapilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL)

- pH (25°C)

- Viskozite (25°C, mPa.s)

« Kati Madde Orani (Agirlik¢a %)
« Su aktarim hizi (kg/ m2. ho5)

- Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?2)

« Su buhari gegirgenligi (m)

1,00+0,10
7.0-9.0

8000 - 10000
50+2

<0,1 SINIF W,
Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiiki olmadan > 0.8, trafik ytku ile
birlikte > 1.5 N/mm?

5< Sp<50SINIFII
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- Céziicii : su UYGULAMA KOSULLARI
- Renk : Seffaf & i
. : o ve RISKLER
. Eafflyatl len(Kanlanabilen) Al : 100-200 %/mz (seyreltilmis, ylzeyin emiciligine gore degiskendir.) Uygulama yapilan yiizey, uygulama ) )
- Boy P an : 40-80m*/ 12 kg, esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada m;ﬂamaﬁﬁpﬁ;k Z:::r te;i‘l';
200-400 mz/ Skg, mekanik  darbeler  vb. tim dis dikkat edilmesi | maddelerden  anndiniimis  olmali.
400 - 800 m*/ 10 kg, etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler Yizeye iyice yedirilerek tek kat
600 - 1200 m?*/ 15 kg halinde uygulayiniz ve diger
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Cok riizgarli ve direk giines 151g1 altinda uygulama Sncesi kurumasi icin
N . minimum 4 saat bekleyiniz.
- Ambalaj : 1 kg Plastik Sise, 5, 10, 15 kg PP Kova uygulanmamalidir.
- Depolama Sicakligi  : 5-35°C g:!;:‘e':':i;'er x
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde ISONEM iiriinleri
tretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
-Depolama Kosullar1 : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde Uygulama 5-35°C arasinda uygulanmalidir.
depolayiniz. sicakhgn
~\
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Mikemmel Suratli
Yapisma kurur
Yiizey
Zemin ’
BETON,TEMEL BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Dikey / Yata Dikey / Yata Dikey / Yatay Dikey / Yatay Dikey / Yatay X
Yiizey Nemliligi Kuru vize Kuru yiize: Kuruyizey Kury ytize Kuru yizey X
Onerilen Aparat Rulo, firca, uygun sprey Rulo, firca, uygun sprey Rulo, firca, uygun sprey Rulo, firca, uygun sprey Rulo, firca, uygun sprey X
Astar Kullanimi X X X X X <
RAstar Kullanim Miktar X X X X X X
Uriin Kullanimi Tek Kat Tek Kat Tek Kat Tek Kat Tek Kat
UrGn Kullanim Mikart 100 - 200 g/m 100 - 200 g/m 100 - 200 g/m 100 - 200 g/m* 100 - 200 g/m
[ Seyreltilmis ) ( Seyreltilmis ) [ Seyreltilmis ) [ Seyreltilis ) (Seyreltilnis ) X
Katlar Arasi Bekleme X X X X X X
Dokunma Kurumasi 30 Dakika 30 Dakika 30 Dakika 30 Dakika 30 Dakika X
Tam Kuruma 4 Saat 4 Saat 4 Saat 4 Saat 4 Saat X

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece triiniimiiztin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik f8yleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.
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Cift bilesenli, mavi renkte poliliretan regine esasli havuz boyasidir. Sudan ve su basincindan etkilenmez. Ozellikle yeni yapilan yiizme havuzlari, siis havuzlarinda seramik kullaniimayacak ise ISONEM POOL kullanima

son derece uygun bir Grindur. Strtldigl ytizeyde homojen mavi bir goriinti verir. Elastiktir, catlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV isinlarindan ve havuz kimyasallarindan etkilenmez. Alkali ve klora karsi son derece
dayaniklidir. Rengi zamanla solmaz, su altinda bozulmaz, asinmaz. Isciligi son derece kolay ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI

«+Havuzlarda, su tanklarinda, su depolarinda, aritma ve denge depolarinda,
« Metal tanklarda ve su sarniglarinda,

- Slis havuzlarinda, goletlerde, barajlarda, su kanallarinda,

« Beton, siva ve sap tizerinde.

UYGULAMA SEKLI

Yiizey hazirhgu: Yiizey temiz, kuru ve kir, yag, kaplama, ylizey kiir malzemeleri gibi yabanci maddelerden arindirilmis olmalidir. Yiizey tamirleri bosluk - deliklerin doldurulmasi ISONEM M 03 Tamir Harci ile yapiimalidir.
Astar uygulamasinda uygulama zeminine bagl olarak ISONEM EP PRIMER ya da ISONEM ANTI RUST ASTAR kullanilmalidir. Beton, mermer, granit, fayans, seramik ve benzeri ytizeyler icin astar olarak ISONEM EP
PRIMER, 0,250 - 0,400 kg/m? sarfiyat ile kullanilmalidir. Sac/metal gibi ylizeylerde uygulama 6ncesi ylizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Karisimin hazirlanmasi: Karisimi hazirlamadan 6nce A bilesenini kendi icinde mekanik olarak karistiriniz. B bilesenini A bilesenine ekledikten sonra homojen bir karisim elde edene kadar mekanik karistiriciile 3 - 4 dakika
karistiriniz.

Uygulama sekli: Firga, rulo veya uygun bir piskiirtiicii ile uygulanmali ve kurumaya birakilmalidir. ikinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat icerisinde yapilmalidir. Hazirlanan kangim 5-6 saat ierisinde tiiketilmelidir.
Uygulama sonrasi Havuz su ile doldurulmadan énce 10 giin tam kiirlenmeye birakilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

+Yogunluk A komp. (25°C,g/mL) : 1,25+0,10
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 1000 - 3000
- Kati Madde Orani (Agirhikea %) P67+2

« Su aktarim hizi (kg/ m2. ho5) < 0,1 SINIF W3

4 )

« Cekip koparma deneyi yoluyla Rijit sistem trafik yiikii olmadan > 1.0 N/mm? ( .o . \

LA AALAY /N BNEML UYGULAMA KOSULLARI

- Su buhar gegirgenligi (m) : Sp<5SINIFI /AN ve RISKLER

- Karisim 6mrii (23°C) ¢ 5-6saat i

o . I Uygulama yapilan yiizey, uygulama i .

- Géziicii X Orgénlk}ozucu P P esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, Uygulamada guyrf;l.amamryap"a;ak y:Zmle &en?tl)zi

+Renk ¢ Mavi. Diger renk talepleri icin firmamiza danisabilirsiniz. mekanik  darbeler vb. tim  dis dikkat edilmesi | maddelerden  anndirims  olral.

- Sarfiyat ¢ 1kg/m? (iki kat uygulama) etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler ISONEM EP PRIMER astar uygulamasi

.B hilen(K. r. bilen) Alan : Min.4,5 m? /set (iki kat uygulama) yapllacaks§, .uygulama sonrasi 1 glin

Uygulama sonrasi  havuz su ile beklenmelidic

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA doldurulmadan énce 10 giin tam onerilen dig /;.-Sr(:irninel bagh olarak IS()ul“’;guMIanE];

. Ambalaj : 4,5 kg set (A Komponent: 4 kg teneke kutu (Boya) + B komponent: 0,5 kg teneke kutu kiirlenmeye birakilmadir. ISONEM tirferi PRIMER ya ia ISONEM ANTI RUST
(sertlestirici) ASTAR kullaniimalidir.

- Depolama Sicakhigr : 5-35°C

. Raf Omrii : Orijinal, acilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Uretim Uygulama 5-35°C arasinda uygulanmalidir,
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. sicakiigs

-Depolama Kosullar1 : Kuru ve serin ortamlarda, 1si ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklari sikica kapali

olarak saklayiniz. ) \
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(7] Ultraviyole
o Dayanimi :
Elastikiyet Mekanik
Direng
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli ik kat ile ayni yonde ilk kat ile ayni yonde X Ik kat ile ayni yonde X IIk kat ile ayni yonde
Yiizey Nemliligi Kuru yizey Kuru yizey Kuru yuzey Kuru ylize:
Onerilen Aparat Rulo, firca, uygun sprey Rulo, firca, uygun sprey X Rulo, firca, uygun sprey X Rulo, firca, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM EP PRIMER ISONEM EP PRIMER X ISONEM EP PRIMER X ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanim Miktari 0,25- 040 kg/m? 0,25 - 0,40 kg/m* X 025 - 0,40 kg/m* X 0.25-035kg/m*
Uriin Kullanimi 2 Kat 2 Kat 2 Kat X 2 Kat
Uriin Kullanim Miktari 1 kg/m? [ 2 KAT UYGULAMA ) 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA ) 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA ) X 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA )
Katlar Rrasi Bekleme 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat 6 - 24 Saat X 6 - 24 Saat
Dokunma Kurumasi 6 Saat 6 Saat X 6 Saat X 6 Saat
Tam Kuruma 10 Gun 10 Gun X 10 Gun X 10 Gun
- /

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.

@ C€ [szuTesT]

Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
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tamami ile kontroltimiz ve sorumiulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiiztn kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




POOL TRANSPARENT

Cift bilegenli, modifiye politiretan regine bazli, seramik, karo, cam mozaik kapli izolasyon problemli ytzeylerin su gegirimsiz hale gelmesi icin tasarlanmis seffaf havuz boyasidir. Mevcut havuzlarin izolasyon problemlerinin
¢ozimunde seramik, karo, cam mozaik, fayans vb. kaplamalarin sékilmesine gerek kalmadan son derece kolay ve ekonomik bir sekilde su yalitimini saglayan trin, stirildigu yizeyde mikemmel yalitimin yani sira
ytizeye parlak bir goriintti verir. Sert-elastiktir, catlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV isinlarindan ve havuz kimyasallarindan etkilenmez. Alkali ve klora karsi son derece dayaniklidir. Sararmaz, su altinda bozulmaz,
asinmaz. sciligi son derece kolay ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI

« Seramik, karo, cam mozaik, fayans vb. kapli ytizme havuzlarinda,

- Siis havuzlarinda,
«Hamam, sauna vb. yerlerde

UYGULAMA SEKLI

Yiizey hazirhgr: Yiizey temiz, kuru ve kir, yag, kaplama, ytizey kir malzemeleri gibi yabanci maddelerden arindirilmis olmalidir. Kullanimda olan mevcut havuzlarin suyu bosaltildiktan sonra derzlerin tam kurumasinin
saglanmasi adina, uygulamadan 6nce en az 7 giin beklenmelidir. Mevcut derz dolgulari asinmig ise mutlaka gerekli tamiratlar ve yenilemeler ¢imento esasli derz dolgu malzemeleri ile yapiimalidir ve tam kiirlenmesi
beklenmelidir. On hazirliklari yapilmis uygulama yiizeyine ISONEM POOL TRANSPARENT uygulamasi &ncesi astar uygulanmali, astar uygulamasinda ISONEM LIQUID GLASS iiriinii tek kat ve sarfiyati 75 - 150 g/m’
olacak sekilde kullanilmalidir. Astar uygulamasindan 4 saat sonra son kat olan ISONEM POOL TRANSPARENT uygulamasina gegilmelidir.
Karisimin hazirlanmasi: Karisimi hazirlamadan 6nce A bilesenini kendi iginde homojen olana dek karistiriniz. B bilesenini A bilesenine ekledikten sonra homojen bir karisim elde edene kadar 3 - 4 dakika karistiriniz.

Uygulama sekli: Uygulama, tek kat halinde, firca, rulo veya uygun bir puskirttici ile yapilmalidir. Hazirlanan karisim 5-6 saat icerisinde tiiketilmelidir. Uygulama sonrasi havuz su ile doldurulmadan énce 10 giin tam

kirlenmeye birakilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk A komp. (25°C, g/mL)
+ Kati Madde Orani (Agirlik¢a %)
« Su aktarim hizi (kg/ m2. ho5)

- Cekip koparma deneyi yoluyla

yapisma dayanimi (N/mm?2)

« Su buhari gegirgenligi (m)

m omrii (23°C)

- Sarfiyat

) Alan

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
- Ambalaj

- Depolama Sicakhigi
- Raf Omrii

5-35°C

093+0,10
30+2
< 0,1 SINIFW;

Rijit sistem trafik yiikii olmadan > 1.0 N/mm?

So<5SINIF I
5-6saat
Organik ¢ozticl
Seffaf

100 - 200 g/m?
22,5-45m?/set

4,5 kg set (A Komponent: 4 kg B komponent: 0,5 kg)

(retim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
-Depolama Kosullar1  : Kuru ve serin ortamlarda, isi ve ates kaynagindan uzakta, ambalaj kapaklari
sikica kapali olarak saklayiniz.

Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde

r
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Uygulama yapilan yiizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
mekanik darbeler vb. tim dis
etkenlerden 24 saat korunmalidir.
Uygulama sonrasi  havuz su ile
doldurulmadan 6nce 10 gin tam
kirlenmeye birakilmadir.  Kullanimda
olan havuzlarin su bosaltimi saglandik-
tan sonra tam kuruma icin en az 7 glin
beklenmelidir. Tam kurumasi saglanma-
mis  derzler (izerine  uygulama
yapilmamalidir.

J
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Uygulamada

gerekenler

UYGULAMA KOSULLARI
/N ve RISKLER

dikkat edilmesi

\

Uygulama yapilacak yiizey temiz
olmal, kir, yag, camur gibi
maddelerden arindinlmis olmalidir.
Uygulama 6ncesi mevcut derz
dolgular aginmis ise yenilenmelidir.
Astar uygulamasindan 4 saat sonra
son kat uygulamaya gegilmelidir.

Astar ISONEM

onerilen diger

ISONEM iiriinleri

LIQUID GLASS kullaniimalidir.

Uygulama
sicakhgr

.

5-35°Carasinda uygulanmalidir.
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© %100 BfS1
:S Su Yalitimi Yangin Sinifi
— Saglar
<))
QC, Ultraviyole
o Dayanimi :
Elastikiyet Mekanik
Direng
Yiizey
Zemin ’
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli X Ik kat astar ile ayni ynde X ilk kat astar ile ayni yénde X X
Yiizey Nemliligi X Kuru ylize Kuru viize X X
Onerilen Aparat X Rulo, firca, uygun sprey X Rulo, firca, uygun sprey X X
Astar Kullanimi X ISONEM Liquid Glass X ISONEM Liquid Glass X X
Astar Kullanim Miktar X 725-100 g/m2 X 25-100 g/m’ X X
Uriin Kullanimi X 1Kat X 1Kat X
t:
G Kullanim Miktart X 100 - 200 g/m? X 100 - 200 g/m? X X
Katlar Arasi Bekleme X 4 Saat X 4 Saat X X
Dokunma Kurumasi X 6 Saat X 6 Saat X X
Jam Kuruma X 10 Gun X 10 Gun X X
\ \_

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuglari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroliimiiz ve sorumlulujumuz disindadir. Is bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece driiniimiiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin gtincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




GRASS PAINT

Cim alanlarin, kaliteli ve strekli yesil kalmasini saglamak amaciyla hareketsiz dénemlerde tamamen sararmis, kurumus ¢im ve bitkileri dogal yesil renge boyayan organik ¢im renklendirici boyadir, istenen
yesil rengi tonlarinda ve ayrica kirmizi, sari gibi renklerde de tretilebilmektedir. ISONEM GRASS PAINT ayni zamanda kumlu alanlara da dogdal yesil renk vermek icin kullanilir. Cim ylizeylerine kolayca
yayilir, yliksek yapisma gtictine sahiptir ve hizli bir sekilde 2-3 saat icerisinde kurur. Cim alanlar dért mevsim her iklim kosulunda yemyesil olur, ¢cim alanin sulama rejiminden ve yagmurdan etkilenmez.
iceriginde zararli kimyasallar, agir metaller ve diger dolgu maddeleri olmadigindan cimlere ve cevreye zarar vermez. ISONEM GRASS PAINT tamamen su bazli olup doga dostudur, VOC icermez,
uygulamasi son derece basittir.

KULLANIM ALANLARI

- Tamamen sararmis, kurumus ¢im alanlar

« Kurumus bitkiler

« Futbol sahalari

« Organizasyonlarda ve davetlerde, cok cesitli, degisik desenli tasarimlar ve uygulamalar yapilmasina olanak verir.

OZELLIKLERI

« Su bazli, cevre dostudur

- Cim alanlarin kaliteli ve suirekli yesil kalmasini saglar
« Kullanimi kolaydir

« Hizli kurur.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirhgi: ISONEM GRASS PAINT uygulamasina baslanmadan 6nce ¢im alan 2 cm ytiksekliginde bigilir. Béylece ¢im yapraklarinin dik kalmasi saglanir ve ISONEM GRASS PAINT altlardaki sararmis,
kurumus tim bélgelere ulasabilir. Cim alan, ¢cim yapraklarina zarar verilmeden, uygun bir tirmikla tirmiklanarak, ¢cim alandaki yabanci maddeller, 6l bitkisel materyaller alandan uzaklastirilr.
Uygulama sekli: 1 kg ISONEM GRASS PAINT sararma oranina bagli olarak 0,500 L su ile karistirilarak uygulanabilir. Kum boyama uygulamalarinda 1 kg ISONEM GRASS PAINT 1:1 oraninda su ile
karistirilarak puskirtme yéntemi ile 250 kg. kum boyanabilir. Uygulama zemine yakin ve ¢imin toprak tsttindeki tiim yapraklarina etki edecek uygun basingla yapilmalidir. En iyi sonucu alabilmek icin
dislik basingta puskirtme yapilmasi gerekir. Yapraga baglanma siiresi 3 saattir. Bu stirenin ardindan uygulama yapilan ¢im alan kullanima agilabilir. Uygulamayi takiben 10 gtin sonra ¢im biiylyecek ve
rutin ¢im bicimi yapilabilecektir. Cim biciminin ardindan gériilebilecek kismi sari alanlara rétus yapilabilir. ISONEM GRASS PAINT uygulamasi, ¢im alanin periyodik bakim islemlerine ve takvimi tizerine
olumsuz etkide bulunmaz. Uygulama sonrasi puskirtme sistemi vakit gecirmeden bol su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL) : 1,00+0,10

-Viskozite (25°C, mPa.s) ¢ 500-1500

- Coziicli t Su

- Renk : Yesil

- Sarfiyat t 100-150 g/m?

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan  : 10- 15 m?/plastik sise

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj ¢ 1kg plastik sise

- Depolama Sicakhgi :5-35°C

- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullari ¢ Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.

/N BNEMLI Y ( uvGuLAMAKOSULLARI

/\ ve RISKLER
Uygulama esnasinda ve sonrasinda
yagmur, su, mekanik darbeler vb. dis Uygulamada Ulygullamak_ yapilacak - yiizey ter(\li);
dikkat edilmesi |o/mali, ki, —yag, ~camur gibi
etkenlerden 24 saat _korunmalidir. gerekenler | maddelerden anindrimis olmali:

Cocuklardan uzakta saklanmalidir.
Cilde ve gbze temas halinde bol su ile
yikanmalidir.

Kullanilmasi X
onerilen diger
ISONEM iiriinleri

Uygulama 5-35°C arasinda uygulanmalidir.
sicakhgr
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Zararli Kimyasal, Agir Stiratli
Metal, VOC icermez. Kurur
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r. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
, aciklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.



SDIL WATER TRAP _
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SOIL WATER TRAP

Kullanimi kolay, stiper su emici (hacminin 600 kati kadar su emebilen) bir toprak katki maddesidir. Bahgelerde, seralarda ve gevre diizenleme islerinde sik sulamanin ve sarfiyatinin fazla oldugu yerler igin
ozel olarak tiretilmis bir polimerdir. Yagmur ve sulama sularini biinyesine alarak hacminin 600 kati sisebilen bu polimer ile su topraktan akip gitmeden tutularak bitkilere ve agaglara dogal ve uzun sireli

bir su deposu zemini olustururlar.

ISONEM SOIL WATER TRAP OZELLIKLERi

« Mineral bazli, tek komponenthdir.

- 1g 600 kat su tutma kapasitesine sahiptir.

- Suyla birlesince siserek jel haline gelir.

- Toprakta ortalama 4 yil boyunca aktif olarak kalir.
- Suyu emme hizi yaklasik 1 saattir.

- Sulama siiresi 1 saat kadardr.

+-60°C'ye kadar donmaz.

- Uygulama derinligi 7 cm - 1 m arasindadir.

- Toprakta yillik %10-15 oraninda parcalanir.
-Topraktaki gorevi bittikten sonra dogaya geri déner.

ISONEM SOIL WATER TRAP AVANTAJLARI

- Toprak gozenekliligini arttirir ve toprak kabuklanmasini azaltir.
« Topragi strekli nemli tutar.

- Topraktaki suyun buharlagmasini azaltir.

- Toprak yapisini diizeltir ve erozyonu énler.

- Yiizey ve yer alti sularinin kirlenmesini engeller.

- Cok sicak ve kuru iklim kosullarinda bitki biiyiimesine izin verir.
- Sulama, iscilik ve tohum maliyetlerini diistirdr.

« Su tiiketimi %50 - %70 tasarruf saglar.

« Agaglandirma icin mevsim sartlarina ihtiyag duyulmaz.

- Kisin toprak altindaki filiz ve tohumlarin 6Imesini engeller. (-60°C)
- Cevreyi korur.

KULLANIM ALANLARI

- Fidan dikimi, fide Gretimi

« Mevcut agaclarda uygulama

« Cilek tiretimi, kavun, karpuz, kabak uygulamasi

«Tarla tarimi (Hububat, hashas, pancar, misir, pamuk, aycicegi, patates fasulye vs.)
- Cim ve peyzaj uygulamalari

- Kesme gicekgilik

- Saksi cicekgiligi,Yonca ve yem bitkileri uygulamasi

- Mantar tretimi ve kok daldirma yonteminde

TEKNiK OZELLIKLERI
«Renk ¢ Sarimsi Kristal Toz
-Sarfiyat : 3 g/kok cilek

8-10 g/kok kavun-karpuz
5kg/1000 m? tarla tariminda
40 kg/1000 m? yonca ve yem

600 g/m® mantarda
60 g/m kesme cicekgilikte
5Licin 1,59 saksi bitkilerinde
35g/m bagcilikta ve zeytincilikte
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
- Ambalaj ¢ 1ve5kg PP Kova

- Depolama Sicakhg: : 5-35°C

- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandig takdirde Gretim

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullar : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.

/N\BNemU

Toprak altinda kullanilmalidir, toprak
tstiinde Grliniin UV dayanimi yoktur.
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Uygulamada
dikkat edilmesi
gerekenler

UYGULAMA KOSULLARI
/\ ve RISKLER

Uygulama derinligi 7 cm - 1
arasindadir.
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Kullanilmasi
onerilen diger
ISONEM iiriinleri

Uygulama
sicakhgr

.

(-60) ile (+70) °C sicakliklar arasinda
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuglari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grintdar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disind Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece riiniimiiziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 8nceki tiim teknik féyleri, agiklamalar ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
rmuna basvurulmali




ISONEM ANTI - STAIN

Uygulandigi her tirlt gézenekli ve emici ylizeylerde, ylksek kir tutma direnci sayesinde uzun sureli temizlik ve koruma saglar, yiizeyler ilk gtinkii gériinimini kir ve leke tutmadan uzun
stire korur. Su bazli ve tek komponent olan ISONEM ANTI-STAIN seffaftir, uygulandigi ylizeyde film olusturmayan yapisi ile ylizeyin goriintiistini bozmaz. Kir parcaciklar cephe ytizeyine
yapisamaz ve ylizey su ile, 6zellikle zahmetsizce yagmur suyu ile, kirden kolayca arindinlir. ic ve dis mekanlarda kisa siirede uygulanir, UV isinlarindan etkilenmez, ekonomik ve uzun
omurludir. Boyali ve boyasiz, dik ve yatay her tirll ytizeye uygulanabilen ISONEM ANTI-STAIN icin yalnizca ylizeyin emici olmasi yeterlidir.

KULLANIM ALANLARI
Her turld siva, beton, gaz beton, sap gibi emici ylizeyler ve yine emici ylizeye sahip boyali yiizeylere uygulanir.

UYGULAMA BILGILERIi

Yiizey hazirhigi: Uygulama yapilacak ylizeyde catlak veya kalkan parcalar varsa bunlar tamir edilmeli, uygulama yapilacak alan yag, kir, toz vb. kirliliklerden arindiriimalidir. Uygulama
yapilacak ytizey eger yikanmis ise kurumaya birakilmali ve ylizey kuruduktan sonra uygulama yapilmalidir. Uygulama yapilacak yiizeylerin emici olmasi gereklidir, emici olmayan yuzeyler
icin uygun degildir.

Uygulama Metodu: ISONEM ANTI-STAIN bidonunda iyice calkalanarak karistirilir. Daha sonra plastik bir kovaya dokilerek hazirlanan yiizeye bir firca yardimiyla iyice yedirilir.

TEKNIK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL) $1,00£0,10

- pH (25°C) :80-11.0

- Viskozite (25°C, mPa.s) ¢ 0-500

« Coziicu t Su

- Renk : Seffaf

- Sarfiyat ¢ 50 - 100 mL/m? (Tek kat uygulama) s ~\ 4 N\

- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 10-20 m%1 L bidon, 50-100 m%/5 L bidon, A D NEM L| UYGULAMA KOSULLARI

100-200 m*/10 L bidon RISKLER

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Uygulama yapilan yiizey, uygulama ve

- Ambalaj : 1,5ve 10 L PE bidon esnasinda ve sonrasinda 'yagmur, su,

- Depolama Sicakhigr : 5-35°C mekanik  darbeler vb. tim  dis Uygulamada  |Uygulama yapilacak yiizey temiz

. Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi etkenlerden 24 saat korunmalidir. :Iekr:;te :llieilrmesi ﬂ:ﬂ! Ie“';'enn af.?.g(i.r.u :‘fsm;{mal?(;ﬁj
takdirde tiretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. ZZL.miii.. V‘;aﬁj.az':y"ku:‘\i')’l"n'fa’“dliryice

- Depolama Kosullan : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde

| Kullanilmasi X
depolayiniz. nerilen

ISONEM iiriinleri

Uygulama 5-35 °C arasinda uygulanmalidir.
sicakhgr
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(7] Suratli Ultraviyole BS1do
o Kurur Dayanimi Yangin Sinifi

Yiizey
Zemin \\ £
DUVAR,TAS DUVAR (Boyali/Boyasiz) HAM AHSAP EMICi DERZ ARALARI ALCISIVA SAC & METAL
Stirme Sekli Dik/Yatay Dik/Yatay Dik/Yatay Dik/Yatay Dik/Yatay X
Yiizey Nemliligi Kuru yiizey Kuru ytize Kuru ylizey Kuru ytizey Kuru yuzey X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey X
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktart X X X X X
Uriin Kullanimi 1-2Kat 1-2Kat 1-2Kat 1-2Kat 1-2Kat X
Uriin Kullanim Miktari 50 - 100 mL/m? (Tek kat uygulama) | 50 - 100 mL/m? (Tek kat uygulama) | 50 - 100 mL/m? (Tek kat uygulama) | 50 - 100 mL/m? (Tek kat uygulama) | 50 - 100 mL/m* (Tek kat uygulama) X
Katlar Arasi Bekleme 1Saat 1Saat 1Saat 1Saat 1Saat X
Dokunma Kurumasi 1-2 Saat 1-2 Saat 1-2 Saat 1-2 Saat 1-2 Saat X
Tam Kuruma 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat %
- /

Not: Kuruma siireleri yaklasik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gésterebilir.
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin tGrintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontroltimiz ve sorumiulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay! sorumlulugumuz sadece Griiniimiiztn kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri icin giincel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmalidir.




ANTI - FIRE SOLUTION

ISUNEN ANTI-FIRE SOLUTION

Yanmazlik soliisyonu uygulandig yiizeyi molekiiller olarak kapsiile eder ve oksijenle temasini engeller. icerigindeki aktif maddeler sayesinde yanma reaksiyonunu baslatacak isiya ulasmasina engel olur.
Bu sayede uygulandigi madde asla alev almaz. Bu GirGinimiiz bir kontrplak ahsap kapida denenmistir. On yiiziine 1500°C 1si tatbik edilen 14mm kalinliktaki kontrplak kapi 40 dakika boyunca direkt aleve
maruz birakilmis, bu stirenin sonunda arka yiziin sadece 120°C ye yukseldigi saptanmistir. Ahsap kontrplak kapinin asla alev almadigi gézlemlenmistir. ISONEM ANTI-FIRE yanmazlik soltisyonu %100
dogal malzemelerden Uretilmis, insan saghgina hicbir zarari bulunmayan, dogada %100 ¢oziinebilen, hicbir yasakli malzeme icermeyen bir Griindir. Yanmazlik sollisyonu uygulanmis bir maddenin
dumani, ayni maddenin dogal halinden %50 daha az oranda karbondioksit ve karbon monoksit igerir. Bunun yaninda duman ve azot bakimindan %20 - 25 daha zengindir. Dolayisi ile ytizey alev almazken
dumaninin bogucu etkisi yari yariya azaltilmistir. Su bazli, tek komponenthdir.

ISONEM ANTI-FIRE YANMAZLIK SOLUSYONUNU BENZERSIZ KILAN NEDIR?

ISONEM ANTI-FIRE yanmazlik sollisyonu bir alev geciktirici degildir, tam bir alev almazlik saglar. Alev geciktirici uygulanmis madde (tekstil, ahsap vb.) aleve tutuldugunda yanar, alev kesildiginde ise
soner. Yani asil olan maddenin alev kaynagindan uzaklastirildiginda yanmamasidir. Bu bir yanginin yayilmasini yavaslatabilir ancak asla 6nlemez. ISONEM ANTI - FIRE yanmazlik soliisyonu uygulanmig
madde alev almaz.

ISONEM ANTI - FIRE YANMAZLIK SOLUSYONUNUN KULLANIM ALANLARI VE SEKLI:

Ahsap iiriinlerde: Havuzlarda bekletilerek ahsabin absorbe (emme) durumuna gore veya ahsabin tizerine piiskiirtme yolu ile yapilabilir. Mdf ve suntalarda test yapilarak hamur ile bagdasirsa ilk asamada
tretiminde kullanilir. Havuzda bekletme usulii yapilirsa bekletme suresi en fazla bir giin yeterlidir. Sunta ve Mdf de yarim saat yeterlidir. Ahsabin sertlik derecesine goére yanmazligin emme kapasitesi
vardir.

Boya sektoriinde: Boyanin kendisi ile bagdasmaz. Hedef boyanin yanmamasi oldugu igin uygulama sekli soyledir; Boya veya cila dan 6nce zimpara yapilacak ve sonra boyamadan hemen 6nce
ANTI-FIRE yanmazlik sivisi bekletilmeden surtiliir ve kurutulur, kesinlikle kurumasi gereklidir. Bu islem gergeklestikten sonra boya yapilir.

Sanayi sektoriinde: Kumas, pamuk, ytin, siinger vb. emici maddelerde ANTI - FIRE ile 1slatilip, sikilarak ve sonrasinda kurutularak, alev almaz veyanmaz hale getirilir.

TSE TEST VE MUAYENE RAPORUNA GORE:
+TSENISO 1716:2010/0OCAK 2011 SAYILI TURK STANDARDINA GORE MUAYENE VE DENEYLER YAPILMISTIR.
+TSEN ISO 1182 KONULU 02.02012 TARIH/139913 NOLU MUYANE VE DENEY SONUCUNDA EN 13501-1/OCAK CIZELGE-1 A1 SINIFI KRITERLERINE UYGUNDUR RAPORU VERILMISTIR.

YUKSEK TEKNOLOJi ENSTITUSU BiYOLOJi BOLUMU ARASTIRMA LABORATUVARI TEST SONUGLARI:

SIVININ UYGULANDIGI MATERYAL: Kagt, siinger, tahta, kumas, pamuk.

SONUC : YANMA YOK

SONUG : ilgili materyallerde kararmanin disinda hicbir yanma, parlama, erime aktiviteleri gézlemlenmemistir ve bunun sonucunda bu sivinin yanma olaylarina karsi etkin bir sekilde kullanilabilecegi
gosterilmistir.

TEKNiK OZELLIKLER
.Renk ¢ Hafif bulanik, seffaf
- Yogunluk (25°C, g/mL) ¢ 1,10+0,10
- pH (25°C) ! 6-8
- Coziicl :Su
- Donma Noktasi ¢ -3°C
- Kaynama Noktasi 1 98°C
- Buharlagsma (60°/ 24 saat) ¢ %50
- Yanma/Koku/Képiiklenme : Yok
- TDS (Sertlik) %1’ lik sulandirma  : 739 ppm
- Parlama ¢ Yok
- Yanma/Koku/Kopiiklenme Yok
- Sarfiyat ¢ Uygulama ve uygulama yapilacak ylzeye gore degiskenlik gosterir.
Uygulama yapilacak materyalin veya yiizeyin emiciligine gére sarfiyat 6n testlerle belirlenmelidir. (0,2 - 0,3 kg/m?)
4 N\ ( )
/N ONEMUI UYGULAMA KOSULLARI
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA & .
- Ambalaj : 1L,5 L PE bidon ] ve RISKLER
Depolama Sicakligr  5-35°C oo ve sonrasnds sagmur: s | |uygutamaca _—
- Raf Omrii : erjlpal, ag.llrnam|§ ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde mekanik  darbeler vb,  tim  dis dili(gkat e i :len?:llsmakir)'/ap;:(;k z:;e:r te;i\;
uretim tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler maddelerden arindinimis olmalidir.
- Depolama Kosullari : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak ekilde
Kullanilmasi X
depolayiniz. onerilen diger
ISONEM diriinleri
Uygulama 20 - 35 °C arasinda uygulanmalidir.
sicakhgr

Uygulama Sarti | Yalnizca emici yiizeylerde kullanilir.
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Is bu teknik féyde verile oldugumuzens eney sonuglarive te i Itusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin Grnddiir. UrGnlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise
tamami ile kontrolimiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolayr sorumlull kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Sagl enlik: Sa ik ve nakliye bilg ncel Givenlik Bilgi Formuna basvurulmal




ANTI MOLOTOF

A, B ve Csinifi yanginlari, baslangicinda ¢ok daha hizli, giivenli ve daha etkin bir sekilde sondiirebilmesi amaciyla gelistirilmis tisttn nitelikte bir Griindir. Kullanicinin tek yapmasi gereken
rlinimizii alip yanginin icine firlatmaktir. Ozel plastik bir ambalaj icerisinde bulunan ISONEM ANTI MOLOTOF yangina atildiginda plastik kap kirilip yangini aninda séndiiriir. Sivi
sondirme aracidir, atege atildiginda atmosfere karisir. Atesin sicakligi sondiirme aracini buharlastirir ve kimyasal reaksiyon baslar. Biiyiik miktarda karbondioksit gazi salgilayarak atesi
bogar oksijenle temasini keser ve bdylece yangini sondurir. Kimyasal reaksiyon ayrica sogutma araci da ortaya cikartir bu da yanan materyalin isisini dustriir boylece diger kimyasal

koptlkler devreye girerek alanda materyallerin yeniden alev almasinin 6ntine gegilir.

KULLANIM ALANLARI

- Ideal kullanim alanlari kapali ve acik alanlardir.
« Her tiirli baslangi¢ yanginlari icin kullanilabilir.
- Gemiler, evler, okullar, tasitlar ve askeri tesisler, benzin istasyonlari, fabrikalar kisacasi her yer icin oldukga elverisli bir yangin sondurtctdar.

OZELLIKLERI

« 5 yil raf 6mrd, bakim gerektirmez.
+Yillik denetleme ve tekrar dolum yoktur.

+ Kolay kullanim; sadece ATIN, zorlugu yoktur, her yas icin uygundur.

- Cok hafiftir (850 g).

+ A,B,C alevleri icin uygundur.

« Tasinabilir, yangina yaklasmayi gerektirmez.

« Kurtarma & tahliye aracidir.

« Cok fazla duman gikartmaz ve kagis alanini kapatmaz.

« Cevre dostudur, toksik-zehirli madde icermez.

« Hizli bosaltim: 1-5 saniyede

« Yangina kolayca atilir ve kendisi kirilarak yangini sénduirtir.
« Kullanim sonrasi temizlik gerektirmez, bakim gerektirmez.

TEKNIK OZELLIKLERi

-icerik : Subazh

- Renk : Hafif bulanik, seffaf
- Yogunluk (g/mL, 20°C) : 1.07-1.17

- Coziicli : Su

-pH : 80-89

- Sondiirme kapasitesi : 8-10m? (A Sinifi)
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

« Ambalaj : 850 g PE bidon

- Depolama Sicakhgi : 5-55°C

- Raf Omrii 25Vl

- Depolama Kosullar

Kuru ve serin ortamlarda saklayiniz.

7

/\ DIKKAT

«Yangin baslangicinda ¢ok daha etkilidir.
- Direkt glines 1s1§ina maruz birakmayiniz.
« Bebekler ve kiictik cocuklarin ulasamay-
acagi yerlerde tutunuz.

« Cilde veya géze temas halinde hemen su
ile yikayiniz.

/\ BNEML

Kurtarma & Tahliye aracidir. Sivi, ates ile
temas ettigi yerlerde alevi sondurir.

Belirlenen yangin siniflandirmasi Avrupa
(EN) siniflandirmasina géredir.

/.

J
( UYGULAMA KOSULLARI )
/\ ve RISKLER
Uygulamada Yanginin  biyikligi  ve  ortam

dikkat edilmesi | kosullarina gore bir tane ANTIMOLOTOF

sicakhgr

gerekenler ile sénmeyen yanginlarda birden fazla
ile calisiniz.

Kullanilmasi X

onerilen diger

ISONEM iiriinleri

Uygulama X
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Is bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler siiren bir bilgi birikiminin trintidar. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasiise

tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disind

s bu sebepten dolayi sorumlulugumuz sadece driinimUztin kalitesiyle sinirlidir ve foy bundan énceki tim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.
rmuna basvurulmali




ISO-FIX

e

ISD-FIX

ISO-FIX KAYNAK MACUNU, islak ya da kuru ytizeylerdeki her tiirli onarim icin hizli ¢6ziim saglayan kuvvetli yapistirict macundur. Catlak ve deliklerin kapatiimasinda, sizintilarin kesilmesinde
ve her turll yiizeysel hasarin onarilmasinda ayrica birbiri ile benzer ve benzer 6zellikte olmayan parcalarin yapistirilmasinda etkilidir. Uygulama sonrasi tam kirtini almis malzeme delinebilir,
zimparalanabilir ve astar kullanmaksizin boyanabilir 6zelliktedir. Metal, ahsap, mermer, seramik, cam, sert plastik, tugla, beton vb. malzemelere Ustiin aderans saglar.

KULLANIM ALANLARI
Su, akaryakit tanklari ve tesisat sizintilarinin giderilmesinde. Havuz ve akvaryum gibi ortamlarin onariminda, Giines enerji sistemlerinin onarilmasinda. Sanayi ve otomotiv sektoriindeki
her tiirlii onarimda, deliklerin doldurulmasinda ve egilmis ytizeylerin diizeltiimesinde. Akliniza gelebilecek daha bir¢cok onarim icin kullaniimaktadir.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhgi: Uygulanacak yiizeyler her tiirli yagdan, kirden, tozdan ve yiizey atiklarindan arindirilmali tamamen kuru ve temiz olmalidir.

Karigimin hazirlanmasi: Oncelikle solventsiz yapistiricinin (A Komponent) kutusu agilir ve ihtiyag olacak kadar malzeme bir bicak yardimiyla kesilerek alinir. Daha sonra igine sertlestiricisi
(B Komponent) agirlik¢a ayni oranda alinarak elle yogurularak iyice karistirilir. Malzemenin belirtilen karisim oraninda karistirilmasi cok 6nemlidir. Elle karistirma islemi sirasinda eldiven
giyilmesi gerekmektedir.

Uygulama metodu: Hazirlanan karisim uygulanacak bolgeye elle yapistirilarak uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk A komp. (25°C, g/mL) : Uygulanmaz (N/A)
pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : Uygulanmaz (N/A)
Surhicga : e N —\ ( N
Kati Madde Orani (Agirlikca %) : Uygulanmaz (N/A ONEMLI UYGULAMA KOSULLHR|
Su aktarim hizi (kg/ m2. ho,5) : <0,1SINIFW3 & ve RiSKLER
. . . 2
Cekip koparma deneyi yoluyla yapisma dayanimi : 10,0 N/mm Uygulama yapilan yiizey, uygulama
Su buhari gecirgenligi (m) : 5< SD<50SINIFII esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, :i);(gkl;lta:c‘i:l(r‘l:’esi U|Y9U||al:‘_ﬂa yapilacak ytizey ten?liaz'
N . olmali,kir, ag, amur [Lel}
Dokunma kurumasi : 1saat mekanik darbeler vb. tiim dis gerekenler maddelerdengridlrllr§|§ olmalldgllr.
etkenlerden 24 saat korunmalidir. A
Tam kuruma : 2saat ve B komponent karistirildiktan sonra Kullanilmasi
Karigsim 6mrii (23°C) : 30-40 dakika 30-40 dakika igerisinde tiiketilmelidir ;’gz;ﬂ::g:{eri X
e e . e (23°C). Daha dustik sicakliklarda
Coziicii # Organik coziicii karisim 6mri uzar ve daha yuksek
Yangin sinifi : CflST sicakliklarda karigim émrii kisalir. Uygulama 5-35°C arasinda uygulanmalidir.
Renk : Mavi sicakige
J U J

>e

4 KULLANIM SEKLI ) 4 TEKNIK OZELLIK N

F9 W 2 R

Kutu acilir ve ihtiyag b . ) 00000 ]
duyulacak kadar malzeme A ve B Komponent esit Elle yogurma islemi . Gekmeye dayaniklilik:
bicak yardimiyla alinir. miktarda alinir. gerceklesmeden Sicakliga dayanikhlik Baskiya dayanikhlik 10,0 N/mm?

once eldiven takilir.

N = X M Ny

30 - 40 dk icerisinde alana [ Kesilebilir

Boyanabilir Delinebilir
<> C€ SzuTEsT) =R

is bu teknik foyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin Grantdr. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmast ise

Ave B Komponentesit  Yagdan ve kirden arindirilmis
\ miktarda elle yogurulur. ylizeye uygulanir.

uygulanmalidir.

tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulujumuz sadece Griinimiziin kalitesiyle sinirlidir ve fdy bundan nceki tiim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.

Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin gtincel Giivenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




ISONEM
Yalitimm Rengi



“Fizik Kanunlarm Kimya ile Formiile Ettik.
Yalitom Uzerine Miithis Uriinler Gelistirdik.
Adma 1ISONEM dedik.”
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ISONEM BOYA VE YALITIM TEKNOLOJILERI INS. SAN.TIC. A.S.
ITOB OSB 10001 Sk. No: 20 Tekeli Menderes - iZMIR / TURKIYE
@http://www.isonem.com.tr Eisonem@isonem.com.tr
= +90 (232) 437 01 33 (PBX) § +90 (232) 799 04 95



