ISONEM

Ms POLYMER

En son teknolojide dretilen, saf halde miikemmel 6zelliklere sahip bir polimerdir. Kullanima hazir, UV direncli, parlak, elastik bir yapidadir. Teraslarda, catilarda, balkon ve i1slak hacimlerde , beton, sap, siva, ahsap, metal
ylizeylerde, sprey politiretan isi yalitimi uygulanmis yiizeylerde, dis cephelerde yalitim malzemesi olarak kullanilir. Hafif yaya trafigine agiktir. isciligi kolay ve siiratlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Teras, cati ve balkonlarin yalitiminda,

« Dis cephelerde,

- Catilarda, ahsaplarda,

« Eskiden yapilmis stirme esasli bitimli sorunlu yalitimlarin Gzerinde,
- Asfalt ve beton zeminlerde,

UYGULAMA BIiLGILERI

Yiizey hazirhgi: Zemin saglam, temiz ve yiiklere karsi dayanikli olmalidir. Uygulama 6ncesi tiim ytizeyler yag, kir ve benzeri her tirlt kalintilardan temizlenmelidir. Beton, mermer, granit, ham ahsap, fayans, seramik,
membran, shingle ve benzeri yiizeyler icin astar olarak Griintin kendisi kullaniimalidir. Astar uygulamasinda, ISONEM MS POLYMER uirlinii %200 su ile seyreltilir ( 1 kg MS Polymer:2 kg Su) ve sert bir firca ile ylizeye
yedirilir. Astar uygulamasinin 1-2 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana uygulamaya gecilmelidir. Sac/metal gibi yiizeylerde uygulama 6ncesi ylizeylere ISONEM ANTI RUST ASTAR (Antikorozif Astar) ile 0,250 -
0,350 kg/m” sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Uygulama sekli: ISONEM MS POLYMER kullanima hazirdir. Astar uygulanmis yiizeye firca, rulo veya uygun bir piiskirtiicii ile iki kat halinde uygulama yapilir. Katlar arasi bekleme siiresi en az 4 saattir. Uriin uygulama
yapilacak iklim kosullari ve hava sicakligina uygun olarak “yazlik” ve “kishk” olmak tzere iki tipte tretilmektedir. Yazlik tirtin 18 - 40°C, kiglik tirtin ise 5 - 17°C sicakliklari arasinda yapilacak uygulamalar icin uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL) : 1,00+0,10
«pH (25°C) £ 70-90

- Viskozite (25°C, mPa.s) : 13000 - 15000
- Kati Madde Orani (Agirlikga %) : 46+2

- Su aktarim hizi (kg/ m*. hos) : <0,1SINIFW;
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- Cekip koparma deneyi yoluyla : Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yiiki olmadan > 0,8 . o
yapisma dayanimi (N/mm?) ONEM LI UYGULAMA KOSULLHR'
- Su buhari gegirgenligi (m : 5<Sn< INIF I & i
b Mgy eSS ve RISKLER
Pou ) . o Uygulama yapilan ytizey, uygulama - .
- Renk : Istenilen tim renklerde uretilebilir. esnasinda ve sonrasinda yagmur, su Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
i . 2 P ! el Imalikir, g, ibi
- Sarfiyat : 08-1kg/m (ZRenkllr |k“ lic kat uygulama) mekanik  darbeler vb. tim dis dikkat edilmesi fn,.,m;d;;'rdeny:ﬁ,.d.,.ﬁi.'?”;‘ma..g;.,f
300 - 500 g/m?” (Seffaf, lic kat uygulama) etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler Gollenme olmamali, izerinde kar
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Renkli Uygulama: 5 kg: 5 - 6 m*/kova - 10 kg: 10 - 12 m*/kova - durmamal, egimli yiizey olmalidir.
18 kg: 18- 22 m?/kova Uygulama yapilacak iklim kosullar Dondan koruyunuz.
Seffaf Uygulama: 5 kg: 10 - 17 m?/ kova - 10 kg: 20 - 33 m?/ kova ve hava sicakligina gére iiriinii yazhk Kullanilmas f:::i’nin:‘fa‘gﬁTf‘:r':s;uze”yigiag’:“s
18 kg: 36 - 60 m*/ kova veya kishk olarak temin etmelisiniz. :,Srloel.\:lEj\zlﬁrﬁnleri astar secimi asagidaki tabloda yer
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA Ciglenme noktasi sicakhg: civarinda alan bilgilere gére yapilmalidir.
. j H 2 - 5°C kesinlikl I
Ambalaj . 5,10 vﬂe 18 kg PP kova ( | )I | esinlikle Uygulama 18740°C arasmda Uyguianmaldir
-Depolama Sicakhgr @ 5-35°C yapiimamalidir. seakhidy (Yazlik uygulama)
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim 9 5-17 *Carasinda uygulanmalidir.
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur. (Kishk uygulama) )
- Depolama Kogullari @ Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. ) \
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde
Y\'.'lzez Nemliligi Kuru Uzey Kuru ylzey Kuru yiize Kuru yize Kuru ylize: Kuru yize
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM MS POLYMER [seyreltimis) | ISONEMMS POLYMER (seyreltiimis) | ISONEM MS POLYMER (seyreltimis) | ISONEM MS POLYMER (seyreltimis) | ISONEM MS POLYMER (seyreltilmis) ISONEM ANTIRUST ASTAR
Astar Kullanim Miktari 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m* 100-200 g/m? 100-200 g/m? 250-350 g/m?
Uriin Kullanimi 2 kat 2 kat 2 kat 2 kat 2 kat 2 kat
Uriin Kullanim Miktari 0,8 - 1kg/m? [ Renkii, 2 kat) 08 - 1kg/m” [ Renki, 3 kat) 0,8 - 1kg/m? (Renkli 2 kat) 0,8 - 1kg/m? (Renkli, 3 kat) 0,8 -1kg/m? [ Renkli, 3 kat) 0.8 - 1 kg/m? [ Renkli, 3 kat)
300 - 500 g/m? (Seffaf. 3 kat) 300 - 500 g/m’ (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat) 300 - 500 g/m? (Seffaf, 3 kat)
Katlar Arasi Bekleme 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat
Dokunma Kurumast 3 Saat 3Saat 3 Saat 3 Saat 3 Saat 3 Saat
Tam Kuruma 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat
N J

Not: Kuruma stireleri yaklagik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gosterebilir.
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s bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin triintdar. Urtinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmast ise

tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay sorumlulugumuz sadece Griintimuzin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 6nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Guvenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




