ANTI FIRE WOOD VARNISH
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ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH, YANGIN GECIKTIRiCi AHSAP VERNIGI, yangina dayanikli vernik iirtini su bazli ve intiimesan 6zellikte olup, i¢ mekéanlarda bulunan ahsap yiizeylerin yangindan korunmasi igin kullanilan seffaf ince
film kaplamadir. ANTIFIRE WOOD VARNISH uygulanmis yiizeyler ISONEM LIQUID GLASS sivi cam uygulamasi ile su ve nemden korunmalidir. Seffaf yapisi sayesinde uygulandiginda yiizeyin rengini degistirmeden yiiksek yangin geciktirici
performansa sahip ylizeye donusttirtir, farkli bir renk gériintim isteniyorsa uygulama éncesi ylizeye renklendirici uygulanabilir. Doga dostudur, VOC ve solvent icermez, uygulamasi son derece basittir.

OZELLIKLERi / AVANTAJLARI

« Su bazli, cevre dostudur.

« Alevin ahsap yiizeyde ilerlemesini engeller.

- Ustlin yangin geciktirme performansi ile ahsabin hemen tutusmasini énler.

- Yanginin ilerleme hizini yavaslatir.

« Toksik buhar ¢ikarmaz.

- Insanlarin topluca bulundugu kapali ve riskli mekanlarda yangina karsi ek giivenlik saglar.
« Kolay kullanim, sprey / firca / rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI
- Ham ahsap yiizeyler, ahsap kapilar, ic mekan mobilyalari,
« Tarihi eserler, bitmis ahsap binalar, oteller, tiyatrolar, eglence mekanlari, gemi, bilgisayar odasi ve diger kamu tesisleri.

UYGULAMA BILGILERI

Yiizey hazirhgi: Uygulama yapilacak yiizeyler her tiirlti yagdan, kirden, tozdan ve yiizey atiklarindan arindirilmali tamamen kuru ve temiz olmalidir. Ham ahsap gibi fazla emici olan ve neme maruz kalabilecek yiizeylerde astar uygulamasi
onerilmektedir. Astar uygulamasi icin ISONEM LIQUID GLASS (iriinii 75 - 100 g/m? sarfiyat ile kullanilir.

Karnisimin hazirlanmasi: ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH karisim oranina gore kullanima hazir setler halinde temin edilmektedir. Karisim 6mriine dikkat edilerek uygulama yapilacak kadar karisim hazirlanmalidir. Karisima baslamadan
6nce malzeme sicakliklarinin +15 ve +25°C arasinda oldugundan emin olunmalidir. A bileseni, 300 - 400 devir/dk’lik mekanik karistirici ile 3 - 4 dakika, icerisine hava siiriiklemeden iyice kanistinlmalidir. Daha sonra, B bilesenin tamami A
bileseni icine bosaltiimali ve B bileseninin icinde malzeme kalmadigindan emin olunmalidir. A ve B komponent, homojen bir karisim elde edilinceye kadar en az 3 dakika karistirilmali ve hazirlanan karisim 40 - 45 dakika icerisinde
tliketilmelidir.

Uygulama metodu: ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH istenilen kalinlik elde edilecek sekilde firga, rulo veya sprey yardimi ile uygulanmalidir, 2 veya 3 Kat olarak uygulanmalidir, her kat icin yaklasik 18 - 24 saat beklenmelidir.

ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH (riiniiniin su ve neme karsi dayanimi mevcut degildir. Bu nedenle triiniin ~\ ( \
tam kurumasi gerceklestikten sonra ertesi glin tizerine solvent bazli ISONEM LIQUID GLASS koruyucu son kat . .
olarak 2 kat halinde ve katlar arasindan minimum 4 saat beklenerek uygulanmasi gerekmektedir. ONEM LI UYGULHMH KDSULLHRI
TEKNIK OZELLIKLER . & ve RISKLER
-Yogunluk A+B komp. (25°C, g/mL) : 1,27+0,10 Uygulama yapilan yuzey,
- Viskozite A+B komp. (25°C, mPa.s) : 1500 -2500 uygulama esnasinda ve sonrasin- Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
- Karisim émrii (23°C) : 30 dakika da yagmur, su, mekanik darbeler dikkat edilmesi | olmal, kir, yag, camur gibi
- Coziicii : Su vb. tiim dl§ etkenlerden 72 saat gerekenler maddelerden arindirilmis olmalidir.
-Renk : Seffaf K .
orunmaldir.
- Sarfiyat ¢ 0,300 - 0,500 kg/m? (2 kat uygulama) Kullanilmasi Uriintin tam kurumasi gerceklestikten
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan i 3-5m?/set Gnerilen diger | 50nTa ertesi giin Gzerine solvent bazh
ISONEM iiriinleri [SONEM LIQUID GLASS koruyucu
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA son kat olarak uygulan.
- Ambalaj ¢ 1,5kg set (A komponent: 1 kg, B komponent: 0,5 kg) Uygula'ma 15 - 20 °C arasinda uygulanmalidir.
- Depolama Sicakhgi : 5-35°C sicakhgn
- Raf Omrii + Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde (retim
tarihinden itibaren 6 ay kullanima uygundur.
-Depolama Kosullari  : Kuru ve serin ortamlarda, ambalaj kapaklari sikica kapali olarak saklayiniz. ) \ )
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli X X ilk kat ile ayni yonde X X X
Yiizey Nemliligi X X Kuru yiizey X X X
Onerilen Aparat X X Firca, rulo, uygun sprey X X M
Astar Kullanimi X X ISONEM LIQUID GLASS X X X
RAstar Kullanim Miktari X X 75-100g/m* X X X
Uriin Kullanimi X X 2 kat X X X
Uriin Kullanim Miktari X X 0.3-0,5kg/m? (2 KAT UYGUL. ) X X X
Katlar Arasi Bekleme X X 18 - 24 Saat X X X
Dokunma Kurumasi X X 18- 24 Saat X X X
o J

Not: Kuruma stireleri yaklagik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gosterebilir.
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s bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin triintdar. Urtinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmast ise

tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay sorumlulugumuz sadece Griintimuzin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 6nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Givenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




